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CLEVER

Pelymers

SIRKET PROFiLi

Clever Polimer ve Yapi Kimyasallari A.S. ingaat ve mimari detay ¢oziimlerinde uygulanan su yalitimi, politiretan dolgu sistemleri
ve koruyucu boya alanindaki her cesit prepolimer ve nihai triinlerin tasarimini ve Gretimini Gebze/Tiirkiye Gretim tesislerinde
gerceklestirmektedir.

inovatif, yiiksek teknolojili arastirma ve gelistirmeye dayali bir altyapiya sahip olan firmamiz, miisterilerine yiiksek kalitede,
uluslararasi alanda sertifikalandiriimis ve genis yelpazeli iiriin ve hizmet sunmay1 amag edinmistir.

Su yaltiminda ve koruyucu boya sistemlerinde her zaman yeni teknolojiyle Griinler tasarlamayi ve tiretmeyi, kiiresel pazarda saygin
kabul edilen bir firma olmayi hedefleyen firmamiz, bunlardan hareketle mikemmeliyetci, yenilikgi, yaratici ve ¢dziim odakli bir
yol izlemigtir.

Clever Polimer ve Yapi Kimyasallari A.S. modern tesislerinde, poliiiretan su yalitimi, bitiim kauguk yalitim sistemleri, aqua sistemleri,
politiretan dolgu sistemleri, politiretan enjeksiyon ve astarlar tretilmektedir.

Clever Polimer ve Yapi Kimyasallari A.S. sahip oldugu degerler ile ulusal ve uluslararasi alanda is hacmini siz degerli is ortaklarimiz
ile biyiterek, en kisa siirede, kiiresel arenada, yalitim sektdriinde en ¢ok tercih edilen firma olmayi hedeflemektedir.

Kalite;
Clever Polimer, misterilerine ve ig ortaklarina, uzman teknik ekibi ile entegre ¢6ziimler saglamaktadir.

Clever Polimer 1ISO 9001 kalite giivence sistemi, ISO 14001 cevre yénetim sistemi ve OHSAS 45001 is saghgr ve givenligi
sistemlerine uygun ulusal ve uluslararasi standartlarda kalite sertifikalarina sahiptir.




ICINDEKILER

POLIURETAN SU YALITIM URUNLERI

PU 110 PLUS Tek Bilegenli, Diisiik Viskoziteli, Poliiiretan Esasli, Likit Su Yalitim Malzemesi 2
PU110 Tek Bilesenli, Kolay Uygulanan, Poliiiretan Esash, Likit Su Yalitim Malzemesi 4
PU 120 Tek Bilesenli, Poliiiretan Esasl, Likit Su Yalitim Malzemesi 6
PU 100 Tek Bilegenli, Hizl Kiirlenen, Poliiiretan Esasl, Likit Su Yalitim Malzemesi 8
PU 140 Tek Bilesenli, Poliiiretan Esasli, Tiksotropik Likit Su Yalitim Malzemesi 10
PU 130 Tek Bilegenli, Politiretan Esasli, Likit Su Yalitim Malzemesi 12
PU SMART FLEX Tek Bilesenli, Poliiiretan / Poliiirea Esasli Asinma Direnci Yiiksek Alanlar igin Gelistirilmis Likit Su Yalitim Malzemesi 14
400 BT - 2K iki Bilesenli, Bitiim Poliiiretan Esasl, Likit Su Yalitim Malzemesi 16
400BT - 1K Tek Bilegenli, Bitiim Politiretan Esasli, Likit Su Yalitim Malzemesi 18
400 BT - 1K RAPID Tek Bilesenli, Hizli Kiirlenen, Bitiim Poliiretan Esasli, Likit Su Yalitim Malzemesi 20
2KWPU iki Bilesenli, Poliiiretan Esasli, Solventsiz, Su Depolari icin Likit Su Yalitim Malzemesi 22
TRANS ALM Tek Bilesenli, Politiretan Esasli, Alifatik Seffaf Likit Yalitim Malzemesi 24
AQUA HYBRID Poliiiretan Hibrit Esasli %100 Alifatik Su Yalitim Malzemesi 26
400 BT AQUA Tek Bilesenli, Bitiim Poliiretan Dispersiyon Esasl, Likit Su Yalitim Malzemesi 28
PU 650 2K AQUA iki Bilesenli, Poliiiretan Esasli, %100 Alifatik Son Kat Kaplama Malzemesi 30
SLC1100 Tek Bilesenli %100 Silikon Esasli Su Yalitim Malzemesi 32
SLC 1200 Tek Bilesenli %7100 Silikon Esasli Su Yalitim Malzemesi 34
AQUA STP MS Polimer Esasli Su Yalitim Malzemesi 36

POLYUREA SU YALITIM URUNLERI

COLD POLYUREA iki Bilesenli, Hizli Kiirlenen, Siirme Poliiirea, Su Yalitim Malzemesi

BiTUM ESASLI SU YALITIM URUNLERI

BIiTUM-2K PLUS

iki Bilesenli, Bitiim Kauguk Esasl, Su Yalrtim Malzemesi
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BITUM-2K

CLEVERSEAL PU 35

iki Bilesenli, Bitiim Kaucuk Esasli, Su Yalrtim Malzemesi

POLIURETAN MASTIKLER

Tek Bilesenli, Yiiksek Modiillii, Politiretan Derz Dolgu Mastigi

CLEVERSEAL PU 2K DOKME

iki Bilesenli, Poliiiretan Esasli, Genis Yatay Derzler icin Dolgu Malzemesi

POLIURETAN ENJEKSiYON

PU INJECTION
POLIURETAN ASTARLAR

Tek Bilesenli, Diisiik Viskoziteli, Esnek Pu Esasli, Enjeksiyon Reginesi

46

PU PRIMER 200 Tek Bilegenli, Poliiretan Esasli, Astar Malzemesi 50
AQUA PU PRIMER 2K iki Bilesenli, Dilsiik Viskoziteli Pu Dispersiyon Esasli, Hizli Kuruyan Astar Malzemesi 52
PU UNIVERSAL iki Bilesenli, Solventsiz Poliiiretan Astar 54
TILE PRIMER Tek Bilesenli, Emici Olmayan Yiizeyler icin Astar Malzemesi 56
PRIMER PVC Tek Bilesenli, PVC Membranlar i¢in Temizleme ve Yiizey Astar Malzemesi

EPOKSIi ASTARLAR

AQUA EPOXY PRIMER iki Bilesenli, Diisiik Viskoziteli, Su Bazli Epoksi Astar Malzemesi

EPOXY PRIMER iki Bilesenli, Solvent icermeyen, Epoksi Astar Malzemesi 62
EPOXY PRIMER WB iki Bilesenli, Su Bazli,Nem Toleransl, Epoksi Astar Malzemesi 64
EP PRIMER SLC iki B|Ie§enI| Dolgulu Su Bazl Epoksi Astar Malzemesi

POLIURETAN KAPLAMALA

EPOXY REPAIR

PU640TC-1K Tek Bilesenli, Poliiiretan Esasl,Seffaf, Alifatik Son Kat Kaplama Malzemesi

PU600TC- 1K Tek Bilesenli, Poliiiretan Esasl, Elastik, Seffaf, Alifatik Son Kat Kaplama Malzemesi 70
PU650TC- 1K Tek Bilegenli, Poliiretan Esasli, Elastik Renkli, Alifatik Son Kat Kaplama Malzemesi 72
PU 640 TC - 2K iki Bilesenli, Poliiiretan Esasli, Renkli, Alifatik Son Kat Kaplama Malzemesi 74
PUR FLEX iki Bilesenli, Poliiiretan Esasli, Self-leveling Kaplama

YARDIMCI URUNLER

iki Bilesenli, Epoksi Esasli, Tamir, Ankraj ve Montaj Harci

PU ACC CATALYST

Tek Bilesenli, Poliiiretan i¢in Reaksiyon Hizlandirici

80
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POLIURETAN SU YALITIM URUNLERI

PU 110 PLUS

TANIM

PU 110 PLUS tek bilesenli, diisiik viskoziteli, poliiiretan esasl, likit su yalitimi
malzemesidir. Havadaki nem ile kiirlenerek, dayanikli ve elastik bir film
tabakasi olusturur. PU 110 PLUS diisiik viskoziteli olmasi sebebiyle piiskiirtme
uygulamasina uygundur.

UYGULAMA ALANLARI

- Otoparklar,

- Sulama kanallan,

- Asfalt membranlar,

- Koprii platformlari,

- Stadyum tribiinleri,

- Algi ve cimento paneller,

« Teras, veranda ve balkonlar,

- Uzeri kapatilmayan catilar,

- Kaplama alti islak hacimler, (banyo, mutfak vb.)
- EPDM Membranlar.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Kolay uygulanir (fira, rulo ya da piiskiirtiilerek).

- Uygulandiginda ek yeri olusmasina veya sizinti ihtimaline yer vermeyen,

tek parca halinde bir film tabakasi olusturur.

- Siirekli su temasina dayaniklidir.

« -40°Cve +80°C dereceler arasinda mekanik ozelliklerini korur.

- Su buharina karsi gecirgenligi etkindir. Nefes alan bir yapiya sahip
oldugundan katman altinda nem birikimine neden olmaz.

- Malzeme zarar gordiigiinde yine PU 110 PLUS ile hizli bir gekilde tamir edilebilir.
- Yiizeye miikemmel yapisma saglar.

- Miikemmel UV direncine sahiptir.

- Miikemmel kimyasal dayanimi vardir.

- Beyaz rengi sayesinde giines enerjisini biiyiik oliide yansitarak, uygulandig
zeminin altindaki yapinin isisinin artmasini hissedilir dl¢tide engeller.

« Miikemmel mekanik dzelliklere, yirtilma ve gerilme direncine sahiptir.

- Tamamen kiirlendikten sonra toksik madde icermez.

YUZEY STANDARTLARI

- Sertlik: R28 = 15 Mpa

+ Nem:W<%10

- Sicaklik: +5 °Cve +35 °C

- Bagil Nem: <%85

Detayl bilgi icin teknik departmanimiza danisiniz.

UYGULAMA PROSEDURU

o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama oncesinde yag, gres, parafin atiklar, cimento serbeti, gevsek
parcaciklar, kalip ayiniai ajanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi aderansi ve
yapismayi zayiflatacak etkenler yiizeyden arindinlmalidir. Yiizey yiiksek basingli
su ile yikandiktan sonra iyice kurutulmalidir. Yiizey bozukluklari uygun iiriinler
ile tamir edilmelidir.

e ASTARLAMA
Beton, ¢imento ya da sap gibi emici yiizeyler icin PU PRIMER 200 ya da EPOXY
PRIMER kullanilmalidir. Nemli yiizeylerde ise AQUA PU PRIMER 2K ya da EPOXY
PRIMER WB tercih edilmelidir. Metal, seramik gibi emici olmayan yiizeylerde
TILE PRIMER kullaniimalidir. Detayl bilgi icin astar tablosunu inceleyiniz.

Tek Bilesenli, Diisiik Viskoziteli, Poliiiretan Esash,
Likit Su Yalitim Malzemesi

» UYGULAMA

Kullanmadan dnce ambalaj agllarak diisiik devirli bir kanstinc ile 2 - 3 dakika
kangtinimahidir. Ihtiya¢ duyulmasi durumunda piiskiirtme uygulamasi igin
maksimum %5 - %7 oraninda CLEVER 001 ilave ediniz. Onceden astarlanmis
yiizeye, rulo, ¢ek-pas ya da firca yardimiyla tiim yiizey kaplanana kadar, iriin
dokiilerek minimum 2 kat olarak siirilmelidir. Ilk kat uygulandiktan sonra
minimum 6, maksimum 24 saat sonra ikinci kat uygulanmalidir. Ikinci kat icin
belirtilen siire icerisinde uygulama yapilamamis ise, uygulama yapmadan once
CLEVER POLYMERS'in teknik ofisine bilgi ve ¢oziimler icin danisiniz. Soguk
havalarda kurumanin hizlanmasini artirmak icin, istenirse ACC CATALYST iiriiniiniin
kullaniimasi onerilir. Inceltme islemi icin teknik departmanimiza danisiniz.

UYGULAMA UYARILARI

- Uzeri kapatilmayan, agik hava kosullarina veya yaya trafigine maruz kalan
alanlara uygulanan poliiiretan bazli su yalitimi driinlerinin dayanimini ve
kullanim 6mriinii uzatmak icin iizeri PU 650 TC-1K veya PU 600 TC-1K alifatik
esnek son kat malzemesi ile kaplanmalidir.

- Saglam olmayan yiizeyler icin onerilmez.

- Kimyasal islem goren sularin bulundugu yiizme havuzlarinin su izolasyonlarinda
kullaniimaz.

TUKETIM

- Birinci Kat (min.): 0,75 - 0,90 kg/m’

- ikindi Kat (min.): 0,75 - 0,90 kg/m?

- Piiskiirtme uygulamasi (her kat icin): 0,75 - 0,90 kg/m’
- Toplam tiiketim (minimum): 1,50 - 1,80 kg/m’

TEMIZLIK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler CLEVER 001 ile temizlenmelidir.
Rulolar tek kullanimhktir, ikinci kez kullaniimaz.

AMBALAJ VE RENK

5 kg ve 25 kg metal tenekelerde, beyaz renktedir.

SAKLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda,
maksimum 12 ay saklanabilir. Agilan iiriin en kisa siirede kullanilmalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullaniimalidir. Uriin ciplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama
sirasinda eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullanilmalidir.
Malzemenin gozle temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama
sirasinda yeterli miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin
CLEVER POLYMERS teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS)
isteyiniz.




CLEVER

Polymers

TEKNIK BiLGi
NITELIK YONTEM OZELLIK

Kaplama Tipi Clever Lab. Tek Bilegenli Poliiiretan

Yogunluk ASTM D 1475 /EN IS0 2811-1(+20°C) | 1,35 (20,05) gr/ cm’

Viskozite ASTM D 4287 (+25°C) 2000 - 5000 cp

Tutusma Noktasi ASTM D93 42°C

Su Buharn Gegirgenligi ASTM E96 0,8 gr/m’ saat

Parlaklik (lever Lab. Yan Parlak

Uygulama Sicakligi Clever Lab. +5°Cila +35°C

Ani Siirede Sok Isi Clever Lab. 200°C - Gegti 8

Kati Madde Clever Lab. 90% (+5) :.

Sertlik ASTM D2240, DIN 53505, EN IS0 R868 > 60 (Shore A) c:

Kopma Genlesme Yiizdesi ASTM D 412 (+23°C) > 500% =

Kopma Mukavemeti ASTM D 412 (+23°C) > 8 N/mm? ﬂ

Betona Yapisma TSE EN 1542 (+23°C) > 2N /mm? >

%300 Uzamadan Sonra Gerilme Durumu ASTM D412 <3% Z

QuV ASTM 653 2000 saat - Gecti wn

Servis Sicakligi (lever Lab. -40ila +80°C c

ilk Kuruma Zamani 25°C/ 55% RH 6 saat ;

Yeniden Kat Atma (lever Lab. 6ila 24 Saat aras| -

Hidroliz (%8 KOH, 50 °C'da 15 Giin) Clever Lab. Elastomerik Ozelliginde Belirgin Bir Degisme Gériilmedi :l

Hidroliz (H,0, 30 Giin Doniisiimlii, 60-100 °C) Clever Lab. Elastomerik Ozelliginde Belirgin Bir Degisme Gériilmedi E

HCL (PH=2,RT de 10 Giin) (lever Lab. Elastomerik Ozelliginde Belirgin Bir Dedisme Goriilmedi N

Termal Direng (80 °C'da 100 Giin) EOTATRO11 Gegti g.
* Viskozite +25°C'de EN 150 3219 standartlarina gore olciilmiistiir. Viskozite 1si ile ters orantili olarak artis gostermektedir. c:

=
m

NOT: Bu dokiiman bir iriin tanim agiklamasi degjldir, tim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin ireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolays, isbu bilgiler E.

garanti digidir. ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya disiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadir. Uretici, @iriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hichir sorumlulugu dstiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar icin
detayli tavsiyeler/dneriler almak icin Clever Polymers'e bagvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gegerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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POLIURETAN SU YALITIM URUNLERI

PU110

TANIM

PU 110 tek bilegenli, kolay uygulanan, poliiiretan esasl, likit su yalitimi
malzemesidir. Havadaki nem ile kiirlenerek elastik ve dayanikli bir film tabakasi
olusturur.

UYGULAMA ALANLARI

- Otoparklar,

« Sulama kanallari,

- Asfalt membranlar,

- Algi ve cimento panelleri,

« Uzeri kapatilmayan catilar,

- I¢ ve dig uygulama alanlar,

- Teras, veranda ve balkon,

- Kaplama alti islak hacimler (banyo, mutfak vb.).

OZELLIKLER VE AVANTAJLARI

- ETAG 005 gore W3 test sertifikalidir.

- Kolay uygulanir (fira, rulo ya da piiskiirtiilerek).

- Uygulandiginda ek yeri olusmasina veya sizintiya sebep olmayan, tek parca
film tabakasi olusmasini saglar.

- Siirekli su temasina direnglidir.

«-40°C ve +90°C dereceler arasinda mekanik dzelliklerini korur.

- Su buharina karsi gegirgenligi etkindir, nefes alan bir yapiya sahip oldugundan
katman altinda nem birikimine neden olmaz.

- Malzeme zarar gdrdiigiinde yine PU 110 ile hizli bir sekilde tamir edilebilir.
+ Miikemmel UV direnci vardir.

- Miikemmel kimyasal dayanimi vardir.

YUZEY STANDARTLARI

- Sertlik: R28 = 15 Mpa

» Nem: W<%10

« Sicaklik: +5 °Cve +35 °C

- Bagil Nem: <%85

Detayl bilgi icin teknik departmanimiza danisiniz.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama oncesinde yag, gres, parafin atiklari, ¢cimento serbeti, gevsek
parcaciklar, kalip ayinia ajanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi aderansi ve
yapismayi zayiflatacak etkenler yiizeyden arindinlmalidir. Yiizey yiiksek basingli
su ile yikandiktan sonra iyice kurutulmalidir. Yiizey bozukluklari uygun
iiriinlerle tamir edilmelidir.

o ASTARLAMA

Beton, ¢imento ya da sap gibi emici yiizeyler icin PU PRIMER 200 ya da
EPOXY PRIMER kullaniimalidir. Nemli yiizeylerde ise AQUA PU PRIMER 2K ya da
EPOXY PRIMER WB tercih edilmelidir. Metal, seramik gibi emici olmayan
yiizeylerde TILE PRIMER kullanilmaldir. Detayl bilgi icin astar tablosunu
inceleyiniz.

Tek Bilegenli, Kolay Uygulanan, Poliiiretan Esasl,
Likit Su Yalitim Malzemesi

* UYGULAMA

Kullanmadan dnce ambalaj acilarak diisiik devirli bir kanistirici ile 2-3 dakika
kanstinimalidir. Piiskiirtme uygulamasi icin maksimum %5 - %7 oraninda
CLEVER 001 ilave ediniz. Onceden astarlanmis yiizeye, rulo, cek-pas ya da firca
yardimiyla tiim yiizey kaplanana kadar, iiriin dokiilerek minimum 2 kat olarak
siiriilmelidir. ilk kat uygulandiktan sonra minimum 6, maksimum 24 saat sonra
ikindi kat uygulanmalidir. ikinci kat icin belirtilen siire icerisinde uygulama
yapilamamig ise, uygulama yapmadan dnce CLEVER POLYMERS'in teknik ofisine
bilgi ve ¢bziimler icin daniginiz. Soguk havalarda kurumanin hizlanmasini
artirmak icin, istenirse ACC CATALYST iiriiniiniin kullaniimasi 6nerilir. inceltme
islemi icin teknik departmanimiza danisiniz.

UYGULAMA UYARILARI

- Uzeri kapatimayan, agk hava kosullarina veya yaya trafigine maruz kalan
alanlara uygulanan poliiiretan bazli su yalitimi iriinlerinin dayanimini ve
kullanim 6mriinii uzatmak icin Gizeri PU 650 TC-1K veya PU 600 TC-1K alifatik
esnek son kat malzemesi ile kaplanmalidir.

- Saglam olmayan yiizeyler icin dnerilmez.

- Kimyasal islem goren sularin bulundugu yiizme havuzlarinin su izolasyonlarinda
kullaniimaz.

TUKETIM

- Birindi Kat (min.): 0,70 - 0,90 kg/m?

« Ikinci Kat (min.): 0,70 - 0,90 kg/m?

- Piiskiirtme uygulamasi (her kat icin): 0,75 - 0,90 kg/m?
- Toplam tiiketim (minimum): 1,40 - 1,80 kg/m?

TEMIZLIK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler CLEVER 001 ile temizlenmelidir.
Rulolar tek kullanimliktir, ikinci kez kullanilmaz.

AMBALA) ve RENK

5 kg ve 25 kg metal tenekelerde beyaz ve gri renktedir.

o .o

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda,
maksimum 12 ay saklanabilir. Agilan iiriin en kisa siirede kullanilmalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin ciplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama
sirasinda eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullanilmalidir.
Malzemenin gozle temasi halinde derhal bol su ile yikanmaldir. Uygulama
sirasinda yeterli miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin
CLEVER POLYMERS teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS)
isteyiniz.



NITELIK

TEKNIK BiLGi
YONTEM

CLEVER

Polymers

OZELLIK

Kaplama Tipi Clever Lab. Tek Bilesenli Poliiiretan

Yogunluk ASTM D 1475 / EN'1SO 2811-1 (+-20°C) 1,40 £0,05 gr/cm’

Viskozite ASTM D4287 (+25°C) 3000- 6000 cp

Tutugma Noktasi ASTM D93 35°C

Su Buhari Gegirgenligi ASTM E96 0,8 gr/m? saat

Parlakhk Clever Lab. Yan Parlak

Uygulama Sicakhgi Clever Lab. +5°Cila +35°C

Ani Siirede Sok Isi Clever Lab. 200°C - Gecti

Kati Madde Clever Lab. %85 (£5)

Sertlik ASTM D2240, DIN 53505, EN IS0 R868 60 (Shore A)

Kopma Genlesme Yiizdesi ASTM D 412 (+23°C) > %500

Kopma Mukavemeti ASTM D 412 (+23°C) > 6 N/mm?

Betona Yapisma TSE EN 1542 (+23°C) > 2 N/mm?

Quv ASTM G53 2000 saat - Gecti

Servis Sicakhigi Clever Lab. -40ila +90°C

ilk Kuruma Zamani 25°C/55% RH 4 saat

Yeniden Kat Atma Clever Lab. 6ila 24 Saat arasl

Hidroliz (%8 KOH, 50 °C'da 15 Giin) Clever Lab. Elastomerik Ozelliginde Belirgin Bir Degisme Goriilmedi
Hidroliz (H,0, 30 Giin Déniisiimlii, 60-100 °C) Clever Lab. Elastomerik Ozelliginde Belirgin Bir Degisme Goriilmedi
HCL (PH=2, RTde 10 Giin) Clever Lab. Elastomerik Ozelliginde Belirgin Bir Degisme Goriilmedi
Hidroliz (H,0, RT 100 °C 14 Giin Doniisiimlii) Clever Lab. Elastomerik Ozelliginde Belirgin Bir Degisme Goriilmedi
Termal Direng (80 °C'da 100 Giin) EOTATRO Gegti

*Viskozite +25°C'de EN IS0 3219 standartlarina gore dlgiilmiistiir. Viskozite isi ile ters orantili olarak artis gostermektedir.

AVRUPA TEKNiK ONAY ORGUTUNE (EOTA) GORE SINIFLANDIRMA

NITELIK

PU110

PU110

Ongdriilen Minumum Calisma Omrii W3 (25 yil) W2 (10y1l)
iklimsel Bélge S (sert iklim kogullan)

Kullania Yiikii P1 | P3
Cati EGimi $1-S4

Minumum Yiizey Derecesi TL3 (-20 °C)

Maksimum Yiizey Derecesi TH4 (90 °C) | TH3 (80 °C)
Harici Yangina Maruz Kalma Broof (t1, t4)

Yangina Reaksiyonu SinifE

NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim agiklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin iireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolayi, isbu bilgiler
garanti digidir. ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hichir sorumlulugu distiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar igin
detayli tavsiyeler/6neriler almak icin Clever Polymers'e basvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gecerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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POLIURETAN SU YALITIM URUNLERI

PU 120

TANIM

PU 120 tek bilesenli, poliiiretan esasli, likit su yalitimi malzemesidir. Havadaki
nem ile kiirlenerek elastik ve dayanikli bir film tabakasi olusturur.

UYGULAMA ALANLARI

- Teras, veranda ve balkon,

- Kaplama alti 1slak hacimler (banyo, mutfak vb.),
- I¢ ve dis uygulama alanlari,

- Sulama kanallar,

- Asfalt membranlar,

« Al ve cimento panelleri,

« Uzeri kapatilan catilar.

OZELLIKLER VE AVANTAJLARI

- Kolay uygulanir (firca, rulo ya da piskiirtiilerek).

- Uygulandiginda ek yeri olusmasina veya sizintiya sebep olmayan, tek parca
film tabakasi olusmasini saglar.

- Siirekli su temasina dayaniklidir.

+-30°Cve +90°C dereceler arasinda mekanik ozelliklerini korur.

- Su buharina karsi gecirgenligi etkindir. Nefes alan bir yapiya sahip oldugundan
katman altinda nem birikimine neden olmaz.

+ Malzeme zarar gordiigiinde yine PU 120 ile hizli bir sekilde tamir edilebilir.

- UV direnci vardir.

YUZEY STANDARTLARI

- Sertlik: R28 = 15 Mpa

» Nem: W<%10

« Sicaklik: +5 °Cve +35 °C

- Bagil Nem: <%85

Detayli bilgi icin teknik departmanimiza danisiniz.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama oncesinde yag, gres, parafin atiklar, c¢imento serbeti, gevsek
parcaciklar, kalip ayiriai ajanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi aderansi ve
yapismayi zayiflatacak etkenler yiizeyden arindinlmalidir. Yiizey yiiksek basinch
su ile yikandiktan sonra iyice kurutulmalidir. Yiizey bozukluklan uygun
iiriinlerle tamir edilmelidir.

» ASTARLAMA
Beton, ¢imento ya da sap gibi emici yiizeyler icin PU PRIMER 200 ya da
EPOXY PRIMER kullanilmalidir. Nemli yiizeylerde ise AQUA PU PRIMER 2K ya da
EPOXY PRIMER WB tercih edilmelidir. Metal, seramik gibi emici olmayan yiizeylerde
TILE PRIMER kullanilmalidir. Detayli bilgi icin astar tablosunu inceleyiniz.

Tek Bilesenli, Poliiiretan Esasli,
Likit Su Yalitim Malzemesi

 UYGULAMA

Kullanmadan dnce ambalaj agilarak diisiik devirli bir karistirici ile 2-3 dakika
kanstinimalidir. Piiskiirtme uygulamasi icin maksimum %5 - %7 oraninda
CLEVER 001 ilave ediniz. Onceden astarlanmis yiizeye rulo, cekpas ya da firca
yardimiyla tiim yiizey kaplanana kadar, iiriin dokiilerek minimum 2 kat olarak
siiriilmelidir. ilk kat uygulandiktan sonra minimum 6, maksimum 24 saat sonra
ikinci kat uygulanmalidir. ikinci kat icin belirtilen siire icerisinde uygulama
yapilamamigise, uygulama yapmadan dnce CLEVER POLYMERS'in teknik ofisine
bilgi ve ¢oziimler icin daniginiz. Soguk havalarda kurumanin hizlanmasini
artirmak icin, istenirse ACC CATALYST iiriiniiniin kullaniimasi 6nerilir. inceltme
islemi icin teknik departmanimiza danisiniz.

UYGULAMA UYARILARI

- Uzeri kapatilmayan, acik hava kosullarina veya yaya trafigine maruz kalan
alanlara uygulanan poliiiretan bazli su yalitimi irtinlerinin dayanimini ve
kullanim 6mriinii uzatmak icin iizeri PU 650 TC-1K veya PU 600 TC-1K alifatik
esnek son kat malzemesi ile kaplanmalidir.

- Saglam olmayan yiizeyler icin 6nerilmez.

- Kimyasal islem gdren sularin bulundugu yiizme havuzlarinin su izolasyonlarinda
kullaniimaz.

TUKETIM

- Birinci Kat (min.): 0,60 - 0,75 kg/m*

- Ikinci Kat (min.): 0,60 - 0,75 kg/m?

« Piiskiirtme uygulamasi (her kat icin): 0,75 - 0,90 kg/m”
- Toplam tiiketim (minimum): 1,20 - 1,50 kg/m*

TEMIZLIK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler CLEVER 001 ile temizlenmelidir.
Rulolar tek kullanimliktir, ikinci kez kullaniimaz.

AMBALA) ve RENK

5 kg ve 25 kg metal tenekelerde gri renktedir.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda,
maksimum 12 ay saklanabilir. Agilan iriin en kisa siirede kullanilmalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin ciplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama
sirasinda eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullaniimalidir.
Malzemenin gdzle temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama
sirasinda yeterli miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayl bilgi icin
CLEVER POLYMERS teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS)
isteyiniz.



CLEVER

Peolymers

TEKNIK BiLGi
NITELIK YONTEM OZELLIK

Kaplama Tipi (lever Lab. Tek Bilesenli Poliiiretan
Yogunluk ASTM D 1475 / EN IS0 2811-1 (+20°C) 1,45+0,05 gr/cm’
Viskozite ASTM D 4287 (+25°C) 3000 - 6000 cp
Su Buhan Gegirgenligi ASTM E96 0,8 gr/m’ saat
Parlaklik (lever Lab. Yari Parlak
Uygulama Sicakligi (lever Lab. +5°Cila+35°C
Ist Dayanimi (lever Lab. +80°Cde 100 giin 9
Ani Siirede Sok Isi (lever Lab. 200°C - Gegti 2
Kati Madde Clever Lab. %85 (£5) E;
Sertlik ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868 65 (Shore A) r’ﬁ
Kopma Genlesme Yiizdesi ASTM D 412 (+23°C) > %400 -
Kopma Mukavemeti ASTM D 412 (4+23°C) > 4N/mm? ;
Betona Yapisma TSE EN 1542 (+23°C) > 2 N/mm? (¥,
Quv ASTM @G53 2000 saat - Gecti C
Servis Sicakhgi (lever Lab. -30°Cila +90°C ;
ilk Kuruma Zamani 25°C/55% RH 6 saat :
Yeniden Kat Atma Clever Lab. 6 ila 24 Saat aras| :I
*Viskozite +25°C'de EN IS0 3219 standartlarina gire lciilmiistir. Viskozite 1si e ters orantili olarak artis géstermektedir. g
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NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim aciklamasi dedgildir, tim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin iireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolay, isbu bilgiler E.

garanti disidir. ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullaniai sorumlulugundadr. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu iistiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar igin
detayli tavsiyeler/Gneriler almak icin Clever Polymers'e basvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gegerli olup eski basimlar hiikiimsiiz kilar.
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POLIURETAN SU YALITIM URUNLERI

PU 100

PU 100 tek bilesenli, hizli kiirlenen poliiiretan esasli, likit su yalrtimi malzemesidir.
Havadaki nem ile kiirlenerek elastik, kalin ve dayanikli bir film tabakasi olusturur.

UYGULAMA ALANLARI

- Uzeri kapatilmayan catilar,

- Sulama kanallari,

- Teras, veranda ve balkonlar,

- Kaplama alti islak hacimler (banyo, mutfak, vb.),
- Otoparklar,

= Algi ve cimento paneller,

- Metal veya lifli gimentodan yapilan hafif catilar,
- I¢ ve dis uygulama alanlari,

- Koprii Platformlari,

- Stadyum tribiinleri,

- EPDM Membranlar.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

« Hizli kiirlenir (yaklasik 2 saat).

- Kabarciksiz ve kalin bir katman saglar.

- Tek kat uygulamaya uygundur.

- Kolay uygulanir (fira, rulo ya da havasiz sprey ile).

- Uygulandiginda ek yeri olusmasina veya sizintiya sebep olmayan, tek parca
membran olusturur.

- Siirekli su temasina dayaniklidir.

«-40°Cve +90°C dereceler arasinda mekanik ozelliklerini korur.

- Su buharina karsi gecirgenligi etkindir. Nefes alan bir yapiya sahip
oldugundan katman altinda nem birikimine neden olmaz.

- Malzeme zarar gdrdiigiinde yine PU 100 ile hizli ve kolay bir sekilde tamir
edilebilir.

- Miikemmel UV direnci vardir.

- Miikemmel kimyasal dayanimi vardir.

oo

YUZEY STANDARTLARI

- Sertlik: R28 = 15 Mpa

» Nem: W<%10

- Sicaklik: +5 °Cve +35 °C

- Bagil Nem: <%85

Detayl bilgi icin teknik departmanimiza danisiniz.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama oncesinde yag, gres, parafin atiklar, ¢imento serbeti, gevsek
parcaciklar, kalip ayina ajanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi aderansi ve
yapismayi zayiflatacak etkenler yiizeyden arindiriimalidir. Yiizey yiiksek basinli
su ile yikandiktan sonra iyice kurutulmalidir. Yiizey bozukluklan uygun
iiriinlerle tamir edilmelidir.

Ty A

Tek Bilegenli, Hizli Kiirlenen, Poliiiretan Esash,
Likit Su Yalitim Malzemesi

 ASTARLAMA

Beton, cimento ya da sap gibi emici yiizeyler icin PU PRIMER 200 ya da
EPOXY PRIMER kullaniimalidir. Nemli yiizeylerde ise AQUA PU PRIMER 2K ya da
EPOXY PRIMER WB tercih edilmelidir. Metal, seramik gibi emici olmayan
yiizeylerde TILE PRIMER kullaniimalidir. Detayl bilgi icin astar tablosunu
inceleyiniz.

» UYGULAMA

Kullanmadan dnce ambalaj acilarak diisiik devirli bir karistirici ile 2-3 dakika
karistinlmalidir. Piiskiirtme uygulamasi icin maksimum %5 - %?7 oraninda
CLEVER 001 ilave ediniz. Onceden astarlanan yiizeye, rulo ya da firca yardimiyla
tiim yiizey kaplanana kadar, iiriin dokiilerek bir veya iki kat olarak siiriilmelidir.
Ilk kat uygulandiktan sonra minimum 6, maksimum 48 saat sonra ikinci kat
uygulanmalidir. Ikinci kat icin belirtilen siire icerisinde uygulama yapilamamig
ise, uygulama yapmadan once CLEVER POLYMERS'in teknik ofisine bilgi ve
¢oziimler icin daniginiz. Inceltme islemi icin teknik departmanimiza danisiniz.

UYGULAMA UYARILARI

- Uzeri kapatilmayan, agik hava kosullarina veya yaya trafigine maruz kalan
alanlara uygulanan poliiiretan bazli su yalitimi driinlerinin dayanimini ve
kullanim omriinii uzatmak icin iizeri PU 650 TC-1K veya PU 600 TC-1K alifatik
esnek son kat malzemesi ile kaplanmalidir.

- Saglam olmayan yiizeyler icin 6nerilmez.

- Kimyasal islem goren sularin bulundugu yiizme havuzlarinin su izolasyonlarinda
kullaniimaz.

TUKETIM
Toplam Sarfiyat: 1,80 - 2,60 kg/m’

TEMIZLIK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler CLEVER 001 ile temizlenmelidir.
Rulolar tek kullanimliktir, ikinci kez kullanilmaz.

AMBALA) ve RENK

5 kg ve 25 kg metal tenekelerde, gri renktedir.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMR({

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 12 ay saklanabilir. Agilan iiriin en kisa siirede kullanilmalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullaniimalidir. Uriin ciplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama
sirasinda eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullaniimalidir.
Malzemenin gozle temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama
sirasinda yeterli miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin
CLEVER POLYMERS teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS)
isteyiniz.




CLEVER

Polymers

TEKNIK BiLGi
NITELIK YONTEM OZELLIK

Kaplama Tipi (lever Lab. Tek Bilegenli Poliiiretan
Yogunluk ASTM D 1475 / EN'1SO 2811-1 (+20°C) 1,40 +0,05gr/ cm’®
Viskozite ASTM D4287 (+25°C) 2000 - 5000 cp
Tutusma Noktasi ASTM D93 35°C
Su Buhar Gegirgenligi ASTM E96 0,8 gr/m’ saat
Parlaklik (lever Lab. Yari Parlak
Uygulama Sicakhgi (lever Lab. +5°Cila +35°C 8
Ist Dayanimi (lever Lab. +80°Cde 100 giin ™
Ani Siirede Sok Isi (lever Lab. 200°C - Geti E;
Kati Madde Clever Lab. 85% (£5) r’ﬁ
Sertlik ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868 70 (Shore A) =]
Kopma Genlesme Yiizdesi ASTM D 412 (+23°C) > 400% ;
Kopma Mukavemeti ASTM D 412 (+23°() > 6,5 N/mm? w
Betona Yapisma TSE EN 1542 (+23°C) > 2N /mm? c
%300 Uzamadan Sonra Gerilme Durumu ASTMA D412 <3% ;
Quv ASTM G53 2000 saat - Gecti -
Servis Sicakhgi (lever Lab. -40°Cila +90°C :I
ilk Kuruma Zamani 25°C/55% RH 2-3saat g
Yeniden Kat Atma (lever Lab. 6 ila 48 Saat Arasl C:
*Viskozite +25°C'de EN 150 3219 standartlanina gore dlgiilmiistir. Viskozite 1st ile ters orantil olarak artis gostermektedir. 2:
P
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m
NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim agiklamas! degildir, tim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlaninin ireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolayr, isbu bilgiler E,

garanti digidir. Ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya disiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hichir sorumlulugu dstiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar icin
detayli tavsiyeler/dneriler almak icin Clever Polymers'e bagvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gecerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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POLIURETAN SU YALITIM URUNLERI

PU 140

TANIM

PU 140 tek bilesenli, politiretan esasl, tiksotropik likit su yalitim malzemesidir.
Havadaki nem ile kiirlenir, kolay uygulanir ve uygulandig yiizeye kesintisiz bir
sekilde yapisarak dayanikli ve elastik bir film tabakasi olusturur.

UYGULAMA ALANLARI

- Diisey alanlar,

- Veranda ve balkonlar,

- Duvarlar,

- PU képiiklerin korunmasinda,
- Islak alanlar,

- Ciceklikler.

OZELLIKLER VE AVANTAJLARI

- Diisey yiizeylerde kolay uygulama.

- Tiksotiropiktir.

- Kolay uygulanir (rulo veya havasiz sprey ile).

- Saf bir poliiiretan oldugundan su ile siirekli temas edebilir.

«-40 °Cile +-60 °C arasindaki sicakliklarda mekanik ozelliklerini korur.
- Diisiik solventlidir.

- Tamamen kiirlendiginde toksik madde icermez.

- Su buharina karsi gecirgenligi etkindir, nefes alan bir yapiya sahip
oldugundan katman altinda nem birikimine neden olmaz.

YUZEY STANDARTLARI

- Sertlik: R28 = 15 Mpa

» Nem: W<%10

« Sicaklik: +5 °Cve +35 °C

- Bagil Nem: <%85

Detayl bilgi icin teknik departmanimiza danisiniz.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama oncesinde yag, gres, parafin atiklan, cimento serbeti, gevsek
parcaciklar, kalip ayina ajanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi aderansi ve
yapismayi zayiflatacak etkenler yiizeyden arindiriimalidir. Yiizey yiiksek basincl
su ile yikandiktan sonra iyice kurutulmahdir. Yiizey bozukluklan uygun
triinlerle tamir edilmelidir.

e ASTARLAMA

Beton, ¢imento ya da sap gibi emici yiizeyler icin PU PRIMER 200 ya da
EPOXY PRIMER kullaniimalidir. Nemli yiizeylerde ise AQUA PU PRIMER 2K ya da
EPOXY PRIMER WB tercih edilmelidir. Metal, seramik gibi emici olmayan
yiizeylerde TILE PRIMER kullaniimalidir. Detayl bilgi icin astar tablosunu
inceleyiniz.

Tek Bilesenli, Poliiiretan Esasli,
Tiksotropik Likit Su Yalitim Malzemesi

 UYGULAMA

Kullanmadan dnce ambalaj agilarak diisiik devirli bir kanistirici ile 2-3 dakika
kanstinimalidir. Piiskiirtme uygulamasi icin maksimum %5 - %7 oraninda
CLEVER 001 ilave ediniz. Onceden astarlanmis yiizeye, rulo, cekpas ya da firca
yardimiyla tiim yiizey kaplanana kadar, iiriin dokiilerek minimum 2 kat olarak
siiriilmelidir. ilk kat uygulandiktan sonra minimum 8, maksimum 24 saat sonra
ikinci kat uygulanmalidir. ikinci kat icin belirtilen siire icerisinde uygulama
yapilamamig ise, uygulama yapmadan dnce CLEVER POLYMERS'in teknik ofisine
bilgi ve ¢oziimler icin daniginiz. Soguk havalarda kurumanin hizlanmasini
artirmak icin, istenirse ACC CATALYST diriiniiniin kullaniimasi 6nerilir. inceltme
islemi icin teknik departmanimiza daniginiz.

UYGULAMA UYARILARI

- Uzeri kapatilmayan, ack hava kosullarina veya yaya trafigine maruz kalan
alanlara uygulanan poliiiretan bazlh su yalitimi driinlerinin dayanimini ve
kullanim 6mriinii uzatmak igin iizeri PU 650 TC-1K veya PU 600 TC-1K alifatik
esnek son kat malzemesi ile kaplanmaldir.

- Saglam olmayan yiizeyler icin dnerilmez.

- Kimyasal islem gdren sularin bulundugu yiizme havuzlarinin su izolasyonlarinda
kullanilmaz.

TUKETIM

- Toplam tiiketim (minimum): 1,50 - 1,80 kg/m?

TEMIZLIK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler CLEVER 001 ile temizlenmelidir.
Rulolar tek kullamimliktir, ikinci kez kullanilmaz.

AMBALA) ve RENK

5 kg ve 25 kg metal tenekelerde gri renktedir.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda,
maksimum 12 ay saklanabilir. Acilan diriin en kisa stirede kullanilmalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin ciplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama
sirasinda eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullaniimalidir.
Malzemenin gozle temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama
sirasinda yeterli miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin
CLEVER POLYMERS teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS)
isteyiniz.



CLEVER

Polymers

TEKNIK BILGI
NITELIK YONTEM OZELLIK

Kaplama Tipi (lever Lab. Tek Bilesenli Poliiiretan
Yogunluk ASTM D 1475/ EN1S0 2811-1 (+20°C) 1,35 gr/em’® (0,05)
Viskozite ASTM D 2196-86 / EN 150 3219 (+25°C) 5000 - 10.000 cp

Su Buhar Gegirgenligi ASTM E96 0,8 gr/m? saat
Uygulama Sicakligi (lever Lab. +5°Cila +35°C
Sertlik ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868 > 60 (Shore A)
Kopma Genlesme Yiizdesi ASTM D 412 (+23°C) > 800%

Kopma Mukavemeti ASTMD 412 (+23%) > 2 N/mm’

Servis Sicakhgi (lever Lab. -40ila +60°C ;
ilk Kuruma Zamani 25°C/ 55% RH 6 saat

Yeniden Kat Atma (lever Lab. 6ila 24 Saat aras|

Su Emilimi (RT 7 giin) Clever Lab. %1

*Viskozite +25°C'de EN IS0 3219 standartlarina gére dlctilmiistiir. Viskozite isi ile ters orantili olarak artis gostermektedir.

IH3TINNUN WILITYA NS NYL134NIT0d

NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim agiklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven ercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin ireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolays, isbu bilgiler
garanti disidir. Ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullaniai sorumlulugundadr. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu istiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar igin
detayli tavsiyeler/Gneriler almak icin Clever Polymers'e basvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar geerli olup eski basimlart hiikiimsiiz kilar.
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POLIURETAN SU YALITIM URUNLERI

PU 130

TANIM

PU 130 tek bilesenli, poliiiretan esasli, ekonomik likit su yalitimi malzemesidir.
Havadaki nem ile kiirlenerek, kolay uygulanan, elastik ve dayanikli bir film
tabakasi olusturur.

UYGULAMA ALANLARI

- Uzeri kapatilan alanlar,

- Al ve cimento panelleri,

- Uzeri kapatilan catilar,

- Ic ve dis uygulama alanlar,

- Teras, veranda ve balkon,

- Kaplama alti 1slak hacimler (banyo, mutfak vb.)

OZELLIKLER VE AVANTAJLARI

- Diisiik maliyetlidir ve yiiksek performanslidir.

- Kolay uygulanir (fira, rulo ya da piiskiirtiilerek).

- Uygulandiginda ek yeri olusmasina veya sizintiya sebep olmayan, tek parca
film tabakasi olusmasini saglar.

- Siirekli su temasina dayaniklidir.

+-40°Cve +60°C dereceler arasinda elastikiyetini ve mekanik dzelliklerini korur.
- Su buharina karsi gegirgenligi etkindir. Nefes alan bir yapiya sahip oldugundan
katman altinda nem birikimine neden olmaz.

- Malzeme zarar gérdiigiinde yine PU 130 ile hizli bir sekilde tamir edilebilir.

- Yiizeye miikemmel yapisma saglar.

- Tamamen kiirlendiginde toksik madde icermez.

.o

YUZEY STANDARTLARI

- Sertlik: R28 = 15 Mpa

» Nem:W<%10

» Sicaklk: +5 °Cve +35 °C

- Bagil Nem: <%85

Detayl bilgi icin teknik departmanimiza danisiniz.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama oncesinde yag, gres, parafin atiklar, ¢imento serbeti, gevsek
parcaciklar, kalip ayirial ajanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi aderansi ve
yapismayi zayiflatacak etkenler yiizeyden arindiriimalidir. Yiizey yiiksek basinch
su ile yikandiktan sonra iyice kurutulmalidir. Yiizey bozukluklan uygun
iiriinlerle tamir edilmelidir.

* ASTARLAMA

Beton, ¢imento ya da sap gibi emici yiizeyler i¢in PU PRIMER 200 ya da
EPOXY PRIMER kullanilmalidir. Nemli yiizeylerde ise AQUA PU PRIMER 2K ya da
EPOXY PRIMER WB tercih edilmelidir. Metal, seramik gibi emici olmayan
yiizeylerde TILE PRIMER kullanilmalidir. Detayh bilgi icin astar tablosunu
inceleyiniz.

Tek Bilesenli, Poliiiretan Esasli,
Likit Su Yalitim Malzemesi

 UYGULAMA

Kullanmadan dnce ambalaj agilarak diisiik devirli bir kanistirici ile 2-3 dakika
kanstinimalidir. Piiskiirtme uygulamasi icin maksimum %5 - %7 oraninda
CLEVER 001 ilave ediniz. Onceden astarlanmis yiizeye, rulo, cekpas ya da firca
yardimiyla tiim yiizey kaplanana kadar, iiriin dokiilerek minimum 2 kat olarak
siiriilmelidir. ilk kat uygulandiktan sonra minimum 8, maksimum 24 saat sonra
ikinci kat uygulanmalidir. ikinci kat icin belirtilen siire icerisinde uygulama
yapilamamig ise, uygulama yapmadan dnce CLEVER POLYMERS'in teknik ofisine
bilgi ve ¢oziimler icin daniginiz. Soguk havalarda kurumanin hizlanmasini
artirmak icin, istenirse ACC CATALYST iiriiniiniin kullanilmasi onerilir. Uzerine
seramik kaplanacak ise ikinci kat kurumadan izerine silis kumu serpilmelidir.
inceltme islemi icin teknik departmanimiza danisiniz.

UYGULAMA UYARILARI

« Uzeri kapatilmayan, ack hava kosullarina veya yaya trafigine maruz kalan
alanlara uygulanan politiretan bazli su yalitimi diriinlerinin dayanimini ve kullanim
omriinii uzatmak icin tizeri PU 650 TC-1K veya PU 600 TC-1K alifatik esnek son kat
malzemesi ile kaplanmalidir.

- Saglam olmayan yiizeyler icin onerilmez.

- Kimyasal islem goren sularin bulundugu yiizme havuzlarinin su izolasyonlarinda
kullaniimaz.

TUKETIM

« Birinci Kat (min.): 0,70 - 0,90 kg/m?

« ikinci Kat (min.): 0,70 - 0,90 kg/m?

- Piiskiirtme uygulamasi (her kat icin): 0,75 - 1,00 kg/m?
- Toplam tiiketim (minimum): 1,40 - 1,80 kg/m?

TEMIZLIK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler CLEVER 001 ile temizlenmelidir.
Rulolar tek kullanimhiktir, ikinci kez kullanilmaz.

AMBALA) ve RENK

5 kg ve 25 kg metal tenekelerde gri renktedir.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda,
maksimum 12 ay saklanabilir. Agilan iiriin en kisa siirede kullanilmalidir.

.o n

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullaniimalidir. Uriin giplak ategle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama sirasinda
eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullaniimalidir. Malzemenin gozle
temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama sirasinda yeterli
miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin CLEVER POLYMERS
teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.



CLEVER

Peolymers

TEKNIK BILGI
NITELIK YONTEM OZELLIK

Kaplama Tipi (lever Lab. Tek Bilesenli Poliiiretan
Yogunluk ASTM D 1475/ EN1S0 2811-1 (+20°C) 1,40 +0,05 gr/cm’
Viskozite ASTM D 4287 (+25°C) 2500 - 5000 cp

Su Buhar Gegirgenligi ASTM E96 0,8 gr/m’ saat
Uygulama Sicakligi (lever Lab. +5°Cila +35°C

Kati Madde (lever Lab. %85 (+/-5)

Sertlik ASTM D2240, DIN 53505, EN 150 R868 60 (Shore A)

Kopma Genlegme Yiizdesi ASTM D 412 (+23°C) %1000

Kopma Mukavemeti ASTM D 412 (4+23°C) > 2N/mm? ;
Betona Yapisma TSE EN 1542 (+23°C) > 2N/ mm?

Servis Sicakhgi (lever Lab. -40ila +60°C

ik Kuruma Zamani 25°C/55% RH 2-3 saat

Yeniden Kat Atma (lever Lab. 6ila 24 Saat aras|

*Viskozite +25°C'de EN IS0 3219 standartlarina gére dlgilmiistiir. Viskozite isi ile ters orantili olarak artis gostermektedir.

IH3TINNUN WILITYA NS NYL134NIT0d

NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim agiklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven ercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin ireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolays, isbu bilgiler
garanti disidir. Ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadr. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu iistiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar igin
detayli tavsiyeler/Gneriler almak icin Clever Polymers'e basvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar geerli olup eski basimlart hiikiimsiiz kilar.
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POLIURETAN SU YALITIM URUNLERI

PU SMART FLEX

PU SMART FLEX, tek bilesenli poliiiretan / poliiirea esasli soguk uygulanan,
ozellikle koprii platformlarinin yalitimi ve yiiksek aginma gerektiren yerler icin
gelistirilen likit membrandir. Diisik ve yiiksek sicakliklarda miikemmel
elastikiyet ve catlak kopriileme saglar.

UYGULAMA ALANLARI

« Koprii platformlan, (Asfalt kdpriiler)

- Zeminler,

«Tiinel, park platformlari gibi yeralti uygulamalan,

- Teras veranda ve balkonlar,

+ Yiiksek asinma ve yogun trafige acik alanlarda top coat uygulamasiyla kullanilir.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

« Yiiksek catlak kopriileme ozellii vardir.

« Kolay uygulanir (Firca, rulo yada havasiz sprey ile).

« Ekstra yapistirma katmanina gerek kalmadan asfalt kaplamaya miikemmel
uyum saglar.

- Hidrofobiktir.

- Termal direnci yiiksektir.

« Yiiksek kimyasal direnci vardir.

- Makina yagi, benzin ve gaz gibi maddelere dayanimi vardir.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama dncesinde yag, gres, parafin atiklar, cimento serbeti, gevsek
parcaciklar, kalip ayina ajanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi aderansi ve
yapismayl zayiflatacak etkenler yiizeyden arindinimalidir. Yiizey yiiksek
basingli su ile temizlendikten sonra iyice kurutulmalidir. Yiizey bozukluklari
uygun iiriinlerle tamir edilmelidir.

o ASTARLAMA

Beton, ¢imento ya da sap gibi emici yiizeyler icin PU PRIMER 200 ya da
EPOXY PRIMER kullaniimalidir. Nemli yiizeylerde ise AQUA PU PRIMER 2K ya da
EPOXY PRIMER WB tercih edilmelidir. Metal, seramik gibi emici olmayan
yiizeylerde TILE PRIMER kullanilmalidir. Detayli bilgi icin astar tablosunu
inceleyiniz.

* UYGULAMA
Kullanmadan 6nce ambalaj agilarak dilsiik devirli bir kanstinci ile 2 - 3 dakika
kanstimlmaldur. Ihtiya¢ duyulmasi durumunda piiskiirtme uygulamasi icin
maksimum %5 - %7 oraninda CLEVER 001 ilave ediniz. Onceden astarlanmig
yiizeye, rulo, cek-pas ya da firca yardimiyla tim yiizey kaplanana kadar
siirtilmelidir. Detayli bilgi icin astar tablosunu inceleyiniz.

Tek Bilesenli, Poliiiretan / Poliiirea Esash, Asinma Direnci
Yiiksek Alanlar I¢in Gelistirilmis Likit Su Yalitim Malzemesi

UYGULAMA UYARILARI

- Saglam olmayan yiizeyler icin onerilmez.
- Kimyasal islem géren sularin bulundugu yiizme havuzlarinin su izolasyonlarinda
kullaniimaz.

TUKETIM

« Piiskiirtme (her kat icin) 0,75 - 0,90 kg/m2
- Toplam tiiketim (minimum): 1,50 - 1,80 kg/m?2
« Koprii uygulamalarinda (minimum) 2,50 kg/m?

TEMIZLIK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler CLEVER 001 ile temizlenmelidir.
Rulolar tek kullanimliktir, ikinci kez kullanilmaz.

AMBALA) ve RENK

25 Kg Metal Kovada Gri Renktedir.

o .o

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin agimamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 12 ay saklanabilir. Agilan iiriin en kisa siirede kullaniimalidir.

.o .

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriinii iplak atesle
temas edilmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama
sirasinda eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullaniimalidir.
Malzemenin gozle temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama
sirasinda yeterli miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin
CLEVER POLYMERS teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS)
isteyiniz.



CLEVER

Polymers

TEKNIK BiLGi

NITELIK YONTEM OZELLIK
Kaplama Tipi (lever Lab. Tek Bilesenli Politiretan / Poliiirea
Yogunluk ASTM D 1475 / EN IS0 2811-1 (+20°C) 1,45 (£0,05) gr / cm®
Vizkosite ASTM D 2196-86 / EN 150 3219 (+25°C) 2000 - 5000 cp
Su Buhari Gegirgenligi ASTM E96 0,8 gr/ m’ saat
Parlaklik Clever Lab. Yari Parlak
Uygulama Sicaklig (lever Lab. +5°Cila +35°C
Ist Dayanimi EOTATRO11 80°Cde 100 giin gecti L)
Ani Siirede Sok Isi (lever Lab. 220°C - Gecti 2
Kati Madde (lever Lab. 85% (%5) E;
Sertlik ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868 >80 (Shore A) )
Kopma Genlesme Yiizdesi ASTM D 412 (+23°C) > 350% ﬂ
Kopma Mukavemeti ASTM D 412 (+23°C) >7N/mm? ;
Betona Yapisma TSE EN 1542 (+23°C) > 2N/ mm? w
Quv ASTM G154 2000 saat-Gegti c
Asinma Direnci (TABER) ASTM D4060-14 30 mq loss (C517/1000/1000) '<
Servis Sicakhgi (lever Lab. -40°Cto +80°C |E
ilk Kuruma Zamani 25°C/ 55% RH 6 saat E
Yeniden Kat Atma Zamani (lever Lab. 6 ila 24 Saat g
*Viskozite +25°C'de EN IS0 3219 standartlanina gdre olciilmilstir. Viskozite istile ters orantili olarak artis gostermektedir. c:
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NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim agiklamas! degildir, tim bilgiler iyi bir giiven gercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin iireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolay, isbu bilgiler E.

garanti digidir. ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hichir sorumlulugu iistiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar icin
detayl tavsiyeler/oneriler almak icin Clever Polymers'e basvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gecerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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POLIURETAN SU YALITIM URUNLERI

400 BT-2K

TANIM

400 BT-2K, iki bilesenli, bitiim poliiiretan esasli ve bitiim ihtiva eden, soguk
uygulanan likit su yalitimi malzemesidir. Uygulandigi hemen her yiizeye
miikemmel yapisarak, bitki kok dayanimli ve %2000 elastikiyete sahip bir film
tabakasi olusturur.

UYGULAMA ALANLARI

- Yesil catilar ve botanik bahce teraslar,

- Su tanklari (igme suyu depolari haric),

- Temeller,

« Zeminler,

- Sulama kanallari,

- Koprii platformlari,

- A¢-Kapa tiineller,

- Banyo, veranda, teras ve atilar (fayans altina),
- Al ve cimento paneller,

« Asfalt membranlar,

- Metal ve lifli cimentodan yapilan hafif catilar.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Kolay uygulanir.

- Uygulandiginda ek yeri olusmasina veya sizintiya sebep olmayan, tek parca
film tabakasi olusmasini saglar.

- Bitki kokii dayanimi test sertifikalidir.

- ETAG 005 gore W3 test sertifikalidir.

- Durgun suya ve donmaya dayaniklidir.

- Su buhari gegirgenlik 6zelligi vardir.

- -40°C ve +80°C dereceler arasinda mekanik dzelliklerini korur.

- Soguga karsi direnclidir. -40°C’ye kadar elastikiyetini korur.

- Kimyasallara karsi etkin direng saglar.

- Derz malzemesi olarak da kullanilabilir.

- Elastomerik Hidrofobik yapiya sahiptir.

- Miikemmel mekanik ozelliklere sahiptir. Uzama, gerilme, yirtilma ve asinma
direncine sahiptir.

YUZEY STANDARTLARI

- Sertlik: R28 = 15 Mpa

+Nem: W <%10

- Sicaklik: +-5°C ve +35°C

- Bagil Nem: <85%

Detayl bilgi icin teknik departmanimiza danisiniz.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama oncesinde yag, gres, parafin atiklar, ¢imento serbeti, gevsek
parcaciklar, kalip ayirici ajanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi aderansi ve
yapismayi zayiflatacak etkenler yiizeyden arindirilmalidir. Yiizey yiiksek basinl
su ile temizlendikten sonra iyice kurutulmaldir. Yiizey bozukluklari uygun
tiriinlerle tamir edilmelidir.

o ASTARLAMA

Beton, ¢imento ya da sap gibi emici yiizeyler icin PU PRIMER 200 ya da
EPOXY PRIMER kullaniimalidir. Nemli yiizeylerde ise AQUA PU PRIMER 2K ya da
EPOXY PRIMER WB tercih edilmelidir. Metal, seramik gibi emici olmayan
yiizeylerde TILE PRIMER kullanilmalidir. Detayl bilgi icin astar tablosunu
inceleyiniz.

ki Bilesenli, Bitiim Poliiiretan Esasl,
Likit Su Yalitim Malzemesi

* UYGULAMA

Uriinler 6nce ayn ayn ambalajlar aglarak diisiik devirli bir kanstina ile
2-3 dakika kanistinlmalidir. Sonra A ve B bilegenleri birlestirilip yine diisiik
devirli bir kanstinci ile minimum 3-4 dakika daha kanistirilarak kullanima hazir
hale getirilir. Hazirlanan karisimin kullanim siiresi, +20°Cde 30 ila 45 dakika
arasindadir. Hava sicakhigindaki degisime bagli olarak kullanim siiresi kisalabilir
ya da artabilir. Ana kat siirilmeden nce Tmm'den daha genis catlaklarin
lizerine catlak kopriileme icin 400 BT-1K veya 400 BT-2K uygulanmalidir.
Hazirlanan bilesen onceden astarlanmig yiizeye rulo, cek-pas ya da firca
yardimiyla tiim yiizey kaplanana kadar, iiriin dokiilerek minimum 2 kat olarak
siiriilmelidir. ilk kat uygulandiktan sonra minimum 6, maksimum 24 saat sonra
ikinci kat uygulanmalidir. Ikinci kat icin belirtilen siire icerisinde uygulama
yapilamamig ise, uygulama yapmadan dnce CLEVER POLYMERS'in teknik ofisine
bilgi ve ¢oziimler icin danisiniz. ihtiyaca bagh olarak tek kat olarak da uygulama
yapilabilir. Bu durumda minimum 1,5 ila 2,0 Lt./m? olarak uygulanmalidir.

UYGULAMA UYARILARI

- 400 BT-2K uygulandiktan sonra iizeri kapatiimalidir.

- Saglam olmayan yiizeyler icin 6nerilmez.

- Kimyasal islem goren sularin bulundugu yiizme havuzlarinin su izolasyonlarinda
kullaniimaz.

TUKETIM

- Birinci Kat (min.): 0,75 - 1,00 Lt./m’
- ikinci Kat (min.): 0,75 - 1,00 Lt /m?
- Toplam tiiketim (minimum): 1,50 - 2,00 Lt/m?

TEMIZLIK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler CLEVER 001 ile temizlenmelidir.
Rulolar tek kullanimliktir, ikinci kez kullaniimaz.

AMBALA) ve RENK

20 Lt. (A Bileseni) + 20 Lt. (B Bileseni) metal kovada siyah renktedir.
7,5 Lt. (A Bileseni) + 7,5 Lt. (B Bileseni) metal kovada siyah renktedir.

. .o

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin agilmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 12 ay saklanabilir. Acilan diriin en kisa stirede kullanilmalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin iplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama
sirasinda eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullanilmalidir.
Malzemenin gozle temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama
sirasinda yeterli miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin
CLEVER POLYMERS teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS)
isteyiniz.



NITELIK

TEKNiK BiLGi
YONTEM

CLEVER

Polymers

OZELLIK

Kaplama Tipi Clever Lab. iKi Bilesenli Poliiiretan Bitiim
Yogunluk ASTM D 1475 /EN1S0 2811-1 (+-20°C) 1,00 0,05 gr/cm®
Viskozite ASTM D 4287 (+25°C) 3.500 — 4.500 cp
Karisim Orani (lever Lab. 1/1 hacimee
Parlakhk Clever Lab. Yari Parlak
Uygulama Sicakhgi Clever Lab. +5°Cila +35°C
Ani Siirede Sok Isi Clever Lab. 200°C — Gegti
Kati Madde Clever Lab. %90 (£ 5)
Sertlik ASTM D2240, DIN 53505, EN IS0 R868 35 (Shore A)
Kopma Genlesme Yiizdesi ASTM D 412 (+23°C) > %2000
Kopma Mukavemeti ASTM D 412 (+23°() > 2 N/mm?
Betona Yapisma TSEEN 1542 (+23°C) > 2 N/mm?
%300 Uzamadan Sonra Gerilme Durumu ASTM D412 < %1

Quv ASTM G53 1000 Saat - Gecti
Servis Sicakhg Clever Lab. -40ila +80°C

ilk Kuruma Zaman 25°C/55% RH 2-3 saat
Yeniden Kat Atma Clever Lab. 6ila 24 Saat arasl
Termal Direng (80 °Cde 200 Giin) EOTATRO Gegti

Kimyasal Diren¢ (Sodyum Hipoklorit NaOCl %5, 10 Giin) Clever Lab. Etkilenmedi
Hidroliz Direnci (Potasyum Hidroksit,%8, 50 °C'de 10 Giin) Clever Lab. Etkilenmedi

H,0 Emilimi (10 Giin) Clever Lab. <%0,9

*Viskozite +25°C'de EN 1S0 3219 standartlarina gore dlgiilmiistiir. Viskozite isi ile ters orantili olarak artis gostermektedir.

AVRUPA TEKNiK ONAY ORGUTUNE (EOTA) GORE SINIFLANDIRMA

NITELIK

YONTEM

OZELLIK

Ongoriilen Minumum Calisma Omrii EAD 030350-00-0402 W3 (25Yil)
iklimsel Bolge EAD 030350-00-0402 S (sert iklim kosullari)
Kullania Yiikii EAD 030350-00-0402 P1-P3

Cati Egimi EAD 030350-00-0402 S1-54
Minumum Yiizey Derecesi EAD 030350-00-0402 TL4(-30°C)
Maksimum Yiizey Derecesi EAD 030350-00-0402 TH2 (60°C)
Harici Yangina Maruz Kalma EAD 030350-00-0402 Broof (t1)
Yangin Reaksiyonu EAD 030350-00-0402 Sinif E

years
0, 400BT-2K
\f’/ﬂsn )

NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim aciklamasi dedildir, tiim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin ireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolayi, ishu bilgiler
garanti digidir. Ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu iistiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar iin

detayli tavsiyeler/oneriler almak icin Clever Polymers'e basvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gecerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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POLIURETAN SU YALITIM URUNLERI

400 BT-1K

TANIM

400 BT-1K, tek bilesenli, bitiim poliiiretan esasli, likit su yalitimi malzemesidir.
Tiksotropiktir. Uygulandidi yiizeye giiclii bir yapisma saglayarak yiiksek
elastikiyete sahip ve dayanikli bir film tabakasi olusturur. Hem dikey hem de
yatay uygulama icin uygundur.

UYGULAMA ALANLARI

- Zeminler,

- Islak Hacimler,

- Asfalt membranlar,

- Kaplama alti alanlar,

- Temeller ve perdeler,

- Al ve cimento paneller,
- Cati, teras ve balkonlar.

OZELLIKLER VE AVANTAJLARI

- Tiksotropiktir.

« Hizli kiirlenir.

- Kolay uygulanir.

- Uygulandiginda ek yeri olusmasina veya sizintiya sebep olmayan, tek parca
film tabakasi olusmasini saglar.

- Elastomerik Hidrofobik yapiya sahiptir.

- Soguga kars! direnclidir ve -40°C'ye kadar elastikiyetini korur.

- Su buharina karsi etkin gecirgenlige sahiptir. Nefes alan yapisi sayesinde
katman altinda nem birikmesine sebep olmaz.

- 400 BT-1K herhangi bir sekilde zarar gorse bile, zarar goren kisim kisa siirede
kolayca tamir edilir.

- Kimyasallara karsi etkin direng saglar.

- Diisey uygulamalar icin idealdir. Akma ve sarkma yapmaz.

YUZEY STANDARTLARI

- Sertlik: R28 = 15 Mpa

» Nem: W<%10

- Sicaklik: +5 °Cve +35 °C

- Bagil Nem: <%85

Detayl bilgi icin teknik departmanimiza danisiniz.

UYGULAMA PROSEDURU

o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama oncesinde yag, gres, parafin atiklari, cimento serbeti, gevsek
parcaciklar, kalip ayina ajanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi aderansi ve
yapismayi zayiflatacak etkenler yiizeyden arindirilmalidir. Yiizey yiiksek basinli
su ile temizlendikten sonra iyice kurutulmaldir. Yiizey bozukluklari uygun
tiriinlerle tamir edilmelidir.

Tek Bilesenli, Bitiim Poliiiretan Esasli,
Likit Su Yalitim Malzemesi

» ASTARLAMA

Beton, ¢imento ya da sap gibi emici yiizeyler icin PU PRIMER 200 ya da
EPOXY PRIMER kullaniimalidir. Nemli yiizeylerde ise AQUA PU PRIMER 2K ya da
EPOXY PRIMER WB tercih edilmelidir. Metal, seramik gibi emici olmayan
yiizeylerde TILE PRIMER kullaniimalidir. Detayli bilgi icin astar tablosunu
inceleyiniz.

* UYGULAMA

Uriin ambalaji agllarak diisiik devirli bir kanstriai ile 2-3 dakika
karistinlmalidir. Malzeme, onceden astarlanmis yiizeye, rulo ya da firca
yardimiyla tiim yiizey kaplanana kadar, dokiilerek minimum 2 kat olarak
siiriilmelidir. 1k kat uygulandiktan sonra minimum 3, maksimum 24 saat
sonra ikinci kat uygulanmalidir.

UYGULAMA UYARILARI

=400 BT-1K uygulandiktan sonra iizeri kapatiimalidir.

- Saglam olmayan yiizeyler icin onerilmez.

- Kimyasal islem goren sularin bulundugu yiizme havuzlarinin su izolasyonlarinda
kullaniimaz.

TUKETIM

« Birinci Kat (min.): 0,75 - 0,85 Kg/m?2
« Ikinci Kat (min.): 0,75 - 0,85 Kg /m?2
- Toplam tiiketim (minimum): 1,50 - 1,70 Kg/m?

TEMIZLiK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler CLEVER 001 ile temizlenmelidir.
Rulolar tek kullanimhktir, ikinci kez kullaniimaz.

AMBALA) ve RENK

20 Kg metal kovada, siyah renktedir.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMR{

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 12 ay saklanabilir. Agilan iiriin en kisa siirede kullanilmalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullaniimalidir. Uriin giplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama sirasinda
eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullanilmalidir. Malzemenin gozle
temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama sirasinda yeterli
miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin CLEVER POLYMERS
teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.



CLEVER

Polymers

TEKNIK BiLGi

NITELIK YONTEM OZELLIK

Kaplama Tipi Clever Lab. Tek Bilegenli Poliiretan Bitiim

Yogunluk ASTM D 1475/ EN IS0 2811-1 (+20°C) 1,05 - 1,10 gr/cm?

Viskozite ASTM D 4287 (+25°C) 20.000 - 30.000 cp

Tutusma Noktasi ASTM D93 42°C

Parlaklik Clever Lab. Yan Parlak

Uygulama Sicakligi Clever Lab. +5°Cila +35°C

Ist Dayanimi (lever Lab. +80°Cde 200 giin

Ani Siirede Sok Isi Clever Lab. 150°C - Gegti v

Kati Madde Clever Lab. %85 (£ 5) o

Sertlik ASTM D2240, DIN 53505, EN SO R868 35 (Shore A) ::

Kopma Genlesme Yiizdesi ASTM D 412 (+23°0) > %600 g.

Kopma Mukavemeti ASTMD 412 (+23°C) 3 N/mm? m

Betona Yapisma TSE EN 1542 (+23°C) > 2 N/mm? ;

Termal Direng (80 °C"de 200 Giin) EOTATRO11 Gecti z

Quv ASTM G53 1000 saat - Gecti (7,

Servis Sicakligi Clever Lab. -40°Cila +80°C c

ilk Kuruma Zamami 25°C/55% RH 1,5-2,5 Saat -<

Yeniden Kat Atma Clever Lab. 3ila24 Saat aras >

Kimyasal Diren¢ (Sodyum Hipoklorit NaOCl %5, 10 Giin) Clever Lab. Etkilenmedi 5

Hidroliz Direnci (Potasyum Hidroksid,%38, 50 °C'de 10 Giin) | Clever Lab. Etkilenmedi —

H,0 Emilimi (10 Giin) Clever Lab. <%0,9 g

* Viskozite +25°C'de EN 150 3219 standartlarina gore olciilmiistiir. Viskozite 1si ile ters orantili olarak artis gostermektedir. C=
=
=
m
NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim agiklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin dreticinin kontroliinin disinda olmasindan dolay, isbu bilgiler E.

garanti digidir. ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya disiiniilen materyal kullanimi, kullanim gekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu tstiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar icin
detayli tavsiyeler/6neriler almak icin Clever Polymers'e basvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gecerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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POLIURETAN SU YALITIM URUNLERI

400 BT-1K RAPID

400 BT-1K RAPID, tek bilesenli, hizli kiirlenen, bitiim poliiiretan esash, likit su
yaltimi malzemesidir. Uygulandigi yiizeye giiclii bir yapisma saglayarak yiiksek
elastikiyete sahip ve dayanikli bir film tabakasi olusturur.

UYGULAMA ALANLARI

- Temel, bodrum ve zeminlerde,
- Cati, teras ve balkonlarda,

- Islak hacimlerde,

- Kaplama alti alanlarda,

- Asfalt membranlarda,

« Algi ve cimento panellerde.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

« Diisiik maliyetli ve yiiksek performanslidir.

« Diisiik sicaklik ve nemde dahi hizli kiirlenir.

« Kolay uygulanr.

- Uyqulandiginda ek yeri olusmasina veya sizintiya sebep olmayan, tek parca
film tabakas! olusmasini saglar.

« Isi direnci performansi -40°Cila +80°C arasindadir.

- Soguda karsi direnclidir ve -40°C'ye kadar elastikiyetini korur.

« Su buharina karg! etkin gecirgenlige sahiptir.

- Nefes alan yapisi sayesinde katman altinda nem birikmesine sebep olmaz.
« Miikemmel kimyasal dayanimi vardir.

oo

YUZEY STANDARTLARI

- Sertlik: R28 = 15 Mpa

- Nem: W<%10

« Sicaklik: 45 °Cve +35 °C

- Bagil Nem: <%85

Detayli bilgi icin teknik departmanimiza danisiniz.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama dncesinde yag, gres, parafin atiklar, cimento serbeti, gevsek
parcaciklar, kalip ayina ajanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi aderansi ve
yapismayl zayiflatacak etkenler yiizeyden arindinimalidir. Yiizey yiiksek
basingli su ile temizlendikten sonra iyice kurutulmalidir. Yiizey bozukluklar
uygun iriinlerle tamir edilmelidir.

o ASTARLAMA

Beton, cimento ya da sap gibi emici yiizeyler icin PU PRIMER 200 ya da
EPOXY PRIMER kullanilmalidir. Nemli yiizeylerde ise AQUA PU PRIMER 2K ya da
EPOXY PRIMER WB tercih edilmelidir. Metal, seramik gibi emici olmayan
yiizeylerde TILE PRIMER kullanilmalidir. Detayli bilgi icin astar tablosunu
inceleyiniz.

Tek Bilesenli, Hizh Kiirlenen,
Bitiim Poliiiretan Esasl, Likit Su Yalitim Malzemesi

e UYGULAMA

Uriin ambalaji agilarak diisiik devirli bir kanstina ile 2-3 dakika kanstinimalidir.
Malzeme, dnceden astarlanmis yiizeye, rulo ya da firca yardimiyla tiim yiizey
kaplanana kadar, dokiilerek minimum 2 kat olarak siiriilmelidir. ilk kat
uygulandiktan sonra minimum 6, maksimum 24 saat sonra ikinci kat
uygulanmalidir.

UYGULAMA UYARILARI

+ 400 BT-1K RAPID uygulandiktan sonra iizeri kapatiimalidir.
- Saglam olmayan yiizeyler icin nerilmez.

TUKETIM
+ Birinci Kat (min.): 0,90 - 1,00 Kg/m?

 ikinci Kat (min.): 0,90 - 1,00 Kg/m?
- Toplam tiiketim (minimum): 1,80 - 2,00 Kg/m?2

TEMIZLiK

Uygulama sonrasi, kullanilan tim aletler CLEVER 001 ile temizlenmelidir.
Rulolar tek kullanimliktir, ikinci kez kullanilmaz.

AMBALA) ve RENK

25 Kg metal kovada, siyah renk olarak sunulmaktadir.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin agimamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 12 ay saklanabilir. Agilan iiriin en kisa siirede kullaniimalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin ¢iplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama
sirasinda eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullanilmalidir.
Malzemenin gozle temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama
sirasinda yeterli miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin
CLEVER POLYMERS teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS)
isteyiniz.



NITELIK

TEKNIK BiLGi
YONTEM

OZELLIK

CLEVER

Polymers

Kaplama Tipi Clever Lab. Tek Bilegenli Bitiim Poliiiretan
Yogunluk ASTM D 1475 / EN 1S0 2811-1 (+20°C) 1,30 gr/cm? (0,05)
Viskozite ASTM D4287 (+25°C) 3.000 - 6.000 cp
Tutugma Noktasi ASTM D93 30°C

Parlaklik (lever Lab. Yari Parlak
Uygulama Sicakhgi (lever Lab. +5°Cila +35°C

Is1 Dayanimi (lever Lab. +80°Cde 200 giin
Ani Siirede Sok Isi (lever Lab. 150°C

Kati Madde Clever Lab. %85 (+0,05)
Sertlik ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868 35 (Shore A)
Kopma Genlesme Yiizdesi ASTM D 412 (+23°0) > %800

Kopma Mukavemeti ASTM D 412 (+23°C) > 2 N/mm?
Betona Yapisma TSE EN 1542 (+23°C) > 2 N/mm?

Termal Direnc (80 C de 200 Giin) EOTATROT1 Gecti

Servis Sicakhgi (lever Lab. -40°Cila +80°C

ilk Kuruma Zamani 25°C/55% RH 1-2 saat

Yeniden Kat Atma (lever Lab. 6ila 24 Saat arasl
H,0 Emilimi(10 Giin) Clever Lab. < %]

*Viskozite +25°C'de EN IS0 3219 standartlarina gore ol¢iilmiistiir. Viskozite 1st ile ters orantili olarak artis gostermektedir.

NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim agiklamasi dedgildir, tiim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin iireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolays, isbu bilgiler
garanti disidir. Ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullaniai sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu istiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar icin

detayli tavsiyeler/dneriler almak icin Clever Polymers'e basvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gegerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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POLIURETAN SU YALITIM URUNLERI

2 KWPU

TANIM

2 KW PU, i¢me suyu depolarinin korumasi ve su yalitimi icin tasarlanan,
iki bilesenli, poliiiretan esasli, solventsiz likit su yalitimi malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Su tanklari ve depolari,

« Beton su depolar,

« Celik ve diger metallerden yapilmis depolar,
« icme suyuyla dogrudan temas eden yiizeyler.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

« icme suyu depolan icin sertifikasyona sahiptir.

« Solventsizdir.

+-40°Cve +90°C dereceler arasinda isi direncine sahiptir.

- Miikemmel yapisma ¢zelligine sahiptir.

- Kapali alanlarda uygulanabilir.

- Kimyasallara kars! etkin direng saglar.

« Fiyat ve performans bakimindan su depolari icin ideal ¢oziimdiir.
- Tiksotropiktir.

YUZEY STANDARTLARI

- Sertlik: R28 = 15 Mpa

» Nem:W<%10

» Sicaklik: 45 °Cve +35 °C

- Bagil Nem: <%85

Detayli bilgi icin teknik departmanimiza danisiniz.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama oncesinde yag, gres, parafin atiklari, cimento serbeti, gevsek
parcaciklar, kalip ayiriai ajanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi aderansi ve
yapismayi zayiflatacak etkenler yiizeyden arindinlmalidir. Yiizey yiiksek
basinli su ile temizlendikten sonra iyice kurutulmalidir. Yiizey bozukluklari
uygun {riinlerle tamir edilmelidir.

o ASTARLAMA
Kapali ve toprak alti depolarda solvent icermeyen EPOXY PRIMER WB tercih
edilmelidir. Astar kat kuruduktan sonra yiizeyde bulunan delik, catlak, derz ve
duvar koselerini CLEVERSEAL PU 35 mastik ile onariniz. Detayl bilgi igin astar
tablosunu inceleyiniz.

iki Bilesenli Poliiiretan Esasli, Solventsiz,
Su Depolari I¢in Likit Su Yalitim Malzemesi

e UYGULAMA

Ave B bilesenleri birlestirilip diisiik devirli bir karistiricida minimum 2-3 dakika
kanistinlarak kullanima hazir hale getirilir. Hazirlanan karisimin kullanim siiresi,
+20°Cde 20 ila 30 dakika arasindadir. Hava sicakligindaki degisime bagh
olarak kullanim siiresi kisalabilir ya da uzayabilir. Kap omriinii uzatmak icin,
liriin zemine dokiilerek uygulanir veya daha genis bir kaba alinir. Malzeme
onceden astarlanmis yiizeye, rulo ya da firca yardimiyla tiim yiizey kaplanana
kadar, zemine dokiilerek minimum 2 kat olarak sirilmelidir, dikey
uygulamalarda ise minimum iki kat uygulanmalidir. ilk kat uygulandiktan
sonra minimum 8, maksimum 24 saat sonra ikinci kat uygulanmalidir. Ikini kat
icin belirtilen siire icerisinde uygulama yapilamamis ise, uygulama yapmadan
once CLEVER POLYMERS'in teknik ofisine bilgi ve ¢dziimler icin danisiniz.

UYGULAMA UYARILARI

- Saglam olmayan yiizeyler iin onerilmez.
« Kimyasal islem gdren sularin bulundugu yiizme havuzlaninin su izolasyonlarinda
kullaniimaz.

TUKETIM

+ Birinci Kat (min.): 0,65 - 0,75 kg/m?
« ikinci Kat (min.): 0,65 - 0,75 kg /m2
- Toplam tiiketim (minimum): 1,30 - 1,50 kg/m?

TEMIZLIK
Uygulama sonrasi, kullanilan tim aletler CLEVER 001 ile temizlenmelidir.
Rulolar tek kullanimliktir, ikinci kez kullanilmaz.

AMBALA) ve RENK

20 Kg. + 4 Kg. metal kovada, mavi renktedir.
5Kg. + 1 Kg. metal kovada, mavi renktedir.

o oo

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 12 ay saklanabilir. Agilan diriin en kisa siirede kullaniimalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullaniimalidir. Uriin qiplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama
sirasinda eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullaniimalidir.
Malzemenin gdzle temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama
sirasinda yeterli miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin
CLEVER POLYMERS teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS)
isteyiniz.



CLEVER

Polymers

TEKNIK BiLGi

NITELIK YONTEM OZELLIK

Kaplama Tipi (lever Lab. Iki Bilesenli Solventsiz Poliiiretan
Yogunluk ASTM D 1475 / EN IS0 2811-1 (+20°C) 1,40 0,05 gr/cm®

Viskozite ASTM D 2196-86 / EN 150 3219 (+25°C) 5.000 - 10.000 cp

Karigim Orani (lever Lab. 5/1 Agirhiginca

Parlaklik Clever Lab. Yari Mat

Uygulama Sicaklig (lever Lab. +5°Cila +35°C

Kati Madde Clever Lab. %100

Sertlik ASTM D2240, DIN 53505, EN SO R868 40 (Shore D)

Kopma Genlesme Yiizdesi ASTM D 412 (+23°C) > %7100 ;
Kap Omrii Clever Lab. (+25°C) 20 - 30 dakika

Kopma Mukavemeti ASTM D 412 (+23°C) > 20 N/mm?

Su Emilimi DIN 53495 <0,5%

Betona Yapisma TSE EN 1542 (+23°C) > 2N/ mm?

Servis Sicakhgi (lever Lab. -40°Cila +90°C

ilk Kuruma Zamani 25°C/55% RH 3-4saat

Yeniden Kat Atma Clever Lab. 6ila 24 Saat arasl

*Viskozite +25°C'de EN 1S0 3219 standartlarina gore dlgiilmiistiir. Viskozite isi ile ters orantili olarak artis gostermektedir.
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NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim aciklamasi dedildir, tiim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin Greticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolay, ishu bilgiler
garanti digidir. ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hichir sorumlulugu distiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar iin
detayli tavsiyeler/6neriler almak icin Clever Polymers'e basvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gecerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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POLIURETAN SU YALITIM URUNLERI

TRANS ALM

TANIM

TRANS ALM seffaf, alifatik poliiiretan esasli, tek bilesenli, su yalitim ve koruma
amach uygulanan sivi membrandir. Havadaki nem ile kiirlenir, uygulandigi
yiizeye kesintisiz bir sekilde yapisarak seffaf dayanikli ve elastik bir film olusturur.

UYGULAMA ALANLARI

- Teraslar,

- Veranda ve balkonlar,

- Beton, dogal tas yiizeyler,
- Cam yiizeyler,

- Seramik yiizeyler.

OZELLIKLER VE AVANTAJLARI

- Miikemmel mekanik ozelliklere sahiptir.

- UV direnci yiiksektir.

- Kotii hava kosullarina karsi miikemmel direng gdsterir.

- Kolay uygulanir (rulo veya havasiz sprey ile).

- Saf bir poliiretan oldugundan su ile siirekli temas edebilir.

- -40 °Cile +-80 °C arasindaki sicakliklarda mekanik ozelliklerini korur.
+ Adhezyonu ¢ok kuvvetlidir.

- Alkali ve kimyasal dirence sahiptir, yillar sonra bile seffafligini

ve elastikiyetini korur.

- Kalin katlar halinde uygulanir kabarcik yapmaz.

YUZEY STANDARTLARI

- Sertlik: R28 = 15 Mpa

= Nem: W <%10

« Sicaklik: +-5°Cve +35°C

- Bagil Nem: <%85

Detayl bilgi icin teknik departmanimiza danisiniz.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama oncesinde yag, gres, parafin atiklar, cimento serbeti, gevsek
parcaciklar, kalip ayiria ajanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi aderansi ve
yapismayi zayiflatacak etkenler yiizeyden arindinimaldir. Yiizey yiiksek
basingli su ile yikandiktan sonra iyice kurutulmalidir. Yiizey bozukluklari uygun
iiriinlerle tamir edilmelidir.

 ASTARLAMA

Emici olmayan metal, seramik veya eski kaplama gibi yiizeylerde TILE PRIMER
kullanilmalidir. Cilali seramik fayans, cam ve cam tugla gibi cilalanmis, emici
olmayan yiizeyler TILE PRIMER ile astarlanmalidir. TILE PRIMER bez ile
uygulanmali ve astarlamanin eksiksiz yapildigina emin olunmalidir. 15-20 dakika
sonra TRANS ALM uygulamasi firca veya rulo ile yapilir, katlar arasindaki bekleme
siiresi 24 saati asmamalidir.

Tek Bilesenli, Poliiiretan Esasli,
Alifatik Seffaf Likit Yalitim Malzemesi

 UYGULAMA

Kullanmadan elle veya diisiik devirli bir karisirici ile karistirihp kullanima hazir
hale getirilir. inceltiimeden uygulanir. Astarlanan yiizeye dokiilerek ve tiim
yiizey kaplanana kadar rulo ya da firca yardimi ile bir veya iki kat siiriilmelidir.
ilk kat uygulandiktan sonra minimum 6, maksimum 24 saat icinde ikinci kat
uygulanmalidir, katlar arasi bekleme 24 saati gecmemelidir. Uygulama sonrasi
kullanilan aletler 2 saat icerisinde temizlenmelidir.

UYGULAMA UYARILARI

- Saglam olmayan yiizeyler icin 6nerilmez.

TUKETIM

- Toplam tiiketim (minimum): 0,20 - 1,00 It/m’

TEMIZLIK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler CLEVER 001 ile temizlenmelidir.
Rulolar tek kullanimliktir, ikinci kez kullaniimaz.

AMBALA) ve RENK

4 [tve 20 It metal tenekelerde, seffaf renktedir.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda,
maksimum 12 ay saklanabilir. Acilan diriin en kisa stirede kullanilmalidir.

.o n

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullaniimalidir. Uriin ciplak ategle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama sirasinda
eller ve gdzler icin koruyucu eldiven ve maske kullaniimalidir. Malzemenin gézle
temasl halinde derhal bol su ile yilkanmalidir. Uygulama sirasinda yeterli miktarda
havalandirma gerekmektedir. Daha detayl bilgi icin CLEVER POLYMERS teknik
departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.




NIiTELIK

TEKNIK BiLGi
YONTEM

OZELLIK

CLEVER

Polymers

Kaplama Tipi (lever Lab. Tek Bilegenli Poliiiretan
Yogunluk ASTM D 1475/ EN 150 2811-1 (+-20°C) 1,00 (+0,05) gr/cm’
Viskozite ASTM D 4287 (+25°C) 800 - 1200 cp

Su Buhar Gegirgenligi ASTM E96 0,8 gr/m? saat
Uygulama Sicakligi (lever Lab. +5°Cila +35°C

Ist Dayanimi (lever Lab. +80°Cde 100 giin
Ani Siirede Sok Isi (lever Lab. 200°C — Gegti

Kati Madde (lever Lab. %80 (+5)

Sertlik ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868 > 40 (Shore D)
Kopma Genlesme Yiizdesi ASTM D 412 (4-23°0) >350%

Kopma Mukavemeti ASTM D 412 (+23°C) > 35N/mm?
Tutusma Noktasi ASTM D93, kapalr kap 30°C

Quv ASTM G53 3000 Saat - Gecti
Servis Sicakhgi (lever Lab. -40 °Cila +80 °C

ilk Kuruma Zamani 25°C/55% RH 6 saat

Yeniden Kat Atma (lever Lab. 6ila 24 Saat arasl
Potasyum Hidroksit, %8 50°C'de 10 giin (lever Lab. Etkilenmedi
Sodyum Hipoklorit, %5 10 giin (lever Lab. Etkilenmedi

Su Emilimi Clever Lab. <%1,4

* Viskozite +25°C'de EN 1S0 3219 standartlarina gére olclilmiistiir. Viskozite i1 ile ters orantili olarak artis gstermektedir.

NOT: Bu dokiiman bir iirin tanim agiklamast dedildir, tiim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlannin iireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolay, isbu bilgiler
garanti digidir. Ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya disiinilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullaniai sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu tstiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar icin

detayli tavsiyeler/Gneriler almak icin Clever Polymers'e basvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar geerli olup eski basimlart hiikiimsiiz kilar.
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CEVRECI SU YALITIM URUNLERI

AQUA HYBRID

AQUA HYBRID tek bilesenli, poliiiretan hibrit esash, %100 alifatik su yalitim
malzemesidir. Hizli kuruyan UV dayaniml elastik bir koruyucu kaplama olusturur.

UYGULAMA ALANLARI

- Diisey ve yatay alanlar,

« PU kopiikler,

« Islak hacimler (banyo, mutfak vb.),
- Uv dayanimi istenen bolgeler,

- Hafif catilar.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Diisey yiizeylerde kolay uygulama.

- Tiksotiropik.

« Miikemmel UV dayanimu.

« Hizli kiirlenir.

- Kolay uygulanir (rulo firca veya havasiz sprey ile).
« Solventsizdir.

- Tamamen kiirlendiginde toksik madde icermez.

- Durgun suya kars! yiiksek dayanim.

+ Elastik.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama oncesinde yag, gres, parafin atiklari, ¢imento serbeti, gevsek
parcaciklar, kalip ayinc ajanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi adheransi ve
yapismayi zayiflatacak etkenler yiizeyden arindinimalidir. Yiizey yiiksek
basingli su ile yikandiktan sonra iyice kurutulmalidir. Yiizey bozukluklar uygun
iriinlerle tamir edilmelidir.

o ASTARLAMA

Beton, ¢cimento ya da sap gibi emici yiizeyler icin AQUA PU PRIMER 2K yada
EPOXY PRIMER WB tercih edilmelidir. Metal, seramik veya eski kaplama gibi
emici olmayan yiizeylerde de TILE PRIMER kullanilmalidir.zorlu olmayan
yiizeylerde AQUA HYBRID %15 su ile inceltilerek astar olarak kullanilanabilinir.

* UYGULAMA
Kullanmadan once diisiik devirli bir kanstina ile 2-3 dakika karistinimalidir.
Astarlanmig yiizey iizerine rulo ya da firca yardimiyla tiim yiizey kaplanana
kadar, minimum iki kat olarak siiriilmelidir. ilk kat uygulandiktan sonra
minimum 8, maksimum 24 saat sonra ikinci kat uygulanmalidir. ikinci kat icin
belirtilen siire icerisinde uygulama yapilamamig ise, uygulama yapmadan dnce
CLEVER POLYMERS'in teknik ofisine bilgi ve ¢oziimler icin danisiniz.

'____13-:fj!:

Poliiiretan Hibrit Esash %100 Alifatik
Su Yalitim Malzemesi

UYGULAMA UYARILARI

- Saglam olmayan yiizeyler icin dnerilmez.

TUKETIM

« Toplam tiiketim (minimum): 1,50 - 1,80 kg/m?

TEMIZLIK

Uygulama sonrasl, kullanilan tiim aletler su ile temizlenmelidir.

AMBALA) ve RENK

20 kg plastik kovada, beyaz renktedir.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMR(

Uriin agimamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 12 ay saklanabilir. Agilan {iriin en kisa sirede kullaniimalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin qiplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama
sirasinda eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullanilmalidir.
Malzemenin gdzle temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama
sirasinda yeterli miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin
CLEVER POLYMERS teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS)
isteyiniz.

=



NITELIK

TEKNIK BiLGi
YONTEM

CLEVER

Peolymers

OZELLIK

Kaplama Tipi (lever Lab. Poliiiretan Dispersiyon
Yogunluk ASTM D 1475 /EN 1S0 2811-1 (+20°C) 1,35-1,45 gr/cm’
Viskozite ASTM D 2196-86 / EN 150 3219 (+25°C) 5.000-10.000 cp
Uygulama Sicakligi (lever Lab. +5°Cila+35°C
Sertlik ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868 > 65 (Shore A)
Kopma Genlegme Yiizdesi ASTM D 412 (+23°() > 300%

Kopma Mukavemeti ASTM D 412 (+23°C) >3,5-4N/mm?
Quv ASTM G53 2000 saat - Gegti
Servis Sicakhgi (lever Lab. -20°Cila +80°C
ilk Kuruma Zamani 25°C/55% RH 6-8 saat
Yeniden Kat Atma (lever Lab. 8 ila 24 Saat arasi

* Viskozite +25°C'de EN 1S0 3219 standartlarina gore dliilmilstiir. Viskozite isi ile ters orantili olarak artis gostermektedir.

NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim aciklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin ireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolayi, ishu bilgiler
garanti digidir. Ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu iistiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar iin

detayli tavsiyeler/dneriler almak icin Clever Polymers'e basvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gecerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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CEVRECI SU YALITIM URUNLERI

400 BT AQUA

400 BT AQUA tek bilesenli, bitiim poliiiretan dispersiyon esasl, likit su yalitimi
malzemesidir. Tiksotropiktir. Uygulandig yiizeye giiclii bicimde yapisarak elastik
bir film tabakasi olusturur. Dikey ve yatay uygulama icin uygundur.

UYGULAMA ALANLARI

- Islak hacimler,

- Kaplama alti hacimler (banyo, mutfak, v.b.),
- Perdeler,

- Cati ve balkonlar.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Tiksotropiktir.

- Kolay uygulanir (fira, rulo veya piiskiirtiilerek) ve tamir edilir.

- Uygulandiginda ek yeri olusmasina veya sizintiya sebep olmayan, tek parca
film tabakasi olusmasini saglar.

- Elastomerik ve hidrofobik yapiya sahiptir.

- Su buharina karsi gecirgenligi etkindir. Nefes alan bir yapiya sahip
oldugundan katman altinda nem birikimi olusturmaz.

=400 BT AQUA zarar gorse bile, yine 400 BT AQUA ile kolayca tamir edilebilir.
- Kimyasallara karsi etkin direng saglar.

- Diisey uygulamalar icin idealdir. Akma ve sarkma yapmaz.

oo

YUZEY STANDARTLARI

- Sertlik: R28 = 15 Mpa

+ Nem: W <%10

+ Sicaklik: +5°Cve +35°C

- Bagil Nem: <85%

Detayli bilgi iin teknik departmanimiza daniginiz.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama oncesinde yag, gres, parafin atiklan, cimento serbeti, gevsek
parcaciklar, kalip ayina alanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi aderansi ve
yapismayi zayiflatacak etkenler yiizeyden arindiriimalidir. Yiizey yiiksek basinli
su ile temizlendikten sonra kurutulmalidir. Yiizey bozukluklar uygun iiriinlerle
tamir edilmelidir.

e ASTARLAMA

Beton, ¢imento ya da sap gibi emici yiizeyler ve metalde AQUA PU PRIMER 2K veya
EPOXY PRIMER WB, emici olmayan seramik cam gibi yiizeylerde ise TILE PRIMER
kullaniimalidir.

Tek Bilegenli, Bitiim Poliiiretan Dispersiyon Esasli,
Likit Su Yalitim Malzemesi

e UYGULAMA

Kullanmadan 6nce diisiik devirli bir kanstirici ile 2-3 dakika karistiriimalidir.
Malzeme onceden astarlanmis yiizeye, rulo ya da firca yardimiyla tiim yiizey
kaplanana kadar, iiriin dokiilerek minimum 2 kat olarak siiriilmelidir. Ik kat
uygulandiktan sonra minimum 6, maksimum 24 saat sonra ikinci kat
uygulanmalidir. ihtiyag halinde %5-10 su ile inceltilebilir.

UYGULAMA UYARILARI

- 400 BT AQUA uygulandiktan sonra iizeri kapatilmalidir.

- Saglam olmayan yiizeyler icin onerilmez.

- Kimyasal islem gdren sularin bulundugu yiizme havuzlarinin su
izolasyonlarinda kullaniimaz.

TUKETIM

- Birinci Kat (min.): 1,00 - 1,50 kg/m?

< Ikinci Kat (min.): 1,00 - 1,50 kg/m?

- Toplam tiiketim (minimum): 2,00 - 3,00 kg/m?
- 2 veya 3 kat halinde uygulanmasi onerilir.

TEMIZLiK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler su ile temizlenmelidir.

AMBALA) ve RENK

20 Kg plastik kovada, siyah renk olarak sunulmaktadr.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMR(

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 6 ay saklanabilir. Aqilan iiriin en kisa siirede kullanilmalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin ciplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama sirasinda
eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullanilmalidir. Malzemenin gozle
temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama sirasinda yeterli
miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin CLEVER POLYMERS
teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.



CLEVER

Polymers

TEKNIK BILGi
NITELIK YONTEM OZELLIK

Kaplama Tipi (lever Lab. Tek Bilegenli Bitiim ve Poliiiretan Dispersiyon
Yogunluk ASTM D 1475 / EN 1S0 2811-1 (+20°C) 1,05 gr/cm? (0,05)

Viskozite ASTM D 2196-86 / EN 150 3219 (+-25°C) 3000 - 8000 cp

Parlaklik (lever Lab. Yari Parlak

Uygulama Sicakhigi Clever Lab. +5°Cila +35°C

inceltme (lever Lab. Onerilmez

Sertlik ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868 50 (Shore A)

Kopma Genlegme Yiizdesi ASTM D 412 (+23°C) > %200

Kopma Mukavemeti ASTM D 412 (+23°C) > 4,5 N/mm’

Betona Yapisma TSE EN 1542 (+23°C) >1,2N/mm’

ilk Kuruma Zamami 25°C/55% RH 6 saat

Yeniden Kat Atma (lever Lab. 6 ila 24 Saat arasl :

*Viskozite +25°C'de EN IS0 3219 standartlarina gore olgiilmiistiir. Viskozite 1st ile ters orantili olarak artis gostermektedir.

IHITINQYUN WILITVYA NS [DFUATD

NOT: Bu dokiiman bir irin tanim aciklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin iireticinin kontroliiniin diginda olmasindan dolay, isbu bilgiler
garanti digidir. ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu iistiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar icin
detayli tavsiyeler/dneriler almak icin Clever Polymers'e bagvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gecerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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CEVRECI SU YALITIM URUNLERI

PU 650 2K AQUA

TANIM

PU 650 2K AQUA iki bilesenli, poliiiretan esasl, %100 alifatik son kat kaplama
malzemesidir. Ozellikle yiizme havuzlarinda epoksi veya poliiiretan kaplama
iiriinlerinin iizerine uygulanarak, UV dayanimh klora direncli bir koruyucu
kaplama olusturur.

UYGULAMA ALANLARI

- Diisey ve yatay alanlar,

- Dis cephe alanlari,

- Yiizme havuzlan,

- UV dayanimi istenen bolgeler,

- Poliiiretan ve epoksi sistemler iizerine koruyucu son kat.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Diisey yiizeylerde kolay uygulama.

- Klorlu suya karsi miikemmel direnc.

- Miikemmel UV dayanimi.

« Hizli kiirlenir.

- Kolay uygulanir (rulo veya havasiz sprey ile).

- Solventsizdir.

- Tamamen kiirlendiginde toksik madde icermez.

UYGULAMA PROSEDURD

o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama oncesinde yag, gres, parafin atiklari, ¢imento serbeti, gevsek
parcaciklar, kalip ayinc ajanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi aderansi ve
yapismayi zayiflatacak etkenler yiizeyden arindinlmalidir. Yiizey yiiksek basingli
su ile yikandiktan sonra iyice kurutulmalidir. Yiizey bozukluklar uygun
iiriinlerle tamir edilmelidir.

e UYGULAMA

Kullanmadan once A+B ambalajlar agilarak birbiri ile disiik devirli bir
kanstiria ile 2-3 dakika kanstinimalidir. uygulanmis epoksi veya poliiiretan
iiriinlerin izerine rulo ya da firca yardimiyla tiim yiizey kaplanana kadar,
minimum bir veya iki kat olarak siiriilmelidir. ik kat uygulandiktan sonra
minimum 8, maksimum 24 saat sonra ikini kat uygulanmalidir. Ikindi kat icin
belirtilen siire icerisinde uygulama yapilamamis ise, uygulama yapmadan dnce
CLEVER POLYMERS'in teknik ofisine bilgi ve ¢oziimler icin danisiniz.

iki Bilesenli Poliiiretan Esash
%100 Alifatik Son Kat Kaplama Malzemesi

UYGULAMA UYARILARI

- Saglam olmayan yiizeyler icin 6nerilmez.

TUKETIM

- Toplam tiiketim (minimum): 0,150 - 0,300 kg/m?

TEMIZLIK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler su ile temizlenmelidir.

AMBALA) ve RENK

A: 4 kg plastik kovada mavi renklidir.
B: 0,8 kg plastik kovada mavi renklidir.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda,
maksimum 12 ay saklanabilir. Agilan iiriin en kisa siirede kullaniimalidir.

oo .

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin ciplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama
sirasinda eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullanilmalidir.
Malzemenin gozle temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama
sirasinda yeterli miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin
CLEVER POLYMERS teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS)
isteyiniz.



CLEVER

Polymers

TEKNIK BILGi
NITELIK YONTEM OZELLIK

Kaplama Tipi (lever Lab. iki Bilesenli Su Bazli Poliiiretan Dispersiyon
Yogunluk ASTM D 1475 / EN IS0 2811-1 (+20°C) 1,00-1,10 gr/cm’

Viskozite ASTM D 2196-86 / EN IS0 3219 (+25°C) 300-600 cp

Su Buhari Gegirgenligi ASTM E96 0,8 gr/m” saat

Uygulama Sicakhigi (lever Lab. +5°Cila +35°C

Kati Madde (lever Lab. %55 (£5)

Quv ASTM G53 2000 Saat - Gegti

ik Kuruma Zamani 25°C/55% RH 8 Saat

Yeniden Kat Atma (lever Lab. 8ila 24 Saat Arasl

*Viskozite +25°C'de EN IS0 3219 standartlarina gore 6l¢iilmiistiir. Viskozite 1s1 ile ters orantili olarak artis gostermektedir.

IHITINQYUN WILITVYA NS [DFUATD

NOT: Bu dokiiman bir irin tanim aciklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin iireticinin kontroliiniin diginda olmasindan dolay, isbu bilgiler
garanti digidir. ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili highir sorumlulugu distine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar igin
detayli tavsiyeler/dneriler almak icin Clever Polymers'e bagvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gecerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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CEVRECI SU YALITIM URUNLERI

SLC1100

TANIM

SLC 1100 tek bilesenli, %100 silikon esash yiiksek yapisma ozelligine sahip
solventsiz UV dayanimli esnek havadaki nem ile kiirlenen su yalitim
malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Metal catilarda,

- Metal kaplama alanlarinda,

- Ahsap kaplamalarda,

- Bitiimlii membran iizerine,

- Beton catilar,

- Mineral yiizey kapl catilar,

- Eski politiretan kdpiik catilarin yenilenmesinde.

OZELLIKLER VE AVANTAJLARI

- Kolay kullanim.

- Diistik VOC degeri.

- Bir ¢ok yiizeye astarsiz miikemmel yapisma giicii.
- Kolay temizlenme.

- Kapali alanlarda kullanim kolaylg.

- Miikemmel UV ve alkali dayanimi.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama oncesinde yag, gres, parafin atiklar, ¢imento serbeti, gevsek
parcaciklar, kalip ayiria ajanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi aderansi ve
yapismayi zayiflatacak etkenler yiizeyden arindinlmaldir. Yiizey yiiksek
basingli su ile yikandiktan sonra iyice kurutulmalidir. Yiizey bozukluklari uygun
iirinlerle tamir edilmelidir.

e UYGULAMA

Kullanmadan dnce ambalaj agilarak diisiik devirli bir karistina ile 2-3 dakika
kanstinlmalidir. Rulo,firca veya sprey yardimiyla tiim yiizey kaplanana kadar,
1 kat olarak siiriilmelidir. Metal galvaniz pash yiizeyler ve kritik yiizeylerde
teknik servis ile gériisiilerek EP PRIMER SLC kullanilmas! tavsiye edilir. inceltme
onerilmez.

Tek Bilesenli, %100 Silikon Esasli,
Su Yalitim Malzemesi

UYGULAMA UYARILARI

- Saglam olmayan yiizeyler icin 6nerilmez.
- Asfalt yiizeylerde dzel renkli SLC 1100 kullanmayiniz.
- Asfalt yiizeylerde renk degisimi olabilir.

TUKETIM

- Metal yiizeyler: 0,60 - 0,70 kg/m?
- Diiz yiizeyler: 0,60 - 0,70 kg/m?
« Piiriizlii yiizeyler: 0,90 - 1,00 kg/m?

TEMIZLIK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler silikon solvent ile temizlenmelidir.

AMBALA) ve RENK

5 kg ve 20 kg plastik kovada beyaz renktedir.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin aglmamig orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda,
maksimum 24 ay saklanabilir. Agilan diriin en kisa stirede kullanilmalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin giplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama sirasinda
eller ve gozler igin koruyucu eldiven ve maske kullaniimalidir. Malzemenin gozle
temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama sirasinda yeterli miktarda
havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin CLEVER POLYMERS teknik
departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.



CLEVER

Polymers

TEKNiK BiLGi
NITELIK YONTEM OZELLIK

Kaplama Tipi (lever Lab. Silikon

Kati Madde ASTM D 1644 % 96

Tutusma Noktasi ASTM D3278 TOK > 81°C

Kopma Mukavemeti 23 °C ASTM D2370 2,00 N/mm?

Kopma Mukavemeti-18 °C ASTM D2370 2,00 N/mm?

Uygulama Sicakhigi (lever Lab. +10°Cila +40°C

Kopma Genlesme Yiizdesi 23 °C ASTM D2370 200%

Kopma Genlesme Yiizdesi 18 °C ASTM D2370 200% W)

VoC EPA 24 <50 gr/lt E

Islak Yapisma Sprey Poliiiretan Kopiik ASTM D903 gecti #

Islak Yapisma Akrilik Kaplama ASTM D903 gecti Q.

Islak Yapisma Primer Slc Galvaniz Metal ASTM D903 gecti wn

Islak Yapisma Primer Sic EPDM ASTM D903 gecti c

Islak Yapisma Primer Slc PVC ASTM D903 gecti ;

Su Buhari Gegirgenligi ASTM E96 gecti :

UvYansitma ASTM (1549 gecti :I

Termal Emisyon ASTM (1371 gecti 3

ik Kuruma Zamani 25°C/55% RH 24 saat %2

Yeniden Kat Atma (lever Lab. 24 - 48 Saat aras| c:
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NOT: Bu dokiiman bir iriin tanim agiklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven ercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin ireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolays, isbu bilgiler
garanti disidir. Ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadr. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu iistiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar igin
detayli tavsiyeler/6neriler almak icin Clever Polymers'e basvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gecerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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CEVRECI SU YALITIM URUNLERI

SLC1200

TANIM

SLC 1200 tek bilesenli, %100 silikon esash, solventsiz UV dayanimli esnek
havadaki nem ile kiirlenen su yalitim malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Metal catilarda,

- Metal kaplama alanlarinda,

- Ahsap kaplamalarda,

- Bitlimli membran iizerine,

- Beton catilar,

- Mineral yiizey kapl catilar,

- Eski poliiiretan kopiik catilarin yenilenmesinde.

OZELLIKLER VE AVANTAJLARI

- Kolay kullanim.

- Diisiik VOC degeri.

- Bir cok yiizeye astarsiz miikemmel yapisma giicii.
- Kolay temizlenme.

- Kapali alanlarda kullanim kolaylg.

- Miikemmel UV ve alkali dayanimi.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama oncesinde yag, gres, parafin atiklar, cimento serbeti, gevsek
parcaciklar, kalip ayina ajanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi aderansi ve
yapismayi zayiflatacak etkenler yiizeyden arindinimaldir. Yiizey yiiksek
basingli su ile yikandiktan sonra iyice kurutulmalidir. Yiizey bozukluklar uygun
tiriinlerle tamir edilmelidir.

* UYGULAMA

Kullanmadan once ambalaj agilarak diisiik devirli bir kanstirici ile 2-3 dakika
karistinlmalidir. Rulo, firca veya sprey yardimiyla tim yiizey kaplanana kadar,
1 kat olarak siirtilmelidir. Metal galvaniz pasli yiizeyler ve kritik yiizeylerde teknik
servis ile goriisiilerek EP PRIMER SLC kullaniimasi tavsiye edilir. inceltme
onerilmez.

Tek Bilesenli, %100 Silikon Esasli,
Su Yalitim Malzemesi

UYGULAMA UYARILARI

- Saglam olmayan yiizeyler icin 6nerilmez.
- Asfalt yiizeylerde ozel renkli SLC 1200 kullanmayiniz.
- Asfalt yiizeylerde renk degisimi olabilir.

TUKETIM

- Metal yiizeyler: 0,65 - 0,80 kg/m?
- Diiz yiizeyler: 0,80 - 0,95 kg/m?
- Piiriizlii yiizeyler: 1,00 - 1,20 kg/m?

TEMIZLIK

Uygulama sonrasl, kullanilan tiim aletler silikon solvent ile temizlenmelidir.

AMBALA) ve RENK

5 kg ve 20 kg plastik kovada beyaz renktedir.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda,
maksimum 24 ay saklanabilir. Aqilan diriin en kisa stirede kullanilmalidir.

.o n

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin giplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama sirasinda
eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullaniimalidir. Malzemenin gozle
temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama sirasinda yeterli miktarda
havalandirma gerekmektedir. Daha detayl bilgi icin CLEVER POLYMERS teknik
departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.
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CLEVER

Polymers

TEKNIK BiLGi

NITELIK YONTEM OZELLIK

Kaplama Tipi (lever Lab. Silikon

Kati Madde ASTM D 1644 % 96

Tutusma Noktasi ASTM D3278 TOK > 81°C

Kopma Mukavemeti 23 °C ASTM D2370 2,10 N/mm?

Kopma Mukavemeti-18 °C ASTM D2370 2,50 N/mm?

Uygulama Sicakhigi (lever Lab. +10°Cila +40°C

Kopma Genlesme Yiizdesi 23 °C ASTM D2370 170%

Kopma Genlesme Yiizdesi -18 °C ASTM D2370 160% W)

VoC EPA 24 <37gr/lt E

Islak Yapisma Sprey Poliiiretan Kopiik ASTM D903 gecti r’ﬁ

Islak Yapisma Akrilik Kaplama ASTM D903 gecti Q.

Islak Yapisma Primer Slc Galvaniz Metal ASTM D903 gecti wn

Islak Yapisma Primer Slc EPDM ASTM D903 gecti c

Islak Yapisma Primer Slc PVC ASTM D903 gecti ;

Su Buhari Gegirgenligi ASTM E96 gecti :

Uv Yansitma ASTM (1549 gecti :I

Termal Emisyon ASTM (1371 gecti 3

ik Kuruma Zamani 25°C/55% RH 4-6 saat %2

Yeniden Kat Atma (lever Lab. 24-48 Saat arasl c
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NOT: Bu dokiiman bir iriin tanim agiklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven ercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin ireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolays, isbu bilgiler
garanti disidir. Ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadr. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu iistiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar igin
detayli tavsiyeler/6neriler almak icin Clever Polymers'e basvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gecerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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CEVRECI SU YALITIM URUNLERI

AQUA STP

AQUA STP tek bilesenli, MS polimer esasli, kullanma hazir su yalitim
malzemesidir. UV dayanimli siiper elastik bir koruyucu kaplama olusturur.

UYGULAMA ALANLARI

« Islak hacimler (banyo,mutfak vb.),
- Yatay beton yiizeyler,

- Catilardaki kiiciik alanlarin tamiri,
- Bittimli membranlar,

- Teras ve catilar,

« Yalitim detay ¢oziimlerinde,

- Baca baglanti yerleri,

«Yagmur suyu oluklari.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

« Kolay ve hizli uygulama.

+ Miikemmel UV dayanimu.

- 4-5 mm ye kadar catlak kopriileme. (2,5mm kuru film kalinliginda)
- Kolay uygulanir (rulo firca veya havasiz sprey ile).

« Solventsizdir.

- Tamamen kiirlendiginde toksik madde icermez.

« Durgun suya karsi yiiksek dayanim.

« Dig hava kogullarina karsi yiiksek dayanim.

« Nemli ve yas betona uygulanabilme.

- Astarsiz miikemmel yapisma.

UYGULAMA PROSEDURU

 YUZEY HAZIRLIGI
Uygulama oncesinde yag, gres, parafin atiklari, cimento serbeti, gevsek
parcaciklar, kalip ayirici ajanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi adheransi ve
yapismayl zayiflatacak etkenler yiizeyden arindinimalidir. Yiizey yiiksek
basingli su ile yikandiktan sonra iyice kurutulmalidir. Yiizey bozukluklari uygun
iiriinlerle tamir edilmelidir.

e ASTARLAMA

AQUA STP bir cok yiizeyde astarsiz kullanilir, hafif nemli beton yiizeylerde bile
astar gerektirmez. Astar gereken alanlarda ise Beton, ¢imento ya da sap gibi
emici yiizeyler icin AQUA PU PRIMER 2K yada EPOXY PRIMER WB tercih
edilmelidir. Metal, seramik veya eski kaplama gibi emici olmayan yiizeylerde
deTILE PRIMER kullaniimalidr.

* UYGULAMA
AQUA STP kullanima hazirdir rulo ya da firca yardimiyla tiim yiizey kaplanana
kadar, minimum iki kat olarak siirilmelidir. Toplam kuru film kalinligi
minimum 2,5 mm olmalidir. ilk kat uygulandiktan sonra minimum 8,
maksimum 24 saat sonra ikinci kat uygulanmalidir. Kullanilacak uygulama
alanina gore yiizey yapismasi ve astar ihtiyac belirlenmelidir. CLEVER
POLYMERS'in teknik ofisine bilgi ve ¢oziimler icin daniginiz.

MS Polimer Esasli Su Yalitim Malzemesi

UYGULAMA UYARILARI

- Saglam olmayan yiizeyler icin dnerilmez.

TUKETIM

« Minimum iki kat uygulanmalidr.
« (1,5 mm kuru film kalinhigr icin tek kat): 1,5 kg/m2
- 4-5 mm catlak kopriileme iin iki kat: 2,5 kg/m?

TEMIZLIK

Uygulama sonrasl, kullanilan tiim aletler uygun solvent ile temizlenmelidir.

AMBALAJ ve RENK
14 kg plastik kovada gri renktedir.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMR

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 12 ay saklanabilir. Agilan iiriin en kisa siirede kullanilmalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin qiplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama
sirasinda eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullaniimalidir.
Malzemenin gdzle temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama
sirasinda yeterli miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin
CLEVER POLYMERS teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS)
isteyiniz.




CLEVER

Polymers

TEKNIK BiLGi
NITELiK YONTEM OZELLIK

Kaplama Tipi (lever Lab. MS Polimer

Uygulama Sicakligi (lever Lab. +5°Cila +35°C

Sertlik ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868 > 30 (Shore A)

Kopma Genlesme Yiizdesi ASTM D 412 (+23°C) >700%

Catlak Kopriileme Clever Lab. 4-5 mm (2,5mm kuru film kalinliginda)
Servis Sicakhgi (lever Lab. -25ila +80°C

ilk Kuruma Zamani 25°C/55% RH 6 -8 saat

Yeniden Kat Atma (lever Lab. 8ila 12 Saat arasl

IHITINQYUN WILITYA NS [DFUATD

NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim aciklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin ireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolayi, ishu bilgiler
garanti digidir. Ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hichir sorumlulugu iistiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar iin
detayli tavsiyeler/dneriler almak icin Clever Polymers'e basvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gegerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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POLYUREA SU YALITIM URUNLERI

COLD POLYUREA

TANIM

COLD POLYUREA, iki bilegenli, hizli kiirlenen, soguk uygulanan, siirme saf politirea
su yalitim malzemesidir. Uygulandigi yiizeylerde elastik ve dayanikhi bir film
tabakasi olusturur. Agk havaya ve dis etkenlere maruz kalan yerlerde
kullanabilmek icin son kat olarak PU 650 TC-1K veya PU 600 TC-1K kullaniimalidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Teraslar ve balkonlar,
- Kopriiler ve tiineller,
- Islak hacimler,

- Zeminler,

- Kaplama alti alanlar,
- Betonarme yapilar.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Kolay uygulanir (fira, rulo veya piiskiirtme ile).

- Yiiksek maliyetli uygulama ekipman ve makinelere ihtiya¢ gerektirmez.

- Uygulandiginda ek yeri olusmasina veya sizintiya ihtimal vermeyen, tek parca
bir film tabakasi olusturur.

- Elastomerik ve hidrofobik bir katman saglar.

- Su buharina karsi gecirgenligi etkindir. Nefes alan bir yapiya sahip
oldugundan katman altinda nem birikimine neden olmaz.

- COLD POLYUREA, bir sekilde zarar gdrse dahi, zarar géren kisim hizli ve kolay
bicimde tamir edilebilir.

- Kimyasallara karsi etkin direng saglar.

- Her hava kosulunda hizli kiirlenir.

- -40°Cve +90°C dereceler arasinda 1si direnci performansina sahiptir.

YUZEY STANDARTLARI

- Sertlik: R28 = 15 Mpa

«Nem: W <%10

« Sicaklik: +-5°Cve +35°C

- Bagil Nem: <85%

Detayl bilgi icin teknik departmanimiza danisiniz.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama oncesinde yag, gres, parafin atiklari, ¢imento serbeti, gevsek
parcaciklar, kalip ayina alanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi aderansi ve
yapismayi zayiflatacak etkenler yiizeyden arindirilmalidir. Yiizey yiiksek basingl
su ile temizlendikten sonra kurutulmalidir. Yiizey bozukluklari uygun riinlerle
tamir edilmelidir.

e ASTARLAMA

Beton, cimento ya da sap gibi emici yiizeyler icin PU PRIMER 200 ya da
EPOXY PRIMER kullanilmalidir. Nemli yiizeylerde ise AQUA PU PRIMER 2K ya da
EPOXY PRIMER WB tercih edilmelidir. Metal, seramik gibi emici olmayan
yiizeylerde TILE PRIMER kullaniimalidir. Detayl bilgi icin astar tablosunu
inceleyiniz.

iki Bilesenli, Hizl Kiirlenen,
Siirme Poliiirea, Su Yalitim Malzemesi

* UYGULAMA

Ave B bilesenleri 6nce kendi kaplarinda diisiik devirli bir karistiniaida 2-3 dakika
kanistinlmali. Sonrasinda bilesenler birlestirilip diisiik devirli bir kanstinada
3 ila 4 dakika arasinda karistinlarak kullanima hazir hale getirilir. Malzeme
onceden astarlanmis yiizeye, rulo ya da firca yardimiyla tiim yiizey kaplanana
kadar, iriin dokiilerek minimum bir veya iki kat olarak siiriilmelidir. ilk kat
uygulandiktan ihtiyac halinde, maksimum 3 saat sonra ikinci kat uygulanabilir.

UYGULAMA UYARILARI

- COLD POLYUREA uygulandiktan sonra iizeri kapatiimalidir.

- Sadlam olmayan yiizeyler icin onerilmez.

- Kimyasal islem goren sularin bulundugu yiizme havuzlarinin su
izolasyonlarinda kullaniimaz.

TUKETIM

Tek kat uygulamada tiiketim (minimum): 1,50 - 2,00 kg/m?dir.

TEMIZLIK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler CLEVER 001 ile temizlenmelidir.
Rulolar tek kullanimliktir, ikinci kez kullaniimaz.

AMBALA) ve RENK

25 Kg. (A Bileseni) + 1,5 Kg. (B Bileseni) metal kovada, Kirmizi (RAL3013) renktedir.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin agimamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 12 ay saklanabilir. Acilan diriin en kisa stirede kullanilmalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin iplak ategle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama sirasinda
eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullanilmalidir. Malzemenin gozle
temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama sirasinda yeterli
miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin CLEVER POLYMERS
teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.



CLEVER

Polymers

TEKNIK BiLGi

NITELIK YONTEM OZELLIK

Kaplama Tipi (lever Lab. Saf Poliiirea

Yogunluk ASTM D 1475 / EN 1S0 2811-1 (+20°C) 1,30 £0,05 gr/cm’

Viskozite ASTM D 2196-86 / EN 150 3219 (+25°C) 3.000 - 5.000 cp

Su Buhari Gegirgenligi ENISO 7783 0,8 gr/m? Saat

Parlaklik Clever Lab. Yar Parlak

Uygulama Sicakhgi (lever Lab. +5°Cila +35°C

Kati Madde Clever Lab. %90 (£5) -

Is1 Dayanimi (lever Lab. +80°Cde 100 giin o

Ani Siirede Sok Isi (lever Lab. 200°C - Gegti :

Sertlik ASTM D2240, DIN 53505, EN IS0 868 50 (Shore A) c

Kopma Genlegme Yiizdesi ASTM D 412 (+23°C) >%600 ﬁ

Kap Omrii (lever Lab. (+25°C) 40 - 45 dakika >

Kopma Mukavemeti ASTM D 412 (+23°C) >10 N/mm? 2

Betona Yapisma TSEEN 1542 (+23°C) >2 N/mm? <

Servis Sicakhgi (lever Lab. -40°Cila +90°C >

ilk Kuruma Zamami 25°C/55% RH 2-3 saat 5

Yeniden Kat Atma Clever Lab. 3-6 Saat —

*Viskozite +25°C'de EN IS0 3219 standartlarina gore ol¢iilmiistiir. Viskozite is1 ile ters orantili olarak artis gostermektedir. g
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NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim agiklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin direticinin kontroliiniin diginda olmasindan dolays, isbu bilgiler
garanti digidir. Ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili higbir sorumlulugu distine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar igin
detayl tavsiyeler/oneriler almak icin Clever Polymers'e basvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gegerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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BITUM ESASLI SU YALITIM URUNLERI

BiTUM 2K PLUS

TANIM

BITUM 2K PLUS, iki bilesenli, hizli kiirlenen, polimer modifiyeli, bitiim
kauguk esasli likit su yalitimi malzemesidir. Uygulandigi yiizeye miikemmel
yapisarak, suya ve neme dayanikli, catlak kopriileme 6zelligine sahip yiiksek
elastikiyete sahip ve dayanikli bir film tabakasi olusturur. TS EN 15814+A2
standartlarina uygundur.

UYGULAMA ALANLARI

- Perdelere,

- Bodrum ve mahzenlerde,

- Yapilarin toprak altinda kalan kisimlarinda,
- Balkon, teras ve catilarda,

- Istinat duvarlari ve ¢okertme tanklarinda,
- Ciceklik yalrtimlarinda.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- W2A dayanim sinifi.

- Agresif yer alti sularina dayaniklidir.

- Aromatik ve alifatik bilesenlere ve yag gibi malzemelere dayaniklidir.
« Hizl kiirlenir.

- Esnek yapisi sayesinde rétre catlaklarini kopriileme dzelligine sahiptir.
- Nemli yiizeylere uygulanabilir.

- Donma ve ¢oziilme dayanimi yiiksektir.

- Solvent icermez.

- Cevre dostudur.

- Eksiz, su gegirimsizdir.

- Kapali alanlarda kullanima uygundur.

YUZEY STANDARTLARI

- Sertlik: R28 = 15 Mpa

- Nem: W <%10

- Sicaklik: +-5°C ve +35°C

- Bagil Nem: <85%

Detayl bilgi icin teknik departmanimiza danisiniz.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Yapilarin toprak altinda su ile temas eden yiizeyleri uygulama dncesi yag, gres,
parafin atiklan, ¢imento serbeti, gevsek parcaciklar, kalip aymma alanlar,
kiirlenmis eski membranlar gibi aderansi ve yapismayi zayiflatacak etkenler
yiizeyden arindinlmalidir. Yiizey yiiksek basingli su ile temizlendikten sonra
kurutulmalidir. Yiizey bozukluklar ve varsa aktif su kacaklari uygun riinlerle
tamir edilmelidir. Kose ve kenarlara minimum 4cm yaricapinda pah bandi
yapilmalidir.

» ASTARLAMA
Astar yapimi icin, BITUM 2K PLUS likit komponentinden 1kg alinarak 5 Lt. su ile
ayn bir kapta birlikte 400-600 devir/dakikalik bir karistirici ile 3-4 dakika
kanstinimalidir. Bu sekilde hazir hale gelen astar firca ile gdllenme
yaptinimadan yiizeye homojen olarak yayilarak uygulanir. Uygulamaya
gecilmeden once astarin kurumasi beklenmelidir.

iki Bilesenli, Bitiim Kaucuk Esasl,
Likit Su Yalitim Malzemesi

 UYGULAMA

Ambalajin icinde yer alan toz bilesen (B komponenti) sivi malzemenin icerisine
yavasca ilave edilerek 400-600 devir/dakikalik bir kanstirici ile homojen hale
getirilene kadar (topak olusmamasina dikkat edilmeli) Hazirlanan karisim
2-3 dakika dinlendirildikten sonra tekrar 20-30 saniye kanstirilarak kullanima
hazir hale getirilir. +23°C hava sicakliginda, BITUM 2K PLUS hazirlandiktan
sonra 60 dakika icinde tiiketilmelidir. Kuruyan astar yiizeyin lizerine Ana kat
uygulamasi yapilir. Tim uygulama en az 2 kat olarak yapilmalidir. Uygulama
firca ile yapilacaksa, uygulama katlan birbirine dik olarak uygulanmalidir.
Hem uygulama hem de yiizey sicakliklari +5°C ila +35°C arasinda olmalidir.
Yapilan uygulama minimum 24 saat, agir hava kosullarindan korunmalidir.
BITUM 2K PLUS suyun geldigi yonden uygulanmalidir. Malzeme tamamen
kuruduktan sonra drenaj plakalar ve isi yalitim levhalari ile dolgu esnasinda
olusacak darbelerden korunarak temel cukuru dolgusu yapilmalidir.

UYGULAMA UYARILARI

« BITUM 2K PLUS uygulandiktan sonra iizeri kapatilmalidir.
- Saglam olmayan yiizeyler icin 6nerilmez.

TUKETIM

Uygulama Tiirii Katman Sayisi Sarfiyat
Nemli Zemin 2mm ~2,5-3kg /m?
Sizinti ya da Basingsiz Su 2mm ~3,5-4kg /m?
Biriken Sizinti Suyu Destek filesiile 2 ~4,5kg-5 kg /m’

TEMIZLIK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler su ile temizlenmelidir.

AMBALA) ve RENK

22 Kg. + 8 Kg. (Tek kovada 30 Kg. Kombi Set halinde) plastik kovada,
kahverengi ve siyah renk olarak sunulmustur.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin agilmamis orijinal ambalajinda -+5°Cila +25°C arasi sicakliklarda maksimum
12 ay saklanabilir. Aglan driin en kisa siirede kullaniimalidir. Ambalajlar
kesinlikle 0°C derecenin altinda hava sicakligindan ve dondan korunmalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin ciplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama sirasinda
eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullanilmalidir. Malzemenin gozle
temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama sirasinda yeterli
miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin CLEVER POLYMERS
teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.



NITELIK

TEKNIK BILGI
YONTEM

CLEVER

Polymers

OZELLIK

Kaplama Tipi Clever Lab. iki Bilesenli Bitiim Kauguk ve Ozel Cimento
Yogunluk ASTM D 1475 / EN IS0 2811-1 (+20°C) 1,03 +0,05 gr/cm’

Uygulama Sicakligi Clever Lab. +5°Cila+35°C

Catlak Kopriileme Kapasitesi TSEN 15814+A2 (B2

(+4°Cve 2mm islak film tabakasinda)

Buhar Difiizyon Katsayisi (lever Lab. 5.000-30.000 p

Sicakhiga Dayanim Clever Lab. +70°C

Soguga Dayanim Clever Lab. 0°C (biikiilmede esnasinda ¢atlamaz)
Su Gegirgenligi TSEN 15814+A2 W2A

Yagmura Dayanim TSEN 15814+A2 R3

Kuruma sirasinda Kalinlik Azalmasi (lever Lab. ~%20

(28 Giin Sonra)
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DOP NO: CLEVER-104
EN 15814:2011+A2:2014
BiTUM 2K PLUS

ZEMIN ALTINDAKI YAPILARIN SU YALITIMI iGN
KULLANILAN POLIMER MODIFiYELI BITUMLU

KAPLAMA(PMBC)
Catlak Kopriilem Yetenegi CB2
Diisiik Sicaklikta Esneklik CatlamaYok
Sikistirmaya Karsi Direng c2B
‘Yagmura Direng R3
E e

NOT: Bu dokiiman bir iriin tanim agiklamasi degildir, tim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin iireticinin
kontroliiniin disinda olmasindan dolayi, isbu bilgiler garanti disidir. ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son
degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi tamamen kullanic
sorumlulugundadr. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu distiine almaz.
0zel sartlardaki uygulamalar icin detayli tavsiyeler/neriler almak icin Clever Polymers'e basvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya
kadar gecerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.

Tamamen Kurutulmus Tabaka
Kalinliginin Azalmasi

<%50

Yiiksek Sicakliklarda Boyutsal
Kararlilik

Akma, Kayma Yok

Su Gegirimsizlik Tayini

W2A
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BITUM ESASLI SU YALITIM URUNLERI

BiTUM 2K

TANIM

BITUM 2K, iki bilesenli, polimer modifiyeli, bitiim kauguk esasl likit su yalitimi
malzemesidir. Uygulandigi yiizeye miikemmel yapisarak, suya ve neme
dayanikli, catlak ortme ozelligine sahip esnek bir film tabakasi olusturur.
TS EN 15814+A2 standartlarina uygundur.

UYGULAMA ALANLARI

- Perdeler,

« Ciceklik yalitimlarinda,

- Yatay ve diiey yiizeylerde,

- Bodrum ve mahzenlerde,

- Yapilarin toprak altinda kalan kisimlarinda,
- Dis mekanlarda,

- Cokertme tanklari ve istinat duvarlarinda.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Kolay uygulanir.

- Esnek yapisi sayesinde rétre catlaklarini kopriileme dzelligine sahiptir.
- Diisey ve yatayda uygulanabilir.

- Donma ve ¢oziilme dayanimi yiiksektir.

- Solvent icermez

- Cevre dostudur.

- Eksiz, su gegirimsiz saglam bir tabaka olusturur.

- Hem kuru hem de nemli yiizeylere uygulanabilir.

- Kapali alanlarda kullanima uygundur.

YUZEY STANDARTLARI

- Sertlik: R28 = 15 Mpa

»Nem: W <%10

« Sicaklik: +-5°Cve +35°C

- Bagil Nem: <85%

Detayl bilgi icin teknik departmanimiza danisiniz.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Yapilarin toprak altinda su ile temas eden yiizeyleri uygulama dncesi yag, gres,
parafin atiklar, cimento serbeti, gevsek parcaciklar, kalip ayma alanlar,
kiirlenmis eski membranlar gibi adheransi ve yapismayi zayiflatacak etkenler
yiizeyden arindinlmalidir. Yiizey yiiksek basingh su ile temizlendikten sonra
kurutulmalidir. Yiizey bozukluklar ve varsa aktif su kacaklari uygun iriinlerle
tamir edilmelidir. Kse ve kenarlara minimum 4cm yaricapinda pah yapilmalidir.

o ASTARLAMA _
Astar yapimiicin, BITUM 2K likit komponentinden 1kg alinarak 5 Lt. suiile ayri bir
kapta birlikte 400-600 devir/dakikalik en astar fira ile gollenme yaptinimadan
yiizeye homojen olarak yayilarak uygulanir. Uygulamaya gecilmeden 6nce
astarin kurumasi beklenmelidir.

iki Bilesenli, Bitiim Kauquk Esash,
Su Yalitim Malzemesi

 UYGULAMA

Ambalajin icinde yer alan toz bilesen (B komponenti) sivi malzemenin icerisine
yavasca ilave edilerek 400-600 devir/dakikalik bir karistinc ile homojen hale
getirilene kadar (topak olusmamasina dikkat edilmeli) Hazirlanan karisim
2-3 dakika dinlendirildikten sonra tekrar 20-30 saniye kanstirilarak kullanima
hazir hale getirilir. +23°C hava sicakliginda, BITUM 2K hazirlandiktan sonra
60 dakika icinde tiiketilmelidir. Kuruyan astar yiizeyin lizerine ana kat
uygulamasi yapilir. Tim uygulama en az 2 kat olarak yapilmalidir. Uygulama
firca ile yapilacaksa, uygulama katlar birbirine dik olarak uygulanmalidir. Hem
uygulama hem de yiizey sicakliklan +5°Cila +30°C arasinda olmalidir. Yapilan
uygulama minimum 24 saat, agirhava kosullarindan korunmalidir. BITUM 2K
suyun geldigi yonden uygulanmalidir. Malzeme tamamen kuruduktan sonra
drenaj plakalan ve s yalitim levhalan ile dolgu esnasinda olusacak
darbelerden korunarak temel cukuru dolgusu yapiimalidir.

UYGULAMA UYARILARI

« BITUM 2K uygulandiktan sonra iizeri kapatiimalidir.
- Saglam olmayan yiizeyler icin onerilmez.

TUKETIM

Minimum Uygulama Kalinligi Minimum
Kullanim Alant (Kuru Film) Tiiketim
Zemin Nemine Maruz Kalan Alanlar 2
(Birikme Yapmayan Zemin Sulari) A 3 kg/m
Gegici Siireli Basingli Suya 3mm
Kar§§| Yalitim o (Cam Elyaf Donati filesi ile) 4,5 kg/m?
Siirekli Basingl Suya Maruz 4mm s
Kalan Alanlar (Yeralt Sulan) (Cam Elyaf Donati filesi ile) 6 kg/m

TEMIZLIK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler su ile temizlenmelidir.

AMBALAJ ve RENK

22 Kg. + 8 Kg. (Tek kovada 30Kg. Kombi Set halinde) plastik kovada, kahverengi
ve siyah renk olarak sunulmustur.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMR({

Uriin agilmamis orijinal ambalajinda +5°Cila +25°Carasi sicakliklarda maksimum
12 ay saklanabilir. Agilan iiriin en kisa siirede kullaniimalidir. Ambalajlar kesinlikle
0°Cderecenin altinda hava sicakligindan ve dondan korunmalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin ciplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama
sirasinda eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullaniimalidir.
Malzemenin gdzle temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama
sirasinda yeterli miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin
CLEVER POLYMERS teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS)
isteyiniz.



CLEVER

Polymers

TEKNIK BiLGi
YONTEM OZELLIK

Kaplama Tipi Clever Lab. iki Bilesenli Bitiim Kauguk ve Ozel Cimento
Yogunluk ASTM D 1475 / EN IS0 2811-1 (+20°C) 1,06 +0,05 gr/cm’

Uygulama Sicakligi (lever Lab. +5°Cila +35°C

Catlak Kopriileme Kapasitesi TSEN 15814+A2 (B2

(+4°Cve 2mm islak film tabakasinda)

Buhar Difiizyon Katsayisi Clever Lab. 5.000-30.000 p

Sicakliga Dayanim Clever Lab. +70°C .
Soguga Dayanim (lever Lab. 0°C (biikiilmede esnasinda ¢atlamaz) .
Su Gegirgenligi TSEN 15814+A2 W1 !
Yagmura Dayanim TSEN 15814+A2 R1

Kuruma sirasinda Kalinlik Azalmasi (lever Lab. ~%20

(28 Giin Sonra)
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DOP NO: CLEVER-104
EN 15814:2011+A2:2014
BITUM 2K

ZEMIN ALTINDAKI YAPILARIN SU YALITIMI iGN
KULLANILAN POLIMER MODIFiYELI BITUMLU

KAPLAMA(PMBC)
Catlak Kopriilem Yetenegi CB2
Diisiik Sicaklikta Esneklik CatlamaYok :
Sikistirmaya Karsi Direng Cc2B
‘Yagmura Direng R1

Renk Degisimi, Yiizeyde

Suya Direng. Bozulma Yok

NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim aciklamasi degildir, tim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin ireticinin e =Pl
kontroliiniin disinda olmasindan dolays, isbu bilgiler garanti digidir. Ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son | Kainliginin Azalmasi 250
degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi tamamen kullanici | viksek Sicakiikiarda Boyutsal
sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu iistiine almaz. | Kerertik

0zel sartlardaki uygulamalar igin detayli tavsiyeler/dneriler almak igin Clever Polymers'e bagvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya | Su Gedrimsizti Tayii il
kadar gecerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar. Yangin Tepki Sinifi Sinf E
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POLIURETAN MASTIKLER

CLEVERSEAL PU 35

TANIM

CLEVERSEAL PU 35, tek bilesenli, yiiksek modiillii havadaki nem ile kiirlenen
poliiiretan derz dolgu mastigidir.

UYGULAMA ALANLARI

o Derz dolgusu olarak,

« Beton tabakalarin dilatasyonlarinda,
 Su depolari ve yiizme havuzlarinda,

« Sulama kanallar derzlerinde,

o Cati ve teras dilatasyonlarinda,

« Yatay ve diisey dilatasyon derzlerinde.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

o Astarli ve astarsiz her tiir yiizeye miikemmel yapisir.
« Kolay uygulanir ve yiizeyi diizeltilebilir.

« Kimyasal direnci miikemmeldir.

« Kimyasallarla islem gdren su depolari ve yiizme havuzlarindaki derz
sistemlerinin yalitimi icin uygundur.

« Uzeri boyanabilir.

» Akma yapmaz, tiksotropiktir.

e Kuruduktan sonra su sizdirmaz.

* %25 hareket kabiliyetine sahiptir.

o Kiirlenme esnasinda hava kabaragi olusmaz.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama oncesinde derz temizlenmelidir. Derzin kuru oldugundan emin
olunmalidir. Derz icerisindeki alt katmanda bulunan yag, gres, yakit, parafin ve
silikon gibi aderansi ve yapismayi engelleyecek ya da zayiflatacak etkenlerden
tamamen arnindinlmalidir. Derzin tabani agik ise polietilen dolgu fitili
kullanilmali ve derz genisliginin yarisi kadar (genislik 2/ derinlik 1) oranda
derinlik birakilarak uygulama yapilacak alan olusturulmalidir.

e ASTARLAMA

Yiizeyin durumuna gore ve iklim kosullarina uygun olarak uygun astar segilerek
kullanilmalidir. Gozenekli yiizeylerde astar olarak PU PRIMER 200, nemli
yiizeyler icin EPOXY PRIMER WB kullaniimasi dnerilir.

 UYGULAMA

Derz dolqu fitili derzin icine havanin gecmesi engellenecek sekilde yerlestirilir.
Mastigin ambalaji en uc noktadan kesilerek tabancasina yerlestirilir. Uygun ve
dogru miktarda akis elde edilecek sekilde enjektdr baghd kesilerek tabancaya
yerlestirilir. Mastik derzin icine havanin gegmesine imkan vermeyecek sekilde
uygulanir. Genis derzlerde macunun kenar ve tabanlarla temasinin tam
olabilmesi icin tabancayla birden fazla uygulama yapmak gerekmektedir.
Uygulamanin  hemen sonrasinda malzemenin diizlemesinin yapilmasi
gerekmektedir.

Tek Bilegenli, Yiiksek Modiillii,
Poliiiretan Derz Dolgu Mastigi

UYGULAMA UYARILARI

« Saglam olmayan yiizeyler i¢in onerilmez.
o Kimyasal islem gdren sularin bulundugu yiizme havuzlarinin su izolasyonlarinda
kullaniimaz.

TUKETIM
s s Derz Uzunlugu
Derz Genisligi Derz Derinligi (600ml Sosis/m)
10 mm 5mm 6
20 mm 10 mm 3
30 mm 15 mm 1,3
TEMIZLIK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler CLEVER 001 ile temizlenmelidir.

AMBALAJ ve RENK

600 ml aliminyum sosis ambalajda beyaz ve gri renktedir.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 12 ay saklanabilir. Agilan iiriin en kisa siirede kullanilmalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullaniimalidir. Uriin qiplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama sirasinda
eller ve gozler igin koruyucu eldiven ve maske kullaniimalidir. Malzemenin gozle
temasi halinde derhal bol su ile ylkanmalidir. Uygulama sirasinda yeterli
miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin CLEVER POLYMERS
teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.




NITELIK

TEKNIK BILGi
YONTEM

CLEVER

Peolymers

OZELLIK

Kaplama Tipi (lever Lab. Tek Bilesenli Poliiiretan Mastik
Form (lever Lab. Tiksotropik Macun
Yogunluk ASTM D 1475 / EN IS0 2811-1 (+20°C) 1,25 0,05 gr/cm’
Kiirlenme Orani (lever Lab. 2mm/Giin

%100 Esneme Modiilii ASTM D-412 0,35- 0,40 N/mm?
Derz Hareket Kabiliyeti (lever Lab. %25

Elastik Geri Doniis (lever Lah. >60

Sertlik ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868 Shore A 35 (£ 5)
Kopma Genlesme Yiizdesi ASTM D 412 (+23°0) > %600

Betona Yapisma TSE EN 1542 (+23°C) > 1,5 N/mm’

ilk Kuruma Zamani 25°C/55% RH 60-90 Dakika
Kuruma Siiresi (lever Lab. 2mm /24 Saat

NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim aciklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin ireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolayu, isbu bilgiler
garanti disidir. Ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya disiinilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hichir sorumlulugu dstiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar icin

detayli tavsiyeler/dneriler almak icin Clever Polymers'e bagvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gegerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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POLIURETAN MASTIKLER

CLEVERSEAL PU 2K DOKME

CLEVERSEAL PU 2K DOKME, iki bilesenli, poliiiretan esasli, genis yatay derz
aralarninin doldurulmasi ve izolasyonu icin tasarlanan, yiiksek performansa
sahip derz dolgu malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI

« Genis, yatay dilatasyon derzleri,

* Su depolari ve yiizme havuzlarin derzleri,
 Sulama kanallari derzleri,

o Cati ve teras dilatasyonlar,

« Havaalani pist derzleri,

« Uzeri boyanabilir,

o Tatli ve tuzlu suya karsi dayaniklidir,

« Petrol tiirevi maddelere karsi dayanim gosterir.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

« Kolay uygulanir.

« Poliiiretan esashdir.

« Genis derzlerde dokerek yapilan uygulamalar icin uygundur.
« Esnekligini kaybetmez.

« Yaglara ve bircok kimyasala karsi dayaniklidir.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama dncesinde derzi temizlenmelidir. Derzin kuru oldugundan emin
olunmalidir. Derz icerisindeki alt katmanda bulunan yag, gres, yakit, parafin ve
silikon gibi aderansi ve yapismay engelleyecek ya da zayiflatacak etkenlerden
tamamen anndinimalidir. Derzin tabani acik ise polietilen dolgu Aitili
kullanilmali ve derz genigliginin yarisi kadar (genislik 2 / derinlik 1) oranda
derinlik birakilarak uygulama yapilacak alan olugturulmalidr.

 ASTARLAMA

Yiizeyin durumuna gore ve iklim kosullarina uygun olarak uygun astar secilerek
kullaniimalidir. Gozenekli yiizeylerde astar olarak PU PRIMER 200, nemli
yiizeyler icin EPOXY PRIMER WB kullanilmasi dnerilir.

e UYGULAMA

Uygulama yapilacak alanda genisligin, derinlige orani 2/1 olmalidir. A ve B
bilesenleri birlestirilip diisiik devirli bir kanistinada kanstirilarak kullanima hazir
hale getirilir. Hazirlanan karisimin kullanim siiresi, +-20°Cde 20 ila 30-35 dakika
arasindadir. Hava sicakhigindaki degisime bagli olarak kullanim siiresi kisalabilir
ya da artabilir. Derz dolgu fitili derzin icine havanin gecmesi engellenerek
uygulanir. Genig derzlerde macunun kenar ve tabanlarla temasinin tam olabilmesi
icin tabancayla birden fazla uygulama yapmak gerekmektedir. Uygulamanin
hemen sonrasinda malzemenin diizlemesinin yapiimasi gerekmektedir.

iki Bilegenli, Poliiiretan Esasl,
Genis Yatay Derzler I¢in Dolgu Malzemesi

UYGULAMA UYARILARI

» Saglam olmayan yiizeyler i¢in 6nerilmez.

TUKETIM

DERINLIK 2 4cm 8cm
1cm 0,28 Kg/m 0,56 Kg/m 1,12 Kg/m
2.cm 0,56 Kg/m 1,12 Kg/m 2,24 Kg/m

Ornek sarfiyat tablosundaki bilgi teoriktir. Polietilen fitilin yerlestirilme sekline ve
derz genisligine gore sarfiyat degisebilir.

TEMIZLIK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler CLEVER 001 ile temizlenmelidir.

AMBALA) ve RENK

8 Kg. + 4 Kg. metal kovada, gri renk

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 12 ay saklanabilir. Aqilan diriin en kisa stirede kullaniimalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanimalidir. Uriin giplak ategle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama sirasinda
eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullanilmalidir. Malzemenin gozle
temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama sirasinda yeterli
miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin CLEVER POLYMERS
teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.




CLEVER

Polymers

TEKNIK BILGI
NITELIK YONTEM OZELLIK

Kaplama Tipi Clever Lab. iki Bilesenli Poliiiretan

Yogunluk ASTM D 1475/ EN IS0 2811-1 (+20°C) 1,40 +0,05 gr/cm®

Uygulama Sicakligi Clever Lab. +5°Cila+35°C

Servis Sicakligi Clever Lab. -40°C- +90°C

Sertlik ASTM D2240, DIN 53505, EN IS0 R868 30 (+5) (Shore A)

Kopma Genlesme Yiizdesi ASTM D 412 (+23°C) > %500

Kap Omrii Clever Lab. (+25°C) 30 - 35 dakika

100% Esneme Modiilii ASTM D412 /EN 150 527-3 % 0,4 N/mm?2

Esneme DIN 52458 > 80%

Quv ASTM G154 Gegti 1000 Saat

ilk Kuruma Zamani 25°C/55% RH 3-4 saat :
Toksitite Clever Lab. Kiirlendikten Sonra Sinirlama Yok :
Hidroliz (%8 KOH, 50 °C'de 15 Giin) Clever Lab. Elastomerik Ozelliginde Degisme Goriilmedi

Hidroliz (H,0, 60-100 °Cde Doniisiimlii 30 Giin) Clever Lab. Elastomerik Ozelliginde Degisme Goriilmedi

HCl (PH=2, RT de 10 Giin) Clever Lab. Elastomerik Ozelliginde Degisme Gorilmedi

d3IDILSY NYL3dNIN0d

NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim aciklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin ireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolayu, isbu bilgiler
garanti digidir. Ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son dederlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu iistiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar icin
detayli tavsiyeler/oneriler almak icin Clever Polymers'e bagvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gegerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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POLIURETAN ENJEKSIYON

PU INJECTION

TANIM

PU INJECTION tek bilesenli, diisiik viskoziteli, kapali hiicreye sahip nem ve suiile
reaksiyona giren enjeksiyon recinesidir. Beton yiizeylerdeki catlaklardan sizan
basincl ya da basingsiz suyu kesmek icin kullanilan 6zel poliiiretan esasli
enjeksiyon reginesidir.

UYGULAMA ALANLARI

o Temeller,

o [stinat duvarlar,

o Catlak duvarlari,

« Garajlarin ve evlerin toprak altinda kalan yiizeyleri,
* Barajlar,

o Temeller ve yeralti gegitleri,

o Atik su ve kanalizasyon sistemleri,

« Depolar,

« Dolgu tabakalari ve derzlerde.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

« Kolay uygulanir.

« Betondaki catlak, bosluk ve derzlerin sizdirmazliginda etkin performansa sahiptir.
« Reaksiyon siiresi ayarlanabilir.

« Hidrofobiktir.

o Diisiik viskoziteli olusundan kilcal ¢atlaklarin iine ¢ok iyi niifuz eder.

* Solvent icermez.

« Su ile reaksiyona girerek sizintiyi keser.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama oncesinde catlaklardaki tiim esnek ve serbest parcalar ve toz
temizlenmelidir. 3 mm'den biiyiik catlaklar uygun tamir malzemeleri ile
kapatilmalidir. Sizintinin geldigi yere gore pakerlerin (enjektorlerin) yerleri
belirlenir. Pakerler 45 derecelik agi ile yerlestirilir. Pakerler betonarme
kalinliginin yansi kadar mesafeye cakilmalidir. Pakerler arasi mesafe 15 cm ile
90 cm arasi olabilir.

e ASTARLAMA

Temizleme islemi yukarida belirtilen sekilde ve yeterli bicimde yapilmig ise
astarlamaya gerek yoktur.

* UYGULAMA
PU INJ CATALYST (katalizor) iiriinii 6nceden iyice karistinimalidir. PU INJECTION
belirlenen miktardaki katalizor ile kanstinlarak kullanima hazir hale getirilir.
Katalizor orani catlagin ve suyun gelis miktarina ve hava sartlarina gdre
uygulama alaninda tespit edilmelidir. Katalizor %5 ila %10 arasinda
kullanilabilir. Uygulama basina 14 ila 200 bar arasinda degiskenlik gosterir.
Uygulamaya ilk pakerden baslanmalidir. Diisiik basingla baslayip recine
tasmaya baglayana kadar basing artirilir. Recinenin tagsmasi ile birlikte diger
pakere gegilir. Enjeksiyon uygulamasinda tiim pakerlerden enjekte edilen regine
betonarmede sizinti yapan catlaklardan saf regine tasacaktir. Bu islemden sonra
uygulama sonlandirilir. PU INJECTION uygulamasinda malzeme sarfiyati catlak
ve bosluklarin tamamen dolmasi gereken miktar kadardir.

Tek Bilesenli, Diisiik Viskoziteli,
Esnek Pu Esash, Enjeksiyon Reginesi

UYGULAMA UYARILARI

» Saglam olmayan yiizeyler icin 6nerilmez.

« Kimyasal islem goren sularin bulundugu yiizme havuzlarinin suizolasyonlarinda
kullaniimaz.

TUKETIM

« PU INJECTION uygulamasinda malzeme sarfiyati catlak ve bosluklarin tamamen
dolmasi gereken miktar kadardir.

TEMIZLIK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler CLEVER 001 ile temizlenmelidir.

AMBALA) ve RENK

25 kg + 2,5 kg metal ambalajlarda set olarak bej seffaf-sar renktedir.

o .o

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda,
maksimum 12 ay saklanabilir. Aqilan diriin en kisa stirede kullaniimalidir.

oo .

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin ciplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama
sirasinda eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullaniimalidir.
Malzemenin gozle temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama
sirasinda yeterli miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin
CLEVER POLYMERS teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS)
isteyiniz.
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CLEVER

Polymers

TEKNiK BiLGi
NITELIK YONTEM OZELLIK

Kaplama Tipi (lever Lab. Politiretan Enjeksiyon Recine
Yogunluk ASTM D 1475 / EN IS0 2811-1 (+20°C) 1,10 +0,04 gr/cm’
Viskozite ASTM D 2196-86 / EN 10 3219 (+25°C) 200 cp

Parlaklik (lever Lab. Yar Parlak

inceltme Clever Lab. Onerilmez

Kati Madde (lever Lab. %100

Parlama Noktasi (lever Lab. +145°C

Tam Kuruma Zamani (lever Lab. 2ila 4 Saat arasl

* Viskozite +25°C'de EN 1S0 3219 standartlarina gore dlgiilmiistiir. Viskozite isi ile ters orantili olarak artis gostermektedir.

PU INJ CATALYST

TEKNiK BiLGi
NITELIK YONTEM OZELLIK

Renk (lever Lab. Seffaf - Sari
Yogunluk ASTM D 1475 / EN IS0 2811-1 (+20°C) 0,95 gr/cm’
Viskozite ASTM D 2196-86 / EN IS0 3219 (+25°C) ~15¢p
Parlama Noktasi Clever Lab. +145°C

*Viskozite +25°C'de EN 1S0 3219 standartlarina gore dlgiilmiistiir. Viskozite isi ile ters orantili olarak artis gostermektedir.

NOAISM3MN3I NYL3dNIT0d

NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim agiklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin reticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolayi, isbu bilgiler
garanti disidir. ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu istiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar icin
detayli tavsiyeler/dneriler almak icin Clever Polymers'e basvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gegerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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POLIURETAN ASTARLAR

PU PRIMER 200

TANIM

PU PRIMER 200 tek bilegenli, poliiiretan esasli, tiim yiizeyler icin gelistirilmis
astar malzemesidir.

« Beton,

e Siva,

« Algl, cimento panelleri ve ahsap yiizeyler,

« Poliiiretan esasli su yalitim malzemeleri iin astar,
» Nemli veya islak beton yiizeyler,

« Emici olmayan yiizeyler,
» Cam, metal ve mermer yiizeyler.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

« Kolay uygulanir (fir¢a, rulo ya da piiskiirtiilerek).

e Hizl kiirlenir.

« Emici olmayan yiizeylerle miikemmel birlesme saglar.

» Miikemmel yapisma saglar.

« Uygulandigi yiizeyi cok iyi sekilde ve homojen olarak kaplayarak, yiizeye
emprenye olur.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama dncesinde tiim yiizeyden yag, gres, parafin atiklari, ¢imento serbeti,
gevsek parcaciklar, kalip ayina alanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi
adheransi ve yapismay! zayiflatacak etkenler yiizeyden arindirimalidir. Yiizey
yiiksek basingli su ile yikandiktan sonra kurutulmalidir. Yiizey bozukluklari
uygun iriinlerle tamir edilmelidir.

e UYGULAMA

Malzeme ambalaj agilarak diisiik devirli bir karistirici ile ya da elle 2-3 dakika
kanstinlmalidir. inceltme kullanmadan uygulanmalidir. Astarlanacak yiizey,
rulo ya da firca yardimiyla tiim yiizey kaplanana kadar, iiriin dokiilerek siiriiliir.
Biiyiik yiizeylere havasiz sprey kullaniimasi tavsiye edilir. 2-4 saat sonra PU su
izolasyon malzemesi veya derz dolgusu uygulanmalidir.

Tek Bilegenli, Poliiiretan Esasli, Astar Malzemesi

UYGULAMA UYARILARI

« PU PRIMER 200 uygulandiktan sonra yiizeyi kemiklesmeden (kimyasal baglanti
gecemeden) kesinlikle PU su yalitim malzemesi uygulanmasi gerekmektedir.

« Saglam olmayan yiizeyler icin 6nerilmez.

« Kimyasal islem goren sularin bulundugu yiizme havuzlarinin suizolasyonlarinda
kullanilmaz.

TUKETIM

« Toplam tiiketim (minimum): 0,10 - 0,25 I[t/m2(dir.

TEMIZLIK
Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler CLEVER 001 ile temizlenmelidir.
Rulolar tek kullanimhktir, ikinci kez kullaniimaz.

AMBALA) ve RENK

4 Itve 20 It metal tenekelerde, seffaf renktedir.

o .o

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 12 ay saklanabilir. Aqilan diriin en kisa stirede kullaniimalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin ciplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama
sirasinda eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullanilmalidir.
Malzemenin gozle temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama
sirasinda yeterli miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin
CLEVER POLYMERS teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS)
isteyiniz.



NITELIK

TEKNIK BILG
YONTEM

CLEVER

Polymers

OZELLIK

Kaplama Tipi (lever Lab. Tek Bilesenli Poliiiretan
Yogunluk ASTM D 1475/ EN 150 2811-1 (+20°C) 1,00 0,05 gr/cm’
Viskozite ASTM D 2196-86 / EN 150 3219 (+-25°C) 30-60cp

Uygulama Sicakhgi (lever Lab. +5°Cila+35°C
Kopma Genlesme Yiizdesi ASTM D 412 (+23 °C) >300

Kopma Mukavemeti ASTM D 412 (+23 °C) 30 N/mm?

Betona Yapisma TSE EN 1542 (+23°C) > 4N/mm?

ilk Kuruma Zamani 25°C/55% RH 3-6 Saat

Uzeri Kaplama Siiresi (lever Lah. 6 - 12 Saat

* Viskozite +25°C'de EN 1S0 3219 standartlarina gére 6lciilmiistiir. Viskozite isi ile ters orantili olarak artig gdstermektedir.

NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim aciklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin ireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolayr, isbu bilgiler
garanti disidir. Ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya disiinilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadir. Uretici, iriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hichir sorumlulugu dstiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar icin

detayli tavsiyeler/oneriler almak icin Clever Polymers'e bagvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gegerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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POLIURETAN ASTARLAR

AQUA PU PRIMER 2K

TANIM

AQUA PU PRIMER 2K iki bilesenli, diisiik viskoziteli, poliiiretan
dispersiyon esash, astar malzemesidir. %100 poliiiretan esasli,
hacimce 1:1 karisan, nemli betona uygulanabilen ve hizli kuruyan
astar malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

« Tiim poliiiretan yalitim sistemlerinde astar olarak,
« Tiim polyurea yalitim sistemlerinde astar olarak,
o I¢ ve dis uygulama alanlari.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

« Kolay kullanim.

« Hacimce 1:1 karisim.

« Sifir VOC degeri.

» Miikemmel yapisma giicii.

« Nemli betonda uygulanabilme.

« Hizl kuruma.

« Kolay temizlenme.

« Kapali alanlarda kullanim kolayhg.

« Ayni giin yalitim malzemesini kullanma ozelligi.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama dncesinde yad, gres, parafin atiklari, cimento serbeti, gevsek
parcaciklar, kalip ayinc alanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi
aderansi ve yapismay zayiflatacak etkenler yiizeyden arindiriimalidir.
Yiizey yiiksek basingli su ile yikandiktan sonra kurutulmalidir. Yiizey
bozukluklari uygun iiriinlerle tamir edilmelidir.

* UYGULAMA
Kullanmadan once ambalajlar agilarak diisiik devirli bir karistirici ile
2-3 dakika kanistiriimalidir. Daha sonra A ve B komponentler birbiri ile
2-3 dakika kanstinlarak kullanima hazir hale getirilir, rulo ya da firca
yardimiyla tiim yiizey kaplanana kadar, 1 kat olarak siiriilmelidir.

ki Bilesenli, Diisiik Viskoziteli,
Pu Dispersiyon Esashi, Hizh Kuruyan Astar Malzemesi

UYGULAMA UYARILARI

« Saglam olmayan yiizeyler icin 6nerilmez.
« Cok giines altinda kalmis yiizeyler uygulamadan dnce islatiimalidir.
« Karigimdan sonra maksimum 25 dakika icerisinde uygulanmalidir.

TUKETIM
« Sarfiyat (min.): 0,15 - 0,20 It /m?

TEMIZLIK

Uygulama sonrasl, kullanilan tiim aletler su veya uygun solventile
temizlenmelidir. Rulolar tek kullanimliktir, ikinci kez kullaniimaz.

AMBALA) ve RENK

A komponent 4 It plastik kovada kahverengi renktedir.
B komponent 4 It plastik kovada beyaz renktedir.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin agilmamus orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 12 ay saklanabilir. Agilan iiriin en kisa stirede kullaniimalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmaldir. Uriin ciplak
atesle temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir.
Uygulama sirasinda eller ve gézler icin koruyucu eldiven ve maske
kullaniimalidir. Malzemenin gdzle temasi halinde derhal bol su ile
yikanmalidir. Uygulama sirasinda yeterli miktarda havalandirma
gerekmektedir. Daha detayl bilgi icin CLEVER POLYMERS teknik
departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.



CLEVER

Polymers

TEKNIK BiLGi
NITELiK YONTEM OZELLIK

Kaplama Tipi (lever Lab. iki Bilesenli Poliiiretan Dispersiyon
Yogunluk ASTM D 1475 /EN 1S0 2811-1 (+20°C) 1,10 gr/cm? (2:0,05)

Viskozite ASTM D 2196-86 / EN 150 3219 (+25°C) 50-100 cp

Karisim Orani Clever Lab. 1:1 hacimce

Uygulama Sicakligi (lever Lab. +5°Cila +40°C

Kap Omrii Clever Lab. 25°C/ 55% RH 25 dk.

Betona Yapisma TSE EN 1542 (+23°C) > 3 N/mm?

ilk Kuruma Zamani 25°C/55% RH ~1-2 saat

Yeniden Kat Atma (lever Lab. 2- 24 Saataras|

* Viskozite +25°C'de EN 1S0 3219 standartlarina gore dlgiilmiistiir. Viskozite isi ile ters orantili olarak artis gostermektedir.

dYTHVYLSY NVY.13dNI10d

NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim aciklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin ireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolayi, ishu bilgiler
garanti digidir. Ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu iistiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar iin
detayli tavsiyeler/dneriler almak icin Clever Polymers'e basvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gecerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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POLIURETAN ASTARLAR

PU UNIVERSAL

TANIM

PU UNIVERSAL iki bilesenli, solventsiz, poliiiretan esash bir astar
malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

o Tiim poliiiretan yalitim sistemlerinde astar olarak,
o Bitlim ve asfalt membranlarin iizerine astar olarak,
 Metal, galvaniz metal ve mermer gibi yiizeylerde.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

« Kolay kullanim.

« SifirVOC degeri.

o Miikemmel yapisma giicii.

e Hizli kuruma.

« Kolay temizlenme.

« Kapali alanlarda kullanim kolayligi.

« Ayni giin yalitim malzemesini kullanma ozelligi.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama dncesinde yag, gres, parafin atiklar, cimento serbeti, gevsek
parcaciklar, kalip aynia alanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi
aderansi ve yapismay zayiflatacak etkenler yiizeyden arindiriimalidir.
Yiizey yiiksek basingh su ile yikandiktan sonra kurutulmalidir. Yiizey
bozukluklari uygun iiriinlerle tamir edilmelidir.

* UYGULAMA
Kullanmadan once ambalajlar agilarak diisiik devirli bir karistirici ile
2-3 dakika kanstinlmalidir. Daha sonra rulo ya da fir¢a yardimiyla tim
yiizey kaplanana kadar, minimum 1 kat olarak siiriilmelidir. 2-3 saat
sonra yalitim ana kaplamasi uygulanabilinir.

iki Bilesenli, Solventsiz, Poliiiretan Astar

UYGULAMA UYARILARI

« Saglam olmayan yiizeyler icin onerilmez.

« Karisimdan sonra maksimum 25 dakika icerisinde uygulanmalidir.
« Ana kat, astar uygulamasindan sonra maksimum 10 saat sonra
uygulanmalidir.

TUKETIM

« Sarfiyat (min.): 100-200 gr/m? dir.

TEMIZLIK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler uygun solvent ile
temizlenmelidir. Rulolar tek kullanimliktir, ikinci kez kullanilmaz.

AMBALAJ ve RENK

A komponent 8 kg metal kovada kahverengi renktedir.
B komponent 12 kg metal kovada seffaf sari renktedir.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMR{

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 12 ay saklanabilir. Agilan iriin en kisa siirede kullaniimalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullaniimalidir. Uriin giplak ategle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama sirasinda
eller ve gozler igin koruyucu eldiven ve maske kullaniimalidir. Malzemenin gozle
temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama sirasinda yeterli
miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin CLEVER POLYMERS
teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.




CLEVER

Polymers

TEKNIK BILGI
NITELIK YONTEM OZELLIK

Kaplama Tipi (lever Lab. iki Bilesenli Poliiiretan

Yogunluk ASTM D 1475 / EN IS0 2811-1 (+20°C) Komp.A 1,20 gr/cm? (0,05)
Komp.B 1,00 gr/cm’ (+0,05)

Viskozite ASTM D 2196-86 / EN 150 3219 (+-25°C) 750-1000 cp
Karigim Orani (lever Lab. 1:1,5 agirlikea
Uygulama Sicakhg Clever Lab. +5°Cila +35°C
Kap Omrii Clever Lab. 25°C/ 55% RH 25 dk.

Betona Yapisma TSE EN 1542 (+23°C) > 4N/mm?

ik Kuruma Zamani 25°C/ 55% RH ~1-2 saat

*Viskozite +25°C'de EN 1S0 3219 standartlarina gére olciilmiistiir. Viskozite isi ile ters orantili olarak artis gstermektedir.

ASTM D4541 STANDARDINA GORE YAPISMA TABLOSU

GU§ SONUC
Galvaniz Celik > 10 mPa Yiizey Bozulmasi
Beton >4mPa Beton Bozulmasl
Islak/Yas Beton > 4mPa Beton Bozulmasi
Mermer >5mPa Yiizey Bozulmasi
PU UNIVERSAL Uzerine CLEVER PU Ana Kat >5mPa Yiizey Bozulmasi

dYTIVYLSY NVY.13dNI10d

NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim agiklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven ercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin ireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolays, isbu bilgiler
garanti disidir. Ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadr. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu iistiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar igin
detayli tavsiyeler/Gneriler almak icin Clever Polymers'e basvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar geerli olup eski basimlart hiikiimsiiz kilar.
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POLIURETAN ASTARLAR

TILE PRIMER

TILE PRIMER tek bilesenli, emici olmayan yiizeyler icin gelistirilmis astar
malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

o Cam,

o Seramik,

o Cam seramik,
o Fayans.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

« Kolay uygulanir (firca, bez).

o Hizli kiirlenir.

 Emici olmayan yiizeylerle miikemmel birlesme saglar.
o Miikemmel yapisma saglar.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama dncesinde tiim yiizeyden yag, gres, parafin atiklari, ¢imento serbeti,
gevsek parcaciklar, kalip ayma alanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi
adheransi ve yapismay zayiflatacak etkenler yiizeyden arindinlmalidir. Yiizey
yiiksek basingli su ile yikandiktan sonra kurutulmalidir. Yiizey bozukluklari
uygun driinlerle tamir edilmelidir.

e UYGULAMA

Malzeme ambalaj agilarak diisiik devirli bir karistirici ile ya da elle 2-3 dakika
kanstinlmalidir. inceltme kullanmadan uygulanmalidir. Astarlanacak yiizey,
bez yardimiyla tiim yiizey kaplanana kadar siiriiliir. 10-15 dakika sonra PU su
izolasyon malzemesi uygulanmalidir.

Tek Bilegenli, Emici Olmayan
Yiizeyler I¢in Astar Malzemesi

UYGULAMA UYARILARI

- Saglam olmayan yiizeyler icin 6nerilmez.
- Gollenmelerden kagininiz

TUKETIM

» Toplam tiiketim (minimum): 0,05 - 0,07 It/m2(dir.

TEMIZLiK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler CLEVER 001 ile temizlenmelidir.

AMBALA) ve RENK

4 [t ve 20 It metal tenekelerde, seffaf renktedir.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMR({

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 12 ay saklanabilir. Aqilan diriin en kisa stirede kullaniimalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin ciplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama
sirasinda eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullaniimalidir.
Malzemenin gozle temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama
sirasinda yeterli miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin
CLEVER POLYMERS teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS)
isteyiniz.



CLEVER

Polymers

TEKNIK BILGi
NITELIK YONTEM OZELLIK

Yogunluk ASTM D 1475/ EN 150 2811-1 (+20°C) 0,80 0,05 gr/cm’
Viskozite ASTM D 2196-86 / EN 150 3219 (+25°C) 30-50¢p
Tutusma Noktasi ASTM D 93 Kapali Kap 42°C

Uygulama Sicakhgi (lever Lab. +5°Cila +35°C
ilk Kuruma Zaman 25°C/55% RH 10-15 dakika

*Viskozite +25°C'de EN IS0 3219 standartlarina gére dlgiilmiistiir. Viskozite isi ile ters orantili olarak artis gostermektedir.

dYTHVYLSY NVY.13dNI10d

NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim aciklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin reticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolayu, isbu bilgiler
garanti digidir. Ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadir. Uretici, diriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu iistiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar icin
detayli tavsiyeler/oneriler almak icin Clever Polymers'e bagvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gegerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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POLIURETAN ASTARLAR

PRIMER PVC

PRIMER PVC tek bilesenli, hizli kiirlenen, diisiik vizkositeli, pvc membranlar icin
yiizey temizleme ajani ve astar malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

o Eski PVC membranlar,
o PVCyiizeyler.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR
« Kolay uygulanir (firca,bez).

« Hizli kiirlenir.

» Miikemmel yapisma saglar.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama dncesinde tiim yiizeyden yag, gres, parafin atiklari, imento serbeti,
gevsek parcaciklar, kalip ayina alanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi
adheransi ve yapismay zayiflatacak etkenler yiizeyden arindiriimalidir. Yiizey
yiiksek basingli su ile yikandiktan sonra kurutulmalidir.

* UYGULAMA

Malzeme ambalaj agilarak diisiik devirli bir karistirici ile ya da elle 2-3 dakika
kanstinlmalidir. inceltme kullanmadan uygulanmalidir. Astarlanacak yiizey,
rulo veya firca yardimiyla tiim yiizey kaplanana kadar siiriiliir. Biiyiik yiizeylere
havasiz sprey kullaniimasi tavsiye edilir. 15-30 dakika sonra PU su izolasyon
malzemesi uygulanmalidir.

UYGULAMA UYARILARI

« Saglam olmayan yiizeyler icin 6nerilmez.
o Gollenmelerden kagininiz.

Tek Bilesenli, PVC Membranlar icin
Temizleme ve Yiizey Astar Malzemesi

TUKETIM

» Toplam tiiketim (minimum): 0,100 It/m? dir.

TEMIZLIK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler CLEVER 001 ile temizlenmelidir.

AMBALA) ve RENK

4 [t ve 20 It metal tenekelerde, seffaf renktedir.

o .o

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 12 ay saklanabilir. Aqilan diriin en kisa siirede kullaniimalidir.

oo .

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin ciplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama
sirasinda eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullaniimalidir.
Malzemenin gozle temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama
sirasinda yeterli miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin
CLEVER POLYMERS teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS)
isteyiniz.



CLEVER

Polymers

TEKNIK BILGI
NITELIK YONTEM OZELLIK

Yogunluk ASTM D 1475/ EN 150 2811-1 (+20°C) 0,85 0,05 gr/cm’
Viskozite ASTM D 2196-86 / EN 150 3219 (+25°C) 20- 60 cp
Uygulama Sicakligi Clever Lab. +5°Cila +35°C

ilk Kuruma Zamani 25°C/55% RH 15-30 dakika

*Viskozite +25°C'de EN IS0 3219 standartlarina gére dlciilmiistiir. Viskozite isi ile ters orantili olarak artis gostermektedir.

dYTHVYLSY NVY.L13dNI10d

NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim aciklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin reticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolayr, isbu bilgiler
garanti digidir. Ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadir. Uretici, diriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu iistiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar icin
detayli tavsiyeler/oneriler almak icin Clever Polymers'e bagvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gegerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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EPOKSI ASTARLAR

AQUA EPOXY PRIMER

TANIM

AQUA EPOXY PRIMER iki bilesenli, diisiik viskoziteli, su bazli epoksi esasli
astar malzemesidir. Hacimce 1:1 kanisan, nemli betona uygulanabilen
ve hizli kuruyan astar malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

« Tiim poliiiretan yalitim sistemlerinde astar olarak,
« Tim polyurea yalitim sistemlerinde astar olarak,
« I¢ ve dis uygulama alanlari.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

« Kolay kullanim.

« Hacimce 1:1 karisim.

« Sifir VOC degeri.

» Miikemmel yapisma giicii.

» Nemli betonda uygulanabilme.

o Hizli kuruma.

« Kolay temizlenme.

« Kapali alanlarda kullanim kolayligi.

o Ayni giin yalitim malzemesini kullanma ozelligi.

oo

YUZEY STANDARTLARI

o Sertlik: R28 =15 Mpa

e Nem: W<%10

o Sicaklik: +5 °Cve +35 °C

 Bagil Nem: <%85

Detayli bilgi icin teknik departmanimiza daniginiz.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama dncesinde yag, gres, parafin atiklari, cimento serbeti, gevsek
parcaciklar, kalip ayiria alanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi
adheransi ve yapismay zayiflatacak etkenler yiizeyden arindirimalidir.
Yiizey yiiksek basingli su ile yikandiktan sonra kurutulmalidir. Yiizey
bozukluklari uygun diriinlerle tamir edilmelidir.

* UYGULAMA
Kullanmadan once ambalajlar agilarak disiik devirli bir karistirnia ile
2-3 dakika kanstinimalidir. Daha sonra A ve B komponentler 2-3 dk
kansitinlarak kullanima hazir hale getirilir. Rulo ya da firca yardimiyla
tiim yiizey kaplanana kadar, minimum 1-2 kat olarak siiriilmelidir.

ki Bilesenli, Diisiik Viskoziteli,
Su Bazh Epoksi Astar Malzemesi

UYGULAMA UYARILARI

« Saglam olmayan yiizeyler icin dnerilmez.
« Cok giines altinda kalmis yiizeyler uygulamadan dnce islatiimalidir.
« Karisimdan sonra maksimum 25 dakika icerisinde uygulanmalidir.

TUKETIM

« Sarfiyat (min.): 0,15 - 0,20 |t/m?
 Nem bariyeri olarak: 0,50 - 0,60 It/m?

TEMIZLIK
Uygulama sonrasl, kullanilan tiim aletler su veya uygun solvent ile
temizlenmelidir. Rulolar tek kullanimliktir, ikinci kez kullanilmaz.

AMBALA) ve RENK

A komponent 4 It plastik kovada beyaz renktedir.
B komponent 4 It plastik kovada sari renktedir.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin agiimamus orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 12 ay saklanabilir. Acilan iiriin en kisa siirede kullanilmalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin ciplak
atesle temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir.
Uygulama sirasinda eller ve gézler icin koruyucu eldiven ve maske
kullanilmalidir. Malzemenin gdzle temasi halinde derhal bol su ile
yikanmaldir. Uygulama sirasinda yeterli miktarda havalandirma
gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin CLEVER POLYMERS teknik
departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.



CLEVER

Polymers

TEKNIK BiLGi
NITELiK YONTEM OZELLIK

Kaplama Tipi (lever Lab. Su Bazli Epoksi
Yogunluk ASTM D 1475 /EN 1S0 2811-1 (+20°C) 1,00 gr/cm? (0,05)
Viskozite ASTM D 2196-86 / EN 150 3219 (+25°C) 100 cp

Karisim Orani Clever Lab. 1:1 hacimce
Uygulama Sicakligi (lever Lab. +10°Cila +40°C
Kap Omrii Clever Lab. 25°C/ 55% RH 50 dk.

Betona Yapisma ASTM 4541 (+23°C) > 3 N/mm’

ilk Kuruma Zamani 25°C/55% RH 3-4saat

Yeniden Kat Atma (lever Lab. 3-12 Saatarasl
Siirtiinme Direnci ASTM D4541 (TABER 503) 120%10°

* Viskozite +25°C'de EN IS0 3219 standartlarina gore olgiilmiistiir. Viskozite isi ile ters orantili olarak artis gostermektedir.

dYTHVYLSY ISMOd3

NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim aciklamasi degildir, tim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin iireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolayi,
isbu bilgiler garanti disidir. ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve
patentlerde ihlal olup olmadigi tamamen kullanici sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu
listiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar icin detayl tavsiyeler/éneriler almak icin Clever Polymers'e basvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gecerli olup eski
basimlar hiikiimsiiz kilar.
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EPOKSI ASTARLAR

EPOXY PRIMER

EPOXY PRIMER iki bilesenli, kimyasal olarak kiirlenen, solvent icermeyen epoksi
astar malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

« icve dis mekanlar,

« Endiistriyel emici yiizey sistemlerinde koruyucu kaplama,
« Kanalizasyon ve atik tesislerinde,

« Otopark ve yiiriiys yollari,

* PU ve epoksi sistemleri icin astar,

« Depolar ve fabrikalarda.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

e Solvent icermez.

 Cok amacli kullanilabilen beton astar.

« Kolay uygulanir (fira, rulo ya da piiskiirtiilerek).
« Genel temizlik kimyasallarina dayaniklidir.

« Yiizeyde giiclii bir film katmani olusturur.

YUZEY STANDARTLARI

o Sertlik: R28 = 15 Mpa

o Nem: W<%10

o Sicaklik: 4+-5 °Cve 435 °C

 Bagil Nem: <%85

Detayl bilgi icin teknik departmanimiza danisiniz.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLAMA

Uygulama dncesinde tiim yiizeyden yag, gres, parafin atiklari, ¢imento serbeti,
gevsek parcaciklar, kalip ayina alanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi
aderansi ve vyapismayi zayiflatacak etkenler yiizeyden arindinimaldir.
Yiizey bozukluklari uygun iriinlerle tamir edilmelidir. Yiizey hazirlandiktan
sonra zemin betonun kopma mukavemeti minimum 1,5 N/mm2 olmasi ve nem
oraninin ise maksimum %5'i gegmemesi gerekmektedir.

e UYGULAMA

A ve B bilesenleri birlestirilip diisiik devirli bir karistirici ile ya da elle 2-3 dakika
kanstinlmalidir. Kansimin kap omrii +25°Cde 45 dakikadir. Daha yiiksek
sicakliklar kap omriinii azaltir. Yiizey tamirati ve hazirhgi tamamlandiktan
sonra secilen uygulama sistemine uygun sekilde zemine rulo ile uygulanr.
Diger bir uygulama secenegi de, malzemeye 0,10 - 0,30 mm kuru silis kumu
1e 1 oraninda kanstirlarak veya izerine 0,20 - 0,50 mm kuru silis kumu
serpilerek uygulanir. Kangimi ekipman icinde 30 dakikadan fazla bekletmeyin.
EPOXY PRIMER solvent icermese de, iyi bir havalandirma uygulamaciyi
koruyacak, boya filmin iizerinde yogusmay: onleyecek ve optimum kaplama
performansi elde edilmesini saglayacaktir. Havalandirma, kiirlenme esnasinda
da devam ettirilmelidir.

iki Bilesenli, Solvent icermeyen,
Epoksi Astar Malzemesi

UYGULAMA UYARILARI

» Saglam olmayan yiizeyler i¢in 6nerilmez.
» Kimyasal islem goren sularin bulundugu yiizme havuzlarinin su izolasyonlarinda
kullaniimaz.

TUKETIM

» Toplam tiiketim (minimum): 0,30 - 0,50 kg/m2dir.

TEMIZLIK

Uygulama sonrasl, kullanilan tiim aletler uygun CLEVER 001 ile temizlenmelidir.
Rulolar tek kullanimliktir, ikinci kez kullaniimaz.

AMBALAJ ve RENK

17kg (A) + 8Kg (B) metal kovada seffaf renktedir.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin agilmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 12 ay saklanabilir. Aqilan iiriin en kisa stirede kullaniimalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin ciplak ategle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama sirasinda
eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullanilmalidir. Malzemenin gozle
temasi halinde derhal bol su ile yikanmaldir. Uygulama sirasinda yeterli
miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin CLEVER POLYMERS
teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.



NITELIK

TEKNIK BILGI
YONTEM

CLEVER

Polymers

OZELLIK

Kaplama Tipi Clever Lab. iki Bilesenli Solventsiz Epoksi
Yogunluk ASTM D 1475/ EN1S0 2811-1 (+20°C) 1,10 gr/em? (0,05)
Viskozite ASTM D 2196-86 / EN 150 3219 (+25°C) 85KU

Kangtirma Orani (lever Lab. Adirlikea 2,12/1
Goriiniim (lever Lab. Parlak

Uygulama Sicakligi Clever Lab. +5°Cila +35°C
inceltme (lever Lab. Onerilmez

Sicaklik Direnci Clever Lab. 121°CKuru

Kati Madde (lever Lab. %100

Sertlik ASTM D2240, DIN 53505, EN IS0 R868 > 90 (Shore D)
Basing Dayanimi Clever Lab. > 95N/ mm’
Betona Yapisma TSE EN 1542 (+23°C) > 2N/ mm?

VOC (Ucucu Organik Bilesen) Clever Lab. 31 gr/Lt.

Kap Omrii Clever Lab. 30 Dakika

ilk Kuruma Zamani 25°C/55% RH 6 Saat

Tam Kuruma Zamani 25°C, 55% RH 7 Giin

Uzeri Kaplama Siiresi Clever Lab. 8- 24 Saat

*Viskozite +25°C'de EN IS0 3219 standartlarina gére dlciilmiistiir. Viskozite isi ile ters orantili olarak artis gostermektedir.

NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim aciklamast degildir, tim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin iireticinin kontroliiniin diginda olmasindan dolays, isbu bilgiler
garanti disidir. Ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya disiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullaniai sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili higbir sorumlulugu distiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar igin

detayli tavsiyeler/dneriler almak icin Clever Polymers'e bagvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gegerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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EPOKSI ASTARLAR

EPOXY PRIMER WB

TANIM

EPOXY PRIMER WB iki bilesenli, kimyasal olarak kiirlenen, nem toleransli, su
bazli, epoksi astar malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Ic ve dis mekanlar,

- Epoksi, PU veya ¢imento esasli sistemler gibi uygulamalara astar olarak,
- Nem bariyeri uygulamalarinda,

- Beton sizdirmazlik kati olarak,

- Eski ve yeni beton arasinda aderans katmani olarak.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Su bazlidir.

- Suya ve neme kars yiiksek derecede bariyer gdrevi goriir.

- Nemli beton dahil, emici tiim yiizeylere yiiksek aderans saglar.
- Genel temizleyici ve kimyasallara dayaniklidir.

- Kokusuzdur.

- Yanmaz.

- Kapali alanlara uygulanmasi uygundur.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLAMA

Uygulama dncesinde tiim yiizeyden yag, gres, parafin atiklari, cimento serbeti,
gevsek parcaciklar, kalip ayina alanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi aderansi
ve yapismayi zayiflatacak etkenler yiizeyden anindirilmalidir. Yiizey bozukluklan
uygun iiriinlerle tamir edilmelidir. Yiizey hazirlandiktan sonra zemin betonun
kopma mukavemeti minimum 1,5 N/mm?2 olmasi gerekmektedir.

* UYGULAMA

A ve B bilegenleri birlestirilip diisik devirli bir kanstina ile 2-3 dakika
kanstinimalidir. Kangim tamamlandiktan sonra %20-30 oraninda su ile
inceltilerek kullanima hazir hale getirilir. Kangimin kap omrii +25°Cde
60 dakikadir. Daha yiiksek sicakliklar kap émriinii azaltir. Karisimi uygulamak
icin 60 dakikadan fazla bekletmeyin. Yiizey tamirati ve hazirligi
tamamlandiktan sonra secilen uygulama sistemine uygun sekilde zemine rulo
ile uygulanir. lyi bir havalandirma yapilmasl, yogusmayi 6nleyecek ve optimum
kaplama performansi elde edilmesini saglayacaktir. Havalandirma, kiirlenme
esnasinda da devam ettirilmelidir. Astar uygulanan yiizeydeki beyaz tabaka
seffafa dondiikten sonra epoksi veya poliiiretan iist katman uygulamasina
gegilir. Astar olarak 0,15-0,20kg/m? sarf edilir. Nem bariyeri olarak
0,50 - 0,60 kg/m? olacak sekilde minimum 3 kat uygulanmalidir.

iki Bilesenli, Su Bazli,
Nem Toleransli, Epoksi Astar Malzemesi

UYGULAMA UYARILARI

- Saglam olmayan yiizeyler icin 6nerilmez.

- Kimyasal islem gdren sularin bulundugu yiizme havuzlarinin su izolasyonlarinda

kullanilmaz.

TUKETIM

« Sarfiyat (minimum): 0,15 - 0,30 kg/m?(dir.
« Nem bariyeri olarak: 0,50 - 0,60 kg/m? dir.

TEMIZLiK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler su ile temizlenmelidir.

AMBALA) ve RENK

5Kg (A) + 15 Kg (B) plastik kovada seffaf renktedir.
2,5Kg (A) + 7,5 Kg (B) plastik kovada seffaf renktedir.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 12 ay saklanabilir. Agilan iiriin en kisa siirede kullanilmalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin ciplak ategle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama sirasinda
eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullaniimalidir. Malzemenin gozle
temasi halinde derhal bol su ile ylkanmalidir. Uygulama sirasinda yeterli
miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin CLEVER POLYMERS
teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.



CLEVER

Polymers

TEKNIK BILGi
NITELIK YONTEM OZELLIK

Kaplama Tipi (lever Lab. Iki Bilesenli Su Bazli Epoksi

Yogunluk ASTM D 1475/ EN1S0 2811-1 (+20°C) 1,05 gr/em?® (0,05)

Viskozite ASTM D 2196-86 / EN 150 3219 (+25°C) 100 - 300 cp

Uygulama Sicakhgi (lever Lab. +5°Cila +35°C

inceltme Clever Lab. Suile %20-30

Su Buhari Gegirimi EN1SO 7783-2 3,9 gr/m? 24 Saat Sinif Il (diisiik, <15)
Su Gegirimi NF EN 1062-3 0,003-0,006 kg/m? Saat 0,5 Sinif Ill (dilsiik, < 0,1)
Basing Dayanimi (lever Lab. > 3 N/mm’

Betona Yapisma TSE EN 1542 (+23°C) > 3N/mm?

Kap Siiresi (lever Lab. (+25°C) 1 Saat

ik Kuruma Zamani 25°C/55% RH 4-5 Saat

Uzeri Kaplama Siiresi Clever Lab. 6- 12 Saat

Siirtiinme Direnci ASTM D4541 (TABER 503) 120%10°

*Viskozite +25°C'de EN IS0 3219 standartlarina gore dlgiilmiistiir. Viskozite isi ile ters orantili olarak artis gostermektedir.
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NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim aciklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin ireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolayu, isbu bilgiler
garanti digidir. Ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu iistiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar icin
detayli tavsiyeler/dneriler almak icin Clever Polymers'e bagvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gegerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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EPOKSI ASTARLAR

EP PRIMER SLC

TANIM

EP PRIMER SLC iki bilegenli, dolgulu su bazli epoksi esasli ¢cok amacli astar
malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Metal catilarda,

- Metal kaplama alanlarinda,

- Ahsap kaplamalarda,

- Bitiimlii membran iizerine,

- Eski poliiiretan veya poliiirea yalimlarinin yenilenmesinde,
« Silis kumu katilarak tamirat ve dolgu yapiminda.

OZELLIKLER VE AVANTAJLARI

- Kolay kullanim.

- Hacimce 1:1 karigim.

- Diisiik VOC degeri.

« Bir cok yiizeye miikemmel yapisma giicii.
- Kolay temizlenme.

- Kapali alanlarda kullanim kolayligi.

- Miikemmel kimyasal ve alkali dayanimi.

s oo

UYGULAMA PROSEDUR{
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama oncesinde yag, gres, parafin atiklar, cimento serbeti, gevsek
parcaciklar, kalip ayiria ajanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi aderansi ve
yapismay! zayiflatacak etkenler yiizeyden arindinlmalidir. Yiizey yiiksek
basingli su ile yikandiktan sonra iyice kurutulmalidir. Yiizey bozukluklari uygun
iiriinlerle tamir edilmelidir.

e UYGULAMA

Kullanmadan dnce ambalajlar agilarak diisiik devirli bir karistirici ile 2-3 dakika
kanistinlmalidir. Daha sonra A ve B komponentler 2-3 dakika karistirilarak
kullanima hazir hale getirilir. Rulo, firca veya sprey yardimiyla tim yiizey
kaplanana kadar, 1 kat olarak siiriilmelidir. Dolgu icin silis kumu ile karistirilip
hazirlanan karnigim kullanilmalidir. Genis beton yiizeylerde uygulamadan
5-10 dakika sonra iizerinden kuru rulo ile tarama yapilirsa hava atimi
kolaylasacaktir. Sprey uygulamalarinda maksimum %20 oraninda temiz su ile
inceltilmelidir.

iki Bilesenli, Dolgulu Su Bazli Epoksi Astar Malzemesi

UYGULAMA UYARILARI

- Saglam olmayan yiizeyler icin dnerilmez.
- Kanisimdan sonra maksimum 45 dakika icerisinde uygulanmalidir.

TUKETIM

- Metal yiizeyler: 0,20- 0,25 It/m?
- Diiz yiizeyler: 0,15 - 0,20 |t/m?2
- Piiriizlii yiizeyler: 0,20 - 0,25 It/m?

TEMIZLiK

Uygulama sonrasl, kullanilan tiim aletler su ile temizlenmelidir.

AMBALA) ve RENK

A komponent 3,8 It
B komponent 3,8 It

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda,
maksimum 12 ay saklanabilir. Acilan diriin en kisa stirede kullanilmalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin ciplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama
sirasinda eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullaniimalidir.
Malzemenin gozle temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama
sirasinda yeterli miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin
CLEVER POLYMERS teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS)
isteyiniz.



CLEVER

Polymers

TEKNIK BiLGi
NITELIK YONTEM OZELLIK
Kaplama Tipi (lever Lab. Su Bazli Epoksi
Kati Madde ASTM D 2697 % 44 hacimce
Alevlenme Noktasi ASTMD1310 TOK = 93°C
Karnigim Orani (lever Lab. 1:1 hacimce
Uygulama Sicakligi (lever Lab. +10°Cila +40°C
Kap Omrii Clever Lab. 25°C/ 55% RH 50 dk.
Voc EPA 24 <100 gr/It
ilk Kuruma Zamani 25°C/55% RH 6 Saat
Yeniden Kat Atma (lever Lab. 12 - 48 Saat aras

NOT: Bu dokiiman bir iriin tanim agiklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven ercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin ireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolays, isbu bilgiler
garanti digidir. Ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya disiinilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullaniai sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu tstiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar icin

detayli tavsiyeler/dneriler almak icin Clever Polymers'e basvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar geerli olup eski basimlart hiikiimsiiz kilar.
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POLIURETAN KAPLAMALAR

PU 640 TC-1K-Seffaf

TANIM

PU 640 TC-1K, seffaf, tek bilesenli, PU bazli, UV direnci yiiksek, alifatik son kat
kaplama malzemesidir. Havadaki nem ile kiirlenerek, kesintisiz seffaf ve parlak
bir film tabakasi olusturur. Alifatik yapisi sayesinde giines isinlarina maruz
kaldiginda rengini korur, solmaz ya da sararmaz.

UYGULAMA ALANLARI

- Endiistriyel zeminler,

= Acik ve kapali otoparklar,

- Ahsap, tas, mermer ya da tugla gibi yap1 malzemelerinin iizerine,
- Stadyumlar,

- Cati, teras, veranda ve balkonlar,

- Yogun yaya trafigine maruz kalan alanlar,

- Uzeri kapatilmayan catilar,

- Epoksi zemin kaplamalarinin son kati,

- Yiiksek asinma direncinin saglanmasi gereken yiizeyler.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Kolay uygulanir (fira, rulo ya da piiskiirtiilerek).

- Miikemmel UV dayanimi vardir.

- Yiizeye miikemmel yapisma ve adezyon saglar.

- Alifatik yapisi sayesinde giines isinlarina maruz kaldiginda rengini korur,
solmaz ya da sararmaz.

- Uygulandiginda ek yeri olusmasina veya sizintiya sebep olmayan, tek parca
film tabakasi olusmasini saglar.

« Siirekli su temasina dayaniklidir.

+-40°C ve +80°C dereceler arasinda mekanik ozelliklerini korur.

- Miikemmel kimyasal dayanimi vardir.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLAMA

Uygulama dncesinde tiim yiizeyden yag, gres, parafin atiklari, ¢imento serbeti,
gevsek parcaciklar, kalip ayinc alanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi
aderansi ve yapismayi zayiflatacak etkenler yiizeyden arindinimalidir. Yiizey
yiiksek basingli su ile yikandiktan sonra kurutulmalidir. Yiizey bozukluklari
uygun iriinlerle tamir edilmelidir.

e ASTARLAMA
Beton, ¢imento ya da sap gibi emici yiizeyler icin PU PRIMER 200, emici
olmayan yiizeyler icin ise TILE PRIMER kullanilmalidir. Firca ile uygulanabilir.
Poliiiretan ve Poliiirea uygulamalarinda son kat olarak astara gerek yoktur.

Tek Bilesenli, Poliiiretan Esasli,
Seffaf, Alifatik Son Kat Kaplama Malzemesi

* UYGULAMA

Kullanmadan dnce ambalaj agilarak diisii devirli bir kanstirici ile 2-3 dakika
kanstinlmalidir. Uriin kanistinlirken malzemenin icerisine yiiksek oranda hava
karismamasina ozen gosterilmelidir. Malzemenin icerisine hava karisir ise,
malzeme zemin iizerinde kiirlendikten sonra gozle goriiniir hava kabarciklari
olusacaktir. Malzeme astarlanan yiizeye ddkiilerek ve tiim yiizeye rulo ya da
firca yardimu ile yayilarak uygulama yapilir.

UYGULAMA UYARILARI

- Sadlam olmayan yiizeyler icin onerilmez.
- Kimyasal islem gdren sularin bulundugu yiizme havuzlarinin su izolasyonlarinda
kullaniimaz.

TUKETIM
Her kat icin minimum: 0,10 - 0,15 It/m?2 seklinde uygulanir.

TEMIZLIK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler CLEVER 001 ile temizlenmelidir.
Rulolar ve fircalar tek kullanimliktir, ikinci kez kullaniimaz.

AMBALA) ve RENK

4t ve 20 It metal tenekelerde, seffaf renktedir.

. .o

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 12 ay saklanabilir. Acilan tiriin en kisa siirede kullanilmalidir.

oo .

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin ¢iplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama
sirasinda eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullanilmalidir.
Malzemenin gozle temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama
sirasinda yeterli miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin
CLEVER POLYMERS teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS)
isteyiniz.



CLEVER

Polymers

TEKNiK BiLGi
NITELIK YONTEM OZELLIK

Kaplama Tipi (lever Lab. Tek Bilesenli Alifatik Poliiiretan

Yogunluk ASTM D 1475 / EN'1SO 2811-1 (+20°C) 0,95 gr/cm? (0,01)

Viskozite ASTM D 4287 (+25°C) 80-180cp

Su Buhan Gegirgenligi ASTM E 96 0,8 gr/m” saat

Uygulama Sicakligi (lever Lab. +5°Cila+35°C

Ist Dayanimi Clever Lab. +80°Cde 100 giin

Ani Siirede Sok Isi (lever Lab. 200°C

Sertlik ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868 >60 (Shore D)

Kopma Genlesme Yiizdesi ASTM D 412 (+23°C) %50 8

Kopma Mukavemeti ASTM D 412 (+23°C) 25 N/mm’ :.

Betona Yapisma TSEEN 1542 (+23°C) >2N/mm? [ e

Quv ASTM G53 2000 saat ﬁ

Servis Sicakhgi (lever Lab. -40°Cila +80°C ;

ilk Kuruma Zamani 25°C/55% RH 4-6saat P4

Yeniden Kat Atma Clever Lab. 6 ila 24 Saat arasi A\

Hidroliz (Potasyum Hidroksit %8, 60°C'de 10Giin) |  Clever Lab. Elastomerik Ozelliginde Belirgin Bir Degisme Goriilmedi %

Hidroliz (Sodyum Hipoklorit %5,10 Giin Clever Lab. Elastomerik Ozelliginde Belirgin Bir Degisme Goriilmedi -

Su Emilimi (lever Lab. < %1 E

*Viskozite +25°C'de EN IS0 3219 standartlanina gore dlgiilmiistir. Viskozite isiile ters orantil olarak artis gstermektedir. >

>
-~

NOT: Bu dokiiman bir iriin tanim agiklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven ercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin ireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolays, isbu bilgiler
garanti disidir. ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadig
tamamen kullanici sorumlulugundadr. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu iistiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar igin
detayli tavsiyeler/dneriler almak icin Clever Polymers'e basvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar geerli olup eski basimlart hiikiimsiiz kilar.
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POLIURETAN KAPLAMALAR

PU 600 TC-1K

PU 600 TC-1K tek bilesenli, PU bazli, UV dayanimi yiiksek, alifatik son kat
kaplama malzemesidir. PU su yalitm membranlar icin elastik son kat
malzemesidir. Havadaki nem ile kiirlenerek, kesintisiz esnek ve seffaf bir film
tabakasi olusturur. Alifatik yapisi sayesinde giineg 1sinlarina maruz kaldiginda
alt katmanin rengini korur, solmaz ya da sararmaz.

UYGULAMA ALANLARI

- Yaya trafigine maruz kalan alanlar,

- Poliiiretan su yalitimi icin elastik son kat malzemesi olarak,

- Endiistriyel zeminler,

- Ahsap, tas, mermer ya da tugla gibi yapi malzemelerinin iizerine,
- Teras, veranda ve balkonlar,

- Uzeri kapatilmayan gezilen catilar.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Kolay uygulanir (firca, rulo ya da piiskiirtiilerek).

- UV direnglidir.

- Alifatik yapisi sayesinde giines isinlarina maruz kaldiginda rengini korur,
solmaz ya da sararmaz.

- Uygulandiginda ek yeri olusmasina veya sizintiya sebep olmayan, tek parca
film tabakasi olusmasini saglar.

- Yiizeye miikemmel yapisma ve adezyon saglar.

- Stirekli su temasina dayanikhdir.

- -40°Cve +90°C dereceler arasinda mekanik ozelliklerini korur.

- Miikemmel kimyasal dayanimi vardr.

- Miikemmel mekanik dzelliklere, yirtilma ve gerilme direncine sahiptir.

UYGULAMA PROSEDURU

o YUZEY HAZIRLAMA

Uygulama dncesinde tiim yiizeyden yag, gres, parafin atiklar, ¢imento serbeti,
gevsek parcaciklar, kalip ayina alanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi
aderansi ve yapismayi zayiflatacak etkenler yiizeyden arindinlmalidir. Yiizey
yiiksek basingli su ile yikandiktan sonra kurutulmalidir. Yiizey bozukluklari
uygun driinlerle tamir edilmelidir.

* ASTARLAMA
Beton, ¢imento ya da sap gibi emici yiizeyler icin PU PRIMER 200, emici
olmayan yiizeyler icin ise TILE PRIMER kullanilmalidir. Firca ile uygulanabilir.
Poliiretan ve Poliiirea uygulamalarinda son kat olarak astara gerek yoktur.

Tek Bilesenli, Poliiiretan Esasli, Elastik,
Seffaf, Alifatik Son Kat Kaplama Malzemesi

 UYGULAMA

Kullanmadan dnce ambalaj agilarak diisii devirli bir kanstirici ile 2-3 dakika
kanstinlmalidir. Uriin kanistinlirken malzemenin icerisine yiiksek oranda hava
karismamasina ozen gosterilmelidir. Malzemenin icerisine hava karisir ise,
malzeme zemin iizerinde kiirlendikten sonra gdzle goriiniir hava kabarciklari
olusacaktir. Malzeme astarlanan yiizeye dokiilerek ve tiim yiizeye rulo ya da
firca yardimu ile yayilarak uygulama yapilir.

UYGULAMA UYARILARI

- Saglam olmayan yiizeyler icin onerilmez.

- Kimyasal islem goren sularin bulundugu yiizme havuzlarinin su
izolasyonlarinda kullaniimaz.

- Poliiiretan yalitim malzemelerinin iizeri kaplanacak ise yeniden kat atma
siiresi gegirilmelidir.

TUKETIM
Her kat icin minimum: 0,20 - 0,60 It/m? seklinde uygulanir.

TEMIZLIK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler uygun solvent ile temizlenmelidir.
Rulolar ve firalar tek kullanimliktir, ikinci kez kullanilmaz.

AMBALA) ve RENK

4t ve 20 It metal tenekelerde, sefaf renktedir.

o .

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 12 ay saklanabilir. Agilan iiriin en kisa siirede kullanilmalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin ciplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama
sirasinda eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullanilmalidir.
Malzemenin gozle temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama
sirasinda yeterli miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi i¢in
CLEVER POLYMERS teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS)
isteyiniz.




CLEVER

Polymers

TEKNiK BiLGi
NITELIK YONTEM OZELLIK

Kaplama Tipi (lever Lab. Tek Bilesenli Alifatik Poliiretan

Yogunluk ASTM D 1475 /EN 150 2811-1(+20°C) | 1,00 gr/cm? (£0,05)

Viskozite ASTM D 2196-86 / EN 150 3219 (+25°C) | 400 - 800 cp

Su Buhan Gegirgenligi ASTM E96 0,8 gr/m’ saat

Parlaklik (lever Lab. Parlak

Uygulama Sicakligi (lever Lab. +5°Cila+35°C

Is1 Dayanimi EOTATRO11 +80°Cde 100 giin

Ani Siirede Sok Isi (lever Lab. 200°C

Sertlik ASTM D2240, DIN 53505, ENISOR868 | 40 (Shore D) 8

Kopma Genlesme Yiizdesi ASTM D 412 (4-23°0) > %300 :.

Kopma Mukavemeti ASTM D 412 (+23°C) > 40 N/mm? [ e

Betona Yapisma TSE EN 1542 (+23°C) >2N/mm? ﬁ

Quv ASTM G53 2000 saat Gecti ;

Servis Sicakhgi (lever Lab. -40°Cila +90°C 2

ilk Kuruma Zamani 25°C/ 55% RH 6- 8 saat A

Yeniden Kat Atma (lever Lab. 24 Saat %

Hidroliz (potasyum hidroksit %8, 60°Cde 10giin) | Clever Lab. Elastomerik Ozelliginde Belirgin Bir Degisme Goriilmedi -

Hidroliz (sodyum hipoklorit %5,10 giin) (lever Lab. Elastomerik Ozelliginde Belirgin Bir Degjisme Goriilmedi E

Su emilimi (lever Lab. <%1,4 >
*Viskozite +25°C'de EN IS0 3219 standartlanina gore olgiilmiistir. Viskozite 1siile ters orantil olarak artis gostermektedir. ;

-~

NOT: Bu dokiiman bir iriin tanim agiklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven ercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin ireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolays, isbu bilgiler
garanti disidir. ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadig
tamamen kullanici sorumlulugundadr. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu iistiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar igin
detayli tavsiyeler/dneriler almak icin Clever Polymers'e basvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar geerli olup eski basimlart hiikiimsiiz kilar.

4

kiwa kiwa kiwa  coson,
~ ) 8 ¢ g
(LA y 71

— &S o ?
15014001 1S0.9001 OHSASASOOT  PruouaS



POLIURETAN KAPLAMALAR

PU 650 TC-1K

TANIM

PU 650 TC-1K tek bilesenli, PU bazli, UV dayanimi yiiksek, alifatik son kat
kaplama malzemesidir. PU su yalitm membranlar icin elastik son kat
malzemesidir. Havadaki nem ile kiirlenerek, kesintisiz esnek ve renkli bir film
tabakasi olusturur. Alifatik yapisi sayesinde giineg 1sinlarina maruz kaldiginda
rengini korur, solmaz ya da sararmaz.

UYGULAMA ALANLARI

- Poliiiretan su yalitimi iin elastik son kat malzemesi olarak,

- Ahsap, tag, mermer ya da tugla gibi yapi malzemelerinin iizerine,
- Uzeri kapatilmayan catilar,

- Yiiksek asinma direncinin saglanmasi gereken yiizeyler.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Kolay uygulanir (firca, rulo ya da piiskiirtiilerek).

- UV direnclidir.

- Alifatik yapisi sayesinde giines isinlarina maruz kaldiginda rengini korur, solmaz
ya da sararmaz.

- Yiizeye miikemmel yapisma ve adezyon saglar.

- Siirekli su temasina dayanikhdir.

- Miikemmel kimyasal dayanimi vardr.

- Miikemmel mekanik ozelliklere, yirtiima ve gerilme direncine sahiptir.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLAMA

Uygulama dncesinde tiim yiizeyden yag, gres, parafin atiklari, cimento serbeti,
gevsek parcaciklar, kalip ayinc alanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi
aderansi ve yapismayi zayiflatacak etkenler yiizeyden arindinlmalidir. Yiizey
yiiksek basingli su ile yikandiktan sonra kurutulmalidir. Yiizey bozukluklari
uygun iriinlerle tamir edilmelidir.

e ASTARLAMA

Beton, ¢imento ya da sap gibi emici yiizeyler icin PU PRIMER 200, emici
olamayan yiizeylerde TILE PRIMER kullaniimalidir. Firca ile uygulanabilir.
Poliiiretan ve Poliirea uygulamalarinda son kat olarak astara gerek yoktur.

e UYGULAMA

Kullanmadan once ambalaj agilarak diisiik devirli bir kanistirici ile 2-3 dakika
kanstinimalidir. Uriin kanistinlirken malzemenin icerisine yiiksek oranda hava
karismamasina 6zen gosterilmelidir. Malzemenin icerisine hava karisir ise,
malzeme zemin iizerinde kiirlendikten sonra gdzle goriiniir hava kabarciklar
olusacaktir. Malzeme astarlanan yiizeye dokiilerek ve tiim yiizeye rulo ya da
firca yardimu ile yayilarak uygulama yapilir.

Tek Bilesenli, Poliiiretan Esasli, Elastik
Renkli, Alifatik Son Kat Kaplama Malzemesi

UYGULAMA UYARILARI

- Saglam olmayan yiizeyler icin 6nerilmez.

- Kimyasal islem goren sularin bulundugu yiizme havuzlarinin su
izolasyonlarinda kullaniimaz.

- Poliiiretan yalitim malzemelerinin iizeri kaplanacak ise yeniden kat atma
siiresi geciriimemelidir.

TUKETIM

Her kat icin minimum: 0,20 - 0,50 kg/m? seklinde uygulanir.

TEMIZLiK

Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler uygun solvent ile temizlenmelidir.
Rulolar ve fircalar tek kullanimliktir, ikinci kez kullanilmaz.

AMBALA) ve RENK

4 Kg ve 20 Kg metal tenekelerde, beyaz ve gri renktedir.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 12 ay saklanabilir. Agilan iiriin en kisa siirede kullanilmalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullaniimalidir. Uriin qiplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama sirasinda
eller ve gozler igin koruyucu eldiven ve maske kullaniimalidir. Malzemenin gozle
temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama sirasinda yeterli
miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin CLEVER POLYMERS
teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.



NITELIK

TEKNIK BILGi
YONTEM

CLEVER

Peolymers

OZELLIK

Kaplama Tipi Clever Lah. Tek Bilesenli Alifatik Poliiiretan
Yogunluk ASTM D 1475 / EN 1S0 2811-1 (+20C) 1,15-1,25 gr/cm’ (£0,01)
Viskozite ASTM D 2196-86 / EN 150 3219 (+25C) 100-500 cp

Parlakhik (lever Lab. Parlak

Uygulama Sicakligi Clever Lab. +5°Cila+35°C

Ist Dayanimi (lever Lab. +80°Cde 100 giin
Sertlik ASTM D2240, DIN 53505, EN SO R868 >75 (Shore A)

Kopma Genlesme Yiizdesi ASTM D 412 (+23°C) %500

Kopma Mukavemeti ASTM D 412 (+23°C) 10 N/mm?

Quv ASTM G53 2000 saat

ilk Kuruma Zamani 25°C/55% RH 4-6 saat

Yeniden Kat Atma Clever Lab. 6 ila 24 Saat aras|

*Viskozite +25°C'de EN IS0 3219 standartlarina gore l¢iilmiistiir. Viskozite st ile ters orantili olarak artis gostermektedir.

NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim agiklamasi dedgildir, tiim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin iireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolays, isbu bilgiler
garanti disidir. Ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiinilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hichir sorumlulugu iistiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar icin

W"-

detayli tavsiyeler/dneriler almak icin Clever Polymers'e bagvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gegerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.

-

s B e
s el

ivwa i il BO,
kiwa kiwa Miwa = eoB0m,,
S B <
( T

- o &S o
1S0 14001 1SO 9001 OHSAS 45001 S”ruonm\\'&

‘ |

195

dYIVINVY1dVYX NVY13H4NI10d

73



POLIURETAN KAPLAMALAR

PU 640 TC-2K-Renkli

TANIM

PU 640 TC-2K Renkli, iki bilesenli, PU bazli, UV dayanimi yiiksek, alifatik son kat
kaplama malzemesidir. Parlak renkli ve cizilmeye karsi ¢ok direncli bir film
tabakasi olusturur. Alifatik yapisi sayesinde giines isinlarina maruz kaldiginda
rengini korur, solmaz ya da sararmaz.

UYGULAMA ALANLARI

- Yiiksek asinma direncinin saglanmasi gereken her tiirlii yiizey,
- Yaya trafigine maruz kalan alanlar,

- Stadyumlar,

- Endiistriyel zeminler,

- Acik ve kapali otoparklar,

- Cati, teras, veranda ve balkonlar,

- Epoksi zemin kaplamalarinin son kati,

- Yiiksek asinma direncinin saglanmasi gereken yiizeyler.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Kolay uygulanir (fira, rulo ya da piiskiirtiilerek).

- UV dayanimi vardir.

- Alifatik yapisi sayesinde giines 1sinlarina maruz kaldiginda rengini korur,
solmaz ya da sararmaz.

- Yiizeye miikemmel yapisma ve adezyon saglar.

- Uygulandiginda ek yeri olusmasina veya sizintiya sebep olmayan, tek parca
film tabakasi olusmasini saglar.

- Siirekli su temasina dayanikhidir.

+-40°C ve +80°C dereceler arasinda mekanik ozelliklerini korur.

- Miikemmel kimyasal dayanimi vardir.

oo

YUZEY STANDARTLARI

- Sertlik: R28 = 15 Mpa

+Nem: W<%10

« Sicaklik: +-5°Cve +35°C

- Bagil Nem: <%85

Detayl bilgi icin teknik departmanimiza danisiniz.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama dncesinde tiim yiizeyden yag, gres, parafin atiklari, imento serbeti,
gevsek parcaciklar, kalip ayma alanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi
aderansi ve yapismayi zayiflatacak etkenler arindinlmalidir. Yiizey yiiksek
basingl su ile yikandiktan sonra kurutulmalidir. Yiizey bozukluklari uygun
iirinlerle tamir edilmelidir.

ki Bilesenli, Poliiiretan Esasli, Renkli, Alifatik
Son Kat Kaplama Malzemesi

 ASTARLAMA

Beton, cimento ya da sap gibi emici yiizeyler icin PU PRIMER 200
kullanilmalidir. Fira ile uygulanabilir. Poliiiretan ve Poliiirea uygulamalarinda
son kat olarak astara gerek yoktur.

* UYGULAMA

Bilesenler dnce ayri ayn diisiik devirli kanistinci ile kanstinlarak birlestirilir.
Birlestirilen diisiik devirli bir kanstinia ile 2-3 dakika kanstnimalidir. Uriin
kanstirilirken malzemenin icerisine yiiksek oranda hava karismamasina 6zen
gosterilmelidir. Malzemenin icerisine hava karisir ise, malzeme zemin iizerinde
kiirlendikten sonra gdzle goriiniir hava kabarciklar olusacaktir. Malzeme
astarlanan yiizeye dokiilerek ve tiim yiizeye rulo ya da firca yardimi ile yayilarak
uygulama yapilir.

UYGULAMA UYARILARI

- Saglam olmayan yiizeyler icin 6nerilmez.
- Kimyasal islem goren sularin bulundugu yiizme havuzlarinin su izolasyonlarinda
kullanilmaz.

TUKETIM
Her kat icin minimum: 0,15 - 0,30 kg/m? seklinde uygulanir.

TEMIZLIK
Uygulama sonrasi, kullanilan tiim aletler uygun solvent ile temizlenmelidir.
Rulolar ve fircalar tek kullanimliktir, ikinci kez kullaniimaz.

AMBALA) ve RENK

16 Kg (A bilegeni) ve 4 Kg'lik (B bileseni) metal tenekelerde belirlenen RAL Kodu
(gri tonlan) renklerindedir.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU
Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 12 ay saklanabilir. Aqilan diriin en kisa stirede kullaniimalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin ciplak ategle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama sirasinda
eller ve gozler igin koruyucu eldiven ve maske kullaniimalidir. Malzemenin gozle
temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama sirasinda yeterli
miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayl bilgi icin CLEVER POLYMERS
teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.



CLEVER

Polymers

TEKNIK BiLGi
NITELIK YONTEM OZELLIK

Kaplama Tipi (lever Lab. iki Bilesenli Alifatik Poliiiretan

Yogunluk ASTM D 1475 /EN1S0 2811-1(+20°C) | 1,20 gr/cm’ (20,05)

Viskozite ASTM D 2196-86 / EN 150 3219 (+25°C) | 2000 - 5000 cp

Su Buhar Gegirgenligi ENISO 7789 0,8 gr/m’ saat

Parlakhik Clever Lab. Yari Parlak

Uygulama Sicakhigi (lever Lab. +5°Cila+35°C

Kanigim Orani (lever Lab. 41

Sertlik ASTM D2240/ DIN 53505 /150 R868 >60 Shore D

Kap Omrii Clever Lab. (+25°C) 35 - 45 dakika 8

Kopma Genlesme Yiizdesi ASTM D 412 (+23°() > %50 :.

Kopma Mukavemeti ASTM D 412 (+23°0) 10 N/mm? c

Betona Yapisma TSE EN 1542 (+23°C) > 2N/mm? ﬁ

Quv ASTM @G53 3000 saat ;

Servis Sicakhgi (lever Lab. -40ila +80°C 2

ilk Kuruma Zamani 25°C/55% RH 3-4 saat A

Yeniden Kat Atma (lever Lab. 8 ila 24 Saat arasl %

Hidroliz Direnci (Potasyum Hidroksid,%8, 60 °Cde 10Giin) | Clever Lab. Elastomerik Ozelliginde Belirgin Bir Degisme Goriilmedi -

Kimyasal Direng (Sodyum Hipoklorit %16, 10 Giin) Clever Lab. Flastomerik Ozelliginde Belirgin Bir Degisme Goriilmedi E

H,0 Emilimi (10 Giin) (lever Lab. < %1 >
*Viskozite +25°C'de EN IS0 3219 standartlarina gire olciilmiistilr. Viskozite 1st le ters orantili olarak artis géstermektedir. ;

-~

NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim aciklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin iireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolayi, ishu bilgiler
garanti disidir. ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanial sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu istiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar icin
detayli tavsiyeler/dneriler almak icin Clever Polymers'e bagvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gegerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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POLIURETAN KAPLAMALAR

PUR FLEX

PUR FLEX, ¢ift komponentli, solventsiz, poliiiretan esasli, kendi kendine yayilan
bir kaplama malzemesidir. Kimyasal asinma dayanimi ve catlak kopriileme
ozelligi yiiksek olan, ayni zamanda esneme ozelligi olan hijyenik,
temizlenebilir, parlak, zemin kaplamasidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Fabrikalarda,

- Depolama alanlarinda,

- Otoparklarda,

- Kimyasal ve mekanik direng istenen beton zeminlerde,
- Magaza ve ofislerde,

- Soguk hava depolarinda,

- Okullar ve hastanelerde.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR
- Solvent icermez.

- Siirtiinmeye ve asinmaya karsi direnclidir.
- Elastik bir yapidadir.

- Derzsiz yekpare yiizey olusturur.

- Kolay temizlenir, hijyeniktir.

- Uzun siire bakim gerektirmez.

- Uygulamasi kolaydir.

- -25°Cile +60 °C dayanim.

UYGULAMA PROSEDURU
o YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama oncesinde yag, gres, parafin atiklar, cimento serbeti, gevsek
parcaciklar, kalip ayirici ajanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi adheransi ve
yapismayi zayiflatacak etkenler yiizeyden arindirilmalidir. Yiizey yiiksek basincli
su ile yikandiktan sonra iyice kurutulmalidir. Yiizey bozukluklar uygun
iirinlerle tamir edilmelidir.

o ASTARLAMA

Beton, ¢imento ya da sap gibi emici yiizeyler icin PU PRIMER 200 ya da
EPOXY PRIMER kullaniimalidir. Nemli yiizeylerde ise AQUA PU PRIMER 2K ya da
EPOXY PRIMER WB tercih edilmelidir. Metal, seramik gibi emici olmayan
yiizeylerde TILE PRIMER kullaniimaldir. Detayh bilgi icin astar tablosunu
inceleyiniz.

iki Bilesenli, Poliiiretan Esasl,
Self-leveling Kaplama

 UYGULAMA

A komponenti disiik devirli (300-400 rpm) mekanik bir kanstirici ile kendi
icerisinde homojen hale gelene kadar kanstirilir. Daha sonra B komponenti
A komponentinin icerisine ilave edilerek karisim homojen hale gelene kadar
2 dakika boyunca siirekli olarak kanstinlir. Hava siiriiklenmesini en aza
indirmek icin fazla kanstirmaktan kagiminiz. Uriiniin uygulama siiresi
20 ile 30 dakika arasindadir.

TUKETIM
1,5 mm kalinlik icin 1,85 kg/m? (kumsuz).

AMBALA) ve RENK
16 kg + 4 kg (20 kg Kombi Set) metal kovada gri renktedir.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMR({

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 12 ay saklanabilir. Agilan iiriin en kisa siirede kullanilmalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullaniimalidir. Uriin giplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama sirasinda
eller ve gozler igin koruyucu eldiven ve maske kullanilmalidir. Malzemenin gozle
temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama sirasinda yeterli
miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin CLEVER POLYMERS
teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.



CLEVER

Polymers

TEKNIK BILGi
NITELIK OZELLIK

Renk Seili RAL Renkleri

Komponent Sayisi 2 (kumla kullanilabilir)

Karigim Orani A/B 4/1 (Agirlik¢a)

Yogunluk +20°C 136 gr/m? (kanigim yogunlugu)

Uzama <50

Sertlik <63

Mukavemet <13

Uygulama ve Zemin Sicakhigi +5°C/+30°C

Uzerinde Yiiriinebilirlik 16 Saat

Servis Sicakhgi -25 °Cile +60 °C .
Tam Sertlesme 48 Saat .
Kimyasal ve Mekanik Yiiklere Dayanim 7 giin

Kullanim Zamani (23°Cde) 20 ve 30 dakika arasi

dYIVINVYI1dVYX NVY13dNI10d

NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim aciklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin iireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolayi, ishu bilgiler
garanti disidir. ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanial sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu istine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar icin
detayli tavsiyeler/aneriler almak icin Clever Polymers'e bagvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gegerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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YARDIMCI URUNLER

EPOXY REPAIR

TANIM

EPOXY REPAIR, iki bilesenli kimyasal reaksiyon ile kiirlenen, solvent icermeyen,
tamir, ankraj ve montaj harcidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Beton ve tas duvarlarda,

- Betona ve tiim metal ve celik yapi elemanlarinin yapistinimasinda ve
montajinda,

- Koprii ve viyadiiklerin deprem soniimleyicilerinin ve korkuluklarinin
sabitlenmesinde,

- Ankraj elemanlarinin sabitlenmesinde

- Dilatasyon bantlarinin yapistiriimasinda

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Betona ve ¢elige miikemmel yapisma ve adherans saglar.
- Diisey, dikey ve yatay uygulamalarda kolaylikla uygulanir.
- Sarkma yapmaz.

- Kimyasallara karsi etkin dirence sahiptir.

- Dolgu kaldirma kapasitesi yiiksektir.

- Kolay uygulanir, pasta/macun kivamindadir.

UYGULAMA PROSEDURU
« YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama dncesinde tiim yiizeyden yag, gres, parafin atiklari, cimento serbeti,
gevsek parcaciklar, kalip ayirici alanlar, kiirlenmis eski membranlar gibi aderansi
ve yapismay zayiflatacak etkenler yiizeyden arindinlmalidir. Celik yiizeyler
kumlanarak pastan arindinlmalidir. Yiizeyde su akintisi varsa drene edilmeli
veya uygun bir malzeme ile su akisi engellenmeli, bloke edilmelidir.

e ASTARLAMA

Yukanda belirtilen sekilde uygun yiizey hazirhg yapilmig zeminlerde astar
gerektirmez.

* UYGULAMA

Uriin iki bilesenli setler olarak tedarik edilmektedir. A ve B bilesenleri
birlestirilip diisiik devirli bir kanstirici ile 2-3 dakika kanstirilarak uygulamaya
hazir hale getirilir. Karisimin kap 6mrii +20°Cde 40 dakikadir. Daha yiiksek
sicakliklar kap omriinii azaltir, diisiik sicakliklar da kap omriinii uzatacaktir.
El ile kanistirma yapilmamalidir. Spatula, mala ya da agizdan dolma kartus
tabancasi (sosis tabancasi) ile uygulanir. Yiizey hazirligi yapilmig deliklere
dipten baslayacak sekilde doldurulur. Uygulama en az 2 mm, en ¢ok 30 mm
olmalidir. Ankraj montajinda, projede belirlenmis derinlik ve genislikte acilan
deliklere doldurulmug EPOXY REPAIR icerisine dondiiriilerek yerlestirilmeli ve
deligin digina malzemenin tastig gozlenmelidir.

iki Bilesenli, Epoksi Esash,
Tamir, Ankraj ve Montaj Hara

TUKETIM

1 mm kalinhk icin yaklasik 1,7 kg/m2dir.

AMBALA) ve RENK

3,75 Kg ve 1,25 Kg'lik metal ambalajlarda gri renktedir.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin aglmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda
maksimum 12 ay saklanabilir. Aqilan diriin en kisa stirede kullaniimalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullanilmalidir. Uriin ¢iplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama
sirasinda eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullanilmalidir.
Malzemenin gozle temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama
sirasinda yeterli miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayli bilgi icin
CLEVER POLYMERS teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS)
isteyiniz.



NITELIK

TEKNIK BILGI
YONTEM

CLEVER

Polymers

OZELLIK

Kaplama Tipi (lever Lab. Epoksi Recine
Yogunluk ASTM D 1475/ EN1S0 2811-1 (+20°C) 1,70 gr/em? (0,05)
Uygulama Kalinhig Clever Lah. 2mm—30mm
islenebilme Siiresi (lever Lab. ~40 dakika
Egilme Dayanimi Clever Lab. 1Giin= > 17 N/mm’
7Giin= > 25N/mm’
Basing Dayanimi (lever Lab. 1Giin= > 30N/mm?
7Giin= >75N/mm?
Yapisma Dayanimi Clever Lab. 1Giin= > 3,5N/mm?
7 Giin= > 3,0 N/mm?
Uygulama Zemin Sicakhgi (lever Lab. +5°Cila 35°Carasi
Servis Sicakhgi Clever Lah. -15°Cila +90°C arasi
ilk Kuruma Zamani (lever Lab. 4-8 Saat
Tam Kuruma Zamani (lever Lab. 7 Giin

NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim aciklamasi degildir, tiim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin ireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolays, isbu bilgiler
garanti disidir. Ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya disiinilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi
tamamen kullanici sorumlulugundadir. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hichir sorumlulugu dstiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar icin

detayli tavsiyeler/dneriler almak icin Clever Polymers'e bagvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gegerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.
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PU ACC CATALYST

PU ACC CATALYST, PU 100 - PU 110 - 110 PLUS ve PU 120 iiriinlerinin kiirlenme

siiresini hizlandiran bir katalizordiir.

UYGULAMA ALANLARI

Tek komponentli poliiiretan iiriinlerinin kiirlenme siiresini hizlandirmak icin

kullanilr.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Kis aylarinda soguk havadan kaynaklanabilecek problemlerin olusmasini engeller.

« Uzun kiirlenme siiresinden kaynaklanabilecek yiizey hatalarini ve hava
kabaraiklarini bertaraf eder.

- Kaplama filmin tiksotropik degerini yiikseltir.

- Kalin kaplama kati uygulamasina olanak saglar.

- Mekanik ozelliklerini belirgin sekilde artirir.

UYGULAMA PROSEDURU
* KARISTIRMA

25 Kg ambalaja 0,20 - 0,40 Kg PU ACC CATALYST karisimi ilave edilir ve homojen

bir kangim elde edilinceye kadar kanstirilir. Kangimin 30 dakika icerisinde

kullanilmasi gerekmektedir.

TUKETIM

25 Kg ambalaja 0,20 - 0,40 Kg kullanilr.

Tek Bilesenli, Poliiiretan iin Reaksiyon Hizlandinci

AMBALAJ ve RENK

1 kg plastik kutuda seffaf renktedir.

SAKLAMA KOSULLARI ve RAF OMRU

Uriin agilmamis orijinal ambalajinda +5°C ila +25°C arasi sicakliklarda

maksimum 12 ay saklanabilir. Acilan iiriin en kisa siirede kullanilmalidir.

GUVENLIK UYARILARI

Uriin iyi havalandirmaya sahip ortamlarda kullaniimalidir. Uriin ciplak atesle
temas etmemelidir. Uygulama sirasinda sigara icilmemelidir. Uygulama
sirasinda eller ve gozler icin koruyucu eldiven ve maske kullaniimalidir.
Malzemenin gozle temasi halinde derhal bol su ile yikanmalidir. Uygulama
sirasinda yeterli miktarda havalandirma gerekmektedir. Daha detayl bilgi icin
CLEVER POLYMERS teknik departmanindan Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS)

isteyiniz.

TEKNiK BiLGi
NITELIK YONTEM OZELLIK
Kaplama Tipi (lever Lab. Hizlandinici
Yogunluk ASTM D 1475/ EN1S0 2811-1 (+20°C) 0,95 gr/cm® (:0,05)
Renk (lever Lab. Seffaf - Kirmizi

* Viskozite +25°C'de EN 1S0 3219 standartlarina gore olciilmiistiir. Viskozite 1st ile ters orantili olarak artis gostermektedir.

NOT: Bu dokiiman bir iiriin tanim agiklamasi degildir, tim bilgiler iyi bir giiven cercevesinde verilmistir. Kullanim sartlarinin iireticinin kontroliiniin disinda olmasindan dolays, isbu bilgiler garanti
disidir. ima edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunlugunun son degerlendirmesi veya diisiiniilen materyal kullanimi, kullanim sekli ve patentlerde ihlal olup olmadigi tamamen kullanic
sorumlulugundadr. Uretici, iiriin kullaniminda kapsama alani/sarfiyat, performans veya hasar ile ilgili hicbir sorumlulugu distiine almaz. Ozel sartlardaki uygulamalar icin detayli tavsiyeler/Gneriler
almak icin Clever Polymers'e bagvurun. Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gegerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.



ASTAR TABLOSU

Saglikli ve dogru su yalitim uygulamasl icin yapilmasi gereken ana bagliklar; planlama, detay ¢oziimleri, dogru iiriin ve astar secimidir.

Uygun astar se¢imi;

Hava kosullarini kontrol ettikten ve yiizey hazirli§ini tamamladiktan sonra, uygun astar se¢imi ile su yalitim sistemlerinin montajina baglayabilirsiniz.
CLEVER POLYMERS'in astar serisi, farkli yiizeyler icin benzersiz ozellikler saglar. CLEVER POLYMERS'in astar cesitleri, alt yiizeyleri giiclendirir, stabilize eder ve
sizdirmaz hale getirerek ve ilgili politiretan likit su yalitim iiriinleri ile miikemmel yapisma saglayarak her yiizeyde su yalitim uygulamanizi giivence altina alir.

YUZEY VE KOSULLAR

GOZENEKLI SERAMIK KAROLAR

BETON
NEMLI BETON

ALgl

METAL CELIK

CAM PARLAK KAROLAR
PVC MEMBRAN

EPDM MEMBRAN ESKi TiP
BITUMLU MEMBRAN
DUSUK ISIDA UYGULAMA
BUHAR BARIYERI

NEM BARIYERI

POLIURETAN ASTARLAR

‘

PRIMER 200 X X X X X

PU UNIVERSAL X X X X

TILE PRIMER X

PRIMER PVC X

EPOXY PRIMER WB X X X X X
AQUA EPOXY PRIMER X X X X X
AQUA PU PRIMER 2K X X X

EP PRIMER SLC X X X X
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